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Das 19. Jahrhundert wurde von der Mechanik dominiert, so wie das 20. Jahr-
hundert entscheidend durch die Fortschritte in der Elektronik gepra¨gt wurde.
In diesem Sinne wird das 21. Jahrhundert bereits als Jahrhundert der Photo-
nik ausgerufen [1, 2, 3]. Das mag u¨bertrieben erscheinen, aber klar ist, dass die
Photonik, also die U¨bertragung, Verarbeitung und Speicherung von Daten mit
optischen und opto-elektronischen Mitteln, eine Schlu¨sseltechnologie der Wissens-
gesellschaft geworden ist. Gebiete, aus denen schon heute die Optik nicht mehr
wegzudenken ist, reichen von der Informations- und Telekommunikationstechno-
logie (Glasfasernetze, CDs/DVDs) bis hin zur Medizin (Endoskopie, Laserchirur-
gie).
Dabei gibt es eine deutliche Parallele zwischen Photonik und Elektronik: Um den
Bedarf nach immer leistungsfa¨higeren und trotzdem preiswerteren Komponenten
befriedigen zu ko¨nnen, muss die Optik dem von der Elektronik vorgezeichneten
Weg folgen, den der Integration und Miniaturisierung. In diesem Bereich gehen
Fortschritte in der Optik und in den dazugeho¨rigen Materialwissenschaften wie
der Kristallzucht Hand in Hand. So wie die Verfu¨gbarkeit von hochreinem Si-
lizium die Entwicklung integrierter Schaltkreise erst ermo¨glichte, beno¨tigt auch
die integrierte Optik Kristalle von gleichbleibend hoher Qualita¨t und mit genau
bekannten Eigenschaften. Das in der integrierten Optik am weitesten verbreitete
Material ist Lithiumniobat (LiNbO3) [4]. Der Grund dafu¨r sind die vielfa¨ltigen
und oftmals gezielt beeinflussbaren Eigenschaften des Materials. Im besonders
interessanten Bereich der nichtlinear-optischen Materialien hat LiNbO3 deshalb
einen Marktanteil von u¨ber 75% [5]. Ein ebenfalls vielversprechendes Material fu¨r
vergleichbare Anwendungen ist Lithiumtantalat (LiTaO3). Doch trotz des vielfa-
chen Einsatzes beider Materialien sind wichtige physikalische Eigenschaften noch
immer uncharakterisiert oder unverstanden.
Es ist seit langem bekannt, dass LiNbO3 und LiTaO3 Ferroelektrika sind [6]. Das
heißt sie besitzen eine spontane Polarisierung, deren Orientierung durch ein elek-
trisches Feld gea¨ndert werden kann. Wegen der dazu notwendigen hohen Koerzi-
tivfeldsta¨rke von ca. 21 kV/mm wurde diese Eigenschaft jedoch kaum beachtet.
Dies a¨nderte sich erst Mitte der 90er Jahre, als zum ersten Mal versucht wurde,
LiNbO3 auf Grund seines hohen nichtlinear-optischen Koeffizienten fu¨r die schon
1962 vorgeschlagene Idee der Quasi-Phasenanpassung [7] zur effizienten nichtli-
nearen Frequenzverdopplung zu nutzen. Bei der Frequenzverdopplung generiert
ein Lichtstrahl der Frequenz ω u¨ber den nichtlinearen Anteil der elektrischen
Suszeptibilita¨t eine Lichtwelle mit der zweiten harmonischen Frequenz 2ω. Auf
Grund der chromatischen Dispersion wird sich der Brechungsindex bei den Fre-
quenzen ω und 2ω im Allgemeinen unterscheiden. Beim Durchgang durch das
Material wird so zwischen der harmonischen und der fundamentalen Welle eine
sta¨ndig gro¨ßer werdende Phasendifferenz auftreten. Da die relative Phasenbe-
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ziehung die Richtung des Energieflusses zwischen den beiden Wellen bestimmt,
wird aber eine Phasendifferenz zwischen 0 und π beno¨tigt, um eine kontinuierli-
che Frequenzverdopplung auf der ganzen La¨nge des Materials zu erreichen. Die
Idee der Quasi-Phasenanpassung ist es, eine Phasendifferenz von π wieder auf 0
zuru¨ckzusetzen, indem das Vorzeichen der nichtlinearen Suszeptibilita¨t und damit
die Phase der frequenzverdoppelten Welle invertiert wird. Dieser Vorzeichenwech-
sel kann in ferroelektrischen Kristallen durch die A¨nderung der Orientierung der
spontanen Polarisierung erfolgen [8]. Dies gab den Anstoß zur Herstellung soge-
nannter periodisch gepolter Kristalle, in denen die Richtung der ferroelektrischen
Doma¨nen periodisch invertiert wird. Als ferroelektrische Doma¨nen werden dabei
Gebiete mit gleicher Ausrichtung der Spontanpolarisierung bezeichnet. Fu¨r die
Frequenzverdopplung geeignete Periodenla¨ngen liegen typischerweise zwischen 1
und 50 µm, je nach Material und Wellenla¨nge. Seitdem wurde eine Vielzahl wei-
terer Anwendungen fu¨r Kristalle mit speziellen Doma¨nenstrukturen entwickelt.
Beispiele dafu¨r reichen von weiteren Formen der nichtlinearen Frequenzkonver-
sion (optisch parametrische Oszillation, Differenz- und Summenfrequenzerzeu-
gung) [8] u¨ber elektrooptische Bragg-Gitter [9] und photonische Kristalle [10] bis
hin zur Datenspeicherung [11]. Allen gemeinsam ist, dass sie Kristalle mit genau
vorgegebenen Doma¨nenstrukturen im Mikrometer- oder Sub-Mikrometerbereich
beno¨tigen.
Periodisch gepolte Lithiumniobat- (periodically poled lithium niobate, PPLN)
und Lithiumtantalat-Kristalle (periodically poled lithium tantalate, PPLT) mit
Periodenla¨ngen ≥10 µm sind seit kurzem kommerziell erha¨ltlich [12]. Kleinere
Periodenla¨ngen sind jedoch, mit den vorhandenen Methoden zur Erzeugung von
Doma¨nenstrukturen, nur sehr schwer zu realisieren [13]. So sind Volumen-PPLN-
Kristalle mit Periodenla¨ngen ≤ 3 µm bisher u¨berhaupt noch nicht hergestellt
worden. Gerade solche kurzen Periodenla¨ngen wa¨ren aber fu¨r viele Anwendun-
gen wie die Erzeugung von blauem Licht oder fu¨r hochselektive Bragg-Gitter in
Reflexionsgeometrie notwendig [14, 15].
Ein weiteres Problem besteht im Nachweis und in der Visualisierung erzeugter fer-
roelektrischer Doma¨nenstrukturen, da sich unterschiedlich orientierte Doma¨nen
weder in der Transparenz noch im Brechungsindex unterscheiden. Auf Grund
der hohen ra¨umlichen Auflo¨sung und der vergleichsweise einfachen Anwendung
wird dafu¨r zur Zeit fast ausschließlich die Methode des A¨tzens in Flusssa¨ure mit
anschließender optischer Mikroskopie eingesetzt [13, 16]. Dieses Verfahren hat of-
fensichtliche Nachteile: Es ist zumindest teilweise destruktiv und kann weder in
Echtzeit noch in-situ eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Dissertation wird eine alternative Mo¨glichkeit zur Herstellung
vorgegebener Doma¨nenstrukturen in LiNbO3 entwickelt. Dazu wird versucht, das
zum Umklappen der Doma¨nenorientierung beno¨tigte Koerzitivfeld durch geziel-
te Beleuchtung zu beeinflussen. Vergleichbare Ansa¨tze sind aus der Literatur fu¨r
die Ferroelektrika Strontium-Barium-Niobat (SBN) und LiTaO3 bekannt [17, 18],
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nicht jedoch fu¨r das weitaus wichtigere LiNbO3. Da es sich um einen Volumen-
effekt handelt, sollte es mit Licht mo¨glich sein, auch dicke Kristalle pra¨zise zu
strukturieren. Dazu wird ein Aufbau vorgestellt, der das Anlegen hoher elek-
trischer Felder und die pra¨zise Bestimmung des Koerzitivfeldes bei gleichzeitiger
Beleuchtung ermo¨glicht. Der Einfluss von Licht auf das statische und dynamische
Verhalten des Koerzitivfeldes wird u¨ber einen weiten Spektralbereich untersucht,
und erste Versuche zur lichtdefinierten Erzeugung von PPLN werden pra¨sentiert.
Im zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit wird umgekehrt der Einfluss von
Doma¨nengrenzen auf einfallendes, koha¨rentes Licht untersucht, sowohl mit als
auch ohne a¨ußerem elektrischen Feld. Dazu werden die, bei dem Durchgang des
Lichts entlang der z-Richtung eines teilgepolten Kristalls entstehenden, Beu-
gungsmuster beobachtet und analysiert. Dies fu¨hrt nicht nur zu einem bes-
seren Versta¨ndnis der Lichtbeugung an Doma¨nengrenzen, sondern auch zur




Lithiumniobat- und Lithiumtantalat-Kristalle verdanken ihre Beliebtheit als Ma-
terial fu¨r optische Anwendungen ihren vielfa¨ltigen und oftmals gezielt beeinfluss-
baren Eigenschaften. In diesem Kapitel werden die fu¨r diese Arbeit relevanten
Charakteristika beider Materialien kurz vorgestellt. Ausgehend von der kristallo-
graphischen Struktur, wird auf einige der optischen Eigenschaften eingegangen,
ehe das ferroelektrische Polungsverhalten im Detail beschrieben wird. Schließ-
lich werden die wichtigsten Methoden zur Kontrolle und zur Visualisierung des
Polungsprozesses eingefu¨hrt.
2.1 LiNbO3- und LiTaO3-Kristalle: Struktur und kristal-
lographische Eigenschaften
2.1.1 Kristallstruktur
Lithiumniobat- und Lithiumtantalat-Kristalle sind isomorph, das heißt sie be-
sitzen die gleiche Kristallstruktur: die Lithium-Ionen von LiNbO3 werden im
LiTaO3 durch Tantal-Ionen substituiert. Das fu¨hrt dazu, dass beide Materiali-
en sehr a¨hnliche physikalische Eigenschaften aufweisen. Allerdings ist LiNbO3
auf Grund seines geringeren Schmelzpunktes (1253 °C gegenu¨ber 1650 °C [19])
leichter herzustellen und deshalb kommerziell weitaus verbreiteter und besser
untersucht. Auch wenn sich die folgende Beschreibung deshalb prima¨r auf Lithi-
umniobat bezieht, gilt sie genauso fu¨r Lithiumtantalat. Abweichende Werte fu¨r
LiTaO3 werden in Klammern angegeben.
Eine schematische Darstellung der Kristallstruktur von LiNbO3 in der ferroelek-
trischen Phase zeigt Abb. 2.1 . Die paraelektrische Phase ist auf Grund der hohen
Curietemperatur von TC ≈ 1210 °C (LiTaO3: TC ≈ 690 °C) nicht von praktischem
Interesse [19]. LiNbO3 geho¨rt zur Punktgruppe 3m [20]. Das bedeutet, der Kristall
ist uniaxial, wobei die kristallographische z-Achse eine 3-za¨hlige, polare Rotati-
onsachse ist. Die Orientierung der z-Achse ist durch die Lage der Kationen in den
Sauerstoff-Oktaedern festgelegt. In der +z-Richtung lautet sie: . . . , Leerstelle, Li,
Nb, Leerstelle, Li, Nb, . . . .
LiNbO3 wird im allgemeinen nach der Czochralski-Methode in der kongruent
schmelzenden Zusammensetzung hergestellt. Das heißt, die Zusammensetzung
des Kristalls entspricht der Zusammensetzung der Schmelze. Kongruent schmel-
zendes LiNbO3 hat einem LiO2-Anteil von 48.4 Mol% (kongruent schmelzen-
des LiTaO3 ≈ 48.5 Mol%). Im Vergleich zur Summenformel, Li1Nb1O3 besteht
also ein Lithiumdefizit. Das fu¨hrt dazu, dass kongruent schmelzende Kristalle
eine hohe Anzahl intrinsischer Kristalldefekte aufweisen, da Li-Gitterpla¨tze frei-




Abb. 2.1: Schematische Darstellung der Kristall-
struktur von LiNbO3 in seiner ferroelektrischen
Phase [20]. LiTaO3 ergibt sich durch Substituti-
on der Nb5+-Ionen mit Ta5+-Ionen. Richtung und
Orientierung der z-Achse sind eingezeichnet. Die
rechten Seite zeigt die Lage der Kationen relativ
zu den Ebenen der Sauerstoff-Oktaeder.
mo¨glich auch nahezu sto¨chiometrische Kristalle mit einem ausgeglichenem Li/Nb-
(bzw. Li/Ta-) Verha¨ltnis herzustellen. Kristalleigenschaften, die stark vom Li/Nb-
Verha¨ltnis abha¨ngen, sind z. B. der Schmelzpunkt, die Curietemperatur, die Ab-
sorptionskante und die Koerzitivfeldsta¨rke.
Sowohl LiNbO3 als auch LiTaO3 werden zusa¨tzlich oft mit Fremdionen wie Eisen,
Kupfer, Magnesium, Erbium oder Titan dotiert, um die Materialeigenschaften ge-
zielt zu beeinflussen [21]. In der vorliegenden Arbeit werden jedoch ausschließlich
nominell reine Proben behandelt.
2.1.2 Wichtige kristallographische Eigenschaften
Reines LiNbO3 und reines LiTaO3 sind im sichtbaren Spektralbereich transpa-
rent. Beide Materialien sind elektrische Isolatoren. Als Kristalle ohne Inversi-
onszentrum sind LiNbO3 und LiTaO3 linear elektrooptisch, piezoelektrisch und
pyroelektrisch.
Linearer elektrooptischer Effekt
Unter dem elektrooptischen Effekt versteht man die A¨nderung des Brechungs-
indexes n bei Anlegen eines elektrischen Feldes E. Fu¨r linear elektrooptische
Materialien (Pockels-Materialien) und elektrische Felder parallel zur z-Achse des






beschreiben. Die Indizes o und e stehen fu¨r ordentlich bzw. außerordentlich pola-




extraordinary“), rijk ist der
lineare elektrooptische Tensor. Sowohl der Brechungsindex als auch die Elemente
des elektrooptischen Tensors sind stark von der Lichtwellenla¨nge λ abha¨ngig. In
Tab. 2.1 sind die Werte fu¨r no und r113 in LiNbO3 fu¨r die wichtigsten verwendeten
Wellenla¨ngen zusammengefasst. A¨hnliche wellenla¨ngenabha¨ngige Messungen fu¨r
LiTaO3 sind aus der Literatur nicht bekannt. Stattdessen werden die Werte fu¨r
λ = 633 nm verwendet: no = 2.183 und r113 = 8.4 pm/V [19].







Tab. 2.1: Werte fu¨r den ordentlichen Brechungsindex no und das Element r113
des linear elektrooptischen Tensors in Abha¨ngigkeit von der Lichtwellenla¨nge λ
fu¨r LiNbO3 (aus [20, 23]).
Ein immer wieder auftretender Spezialfall ist, dass das elektrische Feld durch das
Anlegen einer Spannung U in z-Richtung an den Kristall erzeugt wird. Dann
erfa¨hrt eine ebene Lichtwelle der Wellenla¨nge λ, die den Kristall entlang der z-










In piezoelektrischen Kristallen fu¨hrt ein angelegtes elektrisches Feld zu einer me-
chanischen Verzerrung. Bei einem freien (d. h. nicht von außen eingespannten)
Kristall bewirkt ein entlang der z-Achse angelegtes Feld E eine A¨nderung ∆d der








Dabei sind e333 und C333 die entsprechenden Elemente des piezoelektrischen
Tensors und des Steifheitstensors. Fu¨r LiNbO3 gilt: e333 = 1.785 C/m
2 und
C333 = 2.357× 10
11 N/m2 [25].
Pyroelektrischer Effekt
In LiNbO3 ist der Abstand zwischen den Kationen und den Sauerstoffebenen
und damit die spontane Polarisierung PS temperaturabha¨ngig (siehe Abb. 2.1).
Die A¨nderung ∆PS der spontanen Polarisierung bei einer Temperatura¨nderung
∆T wird als pyroelektrischer Effekt bezeichnet. Da sich die Kationen nur ent-
lang der z-Achse bewegen, besitzt der pyroelektrische Tensor ζ ausschließlich die
Komponente ζ3. Es gilt [20]:
∆P = ζ3∆T (2.4)
mit ζ3 = −4 × 10
−5 C K−1m−2 fu¨r LiNbO3 und ζ3 = −2.3× 10
−4 C K−1m−2
fu¨r LiTaO3 [19]. Das elektrische Dipolmoment eines Ferroelektrikums wird im
Gleichgewichtszustand nach außen hin durch sogenannte Kompensationsladun-
gen auf den z-Fla¨chen des Kristalls abgeschirmt. Da eine Temperatura¨nderung
die Spontanpolarisierung beeinflusst, tritt ein Abfließen dieser Kompensationsla-
dungen auf, der sogenannte Pyrostrom. Dieser Pyrostrom kann zur Bestimmung
der z-Achsen-Orientierung genutzt werden: Beim Abku¨hlen wird die +z-Fla¨che
des Kristalls positiv geladen [20].
2.2 Ferroelektrische Eigenschaften
2.2.1 Schalten von Doma¨nen in LiNbO3 und LiTaO3
Ferroelektrika besitzen eine spontane Polarisierung PS, die durch ein geeignetes
elektrisches Feld umorientiert werden kann [26]. LiNbO3- und LiTaO3-Kristalle
haben bei Raumtemperatur eine spontane Polarisierung entlang der z-Achse, da
der Ladungsschwerpunkt der Kationen nicht mit dem Ladungsschwerpunkt der
Sauerstoff-Oktaeder u¨bereinstimmt (vgl. Abb. 2.1, PS = 0.71 C/m
2 fu¨r LiNbO3,
PS = 0.50 C/m
2 fu¨r LiTaO3 [19]). Wird ein ausreichend starkes elektrisches Feld
entgegen der z-Achse angelegt, ko¨nnen die Lithium-Ionen durch die Sauerstoffebe-
ne in das freie Sauerstoff-Oktaeder wechseln. Dadurch a¨ndert sich das Vorzeichen
der spontanen Polarisierung PS. Gleichzeitig kehrt sich auch die Orientierung der
z-Achse um, da diese eben durch die Reihenfolge von Kationen und Leerstellen
festgelegt ist. Dieser Vorgang des Umklappens der z-Achse wird als Umpolen oder
Polen bezeichnet. Die minimale elektrische Feldsta¨rke, die zum Umpolen no¨tig
ist, ist das sogenannte Koerzitivfeld EC.
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Da beim Umpolen die Spontanpolarisierung des Kristalls gea¨ndert wird, mu¨ssen
(wie beim Pyroeffekt) entsprechende Kompensationsladungen als Polungsstrom
Ipol abfließen. Die gesamte dabei umverteilte Ladungsmenge Q ergibt sich aus der
gepolten Fla¨che A und der Spontanpolarisierung PS zu:
Q = 2PSA . (2.5)





Der Polungsstrom ist also stets proportional zur zeitlichen A¨nderung der umge-
polten Fla¨che.
Aus Symmetriegru¨nden mu¨ssen sich bei einer Umkehrung der z-Achse auch die
Vorzeichen aller Eigenschaften a¨ndern, die durch einen 1-, 3-, 5-stufigen, etc.
Tensor beschrieben werden. Dazu geho¨ren z. B. die linear elektrooptischen, py-
roelektrischen, nichtlinear optischen und piezoelektrischen Tensoren.
Im allgemeinen minimiert ein ferroelektrischer Kristall seine freie Energie durch
die Bildung von Regionen gleicher z-Achsen-Orientierung, den sogenannten fer-
roelektrischen Doma¨nen. Die Grenze von zwei Doma¨nen unterschiedlicher Pola-
risierung wird als Doma¨nenwand bezeichnet. Die Breite von Doma¨nenwa¨nden in
LiNbO3 wurde auf unter 100 nm bestimmt, mo¨glicherweise sind sie sogar ato-
mar scharf [27, 28, 29]. Das Umpolen eines Kristalls erfolgt entweder durch
das Wachsen bereits existierender oder durch die zufa¨llige Nukleation neuer
Doma¨nen. Dabei sind in LiNbO3- und in LiTaO3- Kristallen, wie oben beschrie-
ben, nur die beiden antiparallelen Orientierungen der z-Achse in sogenannten
180°-Doma¨nen erlaubt. Spontan gewachsene Doma¨nen haben in LiNbO3 gene-
rell eine hexagonale, in kongruent schmelzendem LiTaO3 dagegen eine dreieckige
Form [30, 31], wobei eine der Doma¨nenwa¨nde entlang der kristallographischen
y-Richtung verla¨uft. Kommerziell erworbene LiNbO3- und LiTaO3-Kristalle sind
in ihrem Ursprungszustand (im weiteren als as-grown Zustand bezeichnet) nor-
malerweise eindoma¨nig.
2.2.2 Dynamik des Polungsprozesses
Langsame Relaxation des Koerzitivfeldes
Abbildung 2.2 zeigt schematisch die ferroelektrische Hysteresekurve von LiNbO3
und LiTaO3 (nach [32]; gemessene Kurven finden sich z. B. in [33, 34]). Die
Hysteresekurve ist asymmetrisch, da sich die Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r die beiden
Polungsrichtungen unterscheidet. Es ist Konvention, Umpolungen in die Richtung
der ersten Umpolung eines neuen Kristalls als Vorwa¨rtspolung und in die andere
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Richtung als Ru¨ckwa¨rtspolung zu bezeichnen. Fu¨r die entsprechenden Koerzitiv-
feldsta¨rken, EVC und E
R
C , gilt |E
V
C | > |E
R
C |. Weiterhin ist das Koerzitivfeld fu¨r
die erste Vorwa¨rtspolung eines Kristalls EV1C signifikant ho¨her als fu¨r alle nach-
folgenden Vorwa¨rtspolungen (im Folgenden mit EV2C , E
V3
C , . . . , E
V∞
C bezeichnet).
Generell gilt, dass die Koerzitivfeldsta¨rke abha¨ngig von der, seit dem letzten Po-












Abb. 2.2: Schematische Hysteresekurve von LiNbO3 und LiTaO3 bei Raumtem-
peratur nach [32]. Aufgetragen ist die Polarisierung P u¨ber dem angelegten elek-
trischen Feld E. Durch Anlegen eines elektrischen Feldes E > EVC bzw. E < E
R
C
kann der Kristall zwischen den beiden Zusta¨nden der Spontanpolarisierung, PS
und −PS, umgeschaltet werden. LiNbO3 ist auch ein Dielektrikum aber die ent-
sprechende A¨nderung der Polarisierung ist hier vernachla¨ssigbar. Der Unterschied
zwischen den Koerzitivfeldsta¨rken in Hin- und Ru¨ckrichtung, EVC und E
R
C , kann
als Folge eines internen Feldes Eint beschrieben werden, welches das externe Feld
E je nach Vorzeichen versta¨rkt oder abschwa¨cht und somit die Hysteresekurve
entlang der E-Achse verschiebt. Zur Verdeutlichung sind rechts die relative Ori-
entierung von internem Feld Eint und Spontanpolarisierung PS vor dem ersten
Umpolen (Zustand 1) und nach dem ersten Vorwa¨rtspolen (Zustand 2) skizziert.
Dieses Verhalten la¨sst sich als Folge der Existenz eines sich langsam vera¨ndernden
internen elektrischen Feldes Eint beschreiben [31, 37]. Im urspru¨nglichen Zustand
des Kristalls ist dieses Feld parallel zur Spontanpolarisierung PS ausgerichtet (sie-
he Abb. 2.2: Zustand 1). Das zum Umpolen angelegte a¨ußere elektrische Feld wird
in diesem Fall vom internen Feld abgeschwa¨cht und muss entsprechend erho¨ht
werden. Nach dem Umpolen der Spontanpolarisierung verharrt das interne Feld
in seiner urspru¨nglichen Orientierung (Abb. 2.2: Zustand 2). Ein zum Umpolen
angelegtes externes elektrisches Feld wird jetzt durch das interne Feld versta¨rkt,
die Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r das Ru¨ckwa¨rtspolen ist geringer. Aus der Differenz
der Koerzitivfeldsta¨rken von Vor- und Ru¨ckwa¨rtspolung la¨sst sich die interne
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Feldsta¨rke Eint fu¨r die erste Umpolung nach
|Eint| = (|E
V1




Nach einem Vorwa¨rtspolvorgang wird sich das interne Feld langsam wieder
parallel zur Spontanpolarisierung orientieren. Dieser Vorgang ist bei Raumtempe-
ratur auch nach einem Monat noch nicht abgeschlossen. Durch Erwa¨rmen (Tem-
pern) der Kristalle auf Temperaturen von u¨ber 250 °C la¨sst sich allerdings eine
weitgehende Umorientierung des internen Feldes innerhalb weniger Minuten er-
reichen [38, 39]. Der genaue Ursprung des internen Feldes ist noch ungekla¨rt,
allerdings konnte gezeigt werden, dass OH−-Ionen und Punktdefekte auf Grund
der Nichtsto¨chiometrie der Kristalle eine entscheidende Rolle spielen [40].
Der Literaturwert fu¨r EV1C ist ungefa¨hr gleich fu¨r kongruent schmelzendes LiNbO3
und LiTaO3 und liegt bei≈ 21 kV/mm [41]. Das Koerzitivfeld nimmt mit besserer
Sto¨chiometrie ab. Fu¨r nahezu sto¨chiometrische Kristalle werden Werte bis hin-
unter zu 200 V/mm fu¨r LiNbO3 [42] und 1.7 kV/mm fu¨r LiTaO3 [40] angegeben.
Die Gro¨ße des internen Feldes nach dem ersten Umpolen betra¨gt typischerweise
Eint = 3.4 kV/mm fu¨r kongruent schmelzendes LiNbO3 [43] und 5 kV/mm fu¨r
kongruent schmelzendes LiTaO3 [39].
Schnelle Relaxation des Koerzitivfeldes
Messungen der Koerzitivfeldsta¨rke in Abha¨ngigkeit von der seit der vorhergehen-
den Umpolung verstrichenen Zeit zeigen neben der oben beschriebenen langsamen
Relaxation des Koerzitivfeldes noch ein zweites, schnelles Relaxationsverhalten
mit Zeitkonstanten im Millisekunden- bis Minutenbereich [35, 44]. In den ers-
ten ≈ 20 ms (LiNbO3) bzw. ≈ 200 ms (LiTaO3) nach dem Umpolen wird sogar
eine negative Koerzitivfeldsta¨rke beobachtet: Wird in dieser Zeit das externe
Polungsfeld abgeschaltet, polt sich der Kristall von selbst in die urspru¨ngliche
Polungsrichtung zuru¨ck. Dieses sogenannte Backflipping zeigt, dass der Mecha-
nismus der schnellen Relaxation fu¨r die Stabilisierung der neu gepolten Doma¨nen
verantwortlich sein muss. Nach ungefa¨hr 1 s (LiNbO3) bzw. 10 s (LiTaO3) ist die
Koerzitivfeldsta¨rke wieder auf 75% ihres stationa¨ren Wertes angewachsen.
Lichteinfluss auf die Relaxation des Koerzitivfeldes in LiTaO3
Es ist seit la¨ngerem bekannt, dass in LiTaO3 die eben beschriebene schnelle Rela-
xation lichtsensitiv ist [18, 35, 45]: Durch Beleuchtung des Kristalls im sichtbaren
oder ultravioletten Spektralbereich wird die Relaxation der Koerzitivfeldsta¨rke
beschleunigt. Abbildung 2.3 zeigt eine Messung der Koerzitivfeldrelaxation in




















ERC von LiTaO3 u¨ber der War-
tezeit tW seit dem letzten
Umpolvorgang. Die Kurven
entsprechen Messungen im Dun-
keln bzw. bei Beleuchtung mit
verschiedenen Lichtintensita¨ten
eines Ar+-Laser im sichtbaren
Spektralbereich (Multiline).
Je ho¨her die Intensita¨t der
Beleuchtung, um so schneller
relaxiert die Koerzitivfeldsta¨rke
des Kristalls (Quelle: [18]).
Die physikalischen Gru¨nde fu¨r die Lichtsensitivita¨t der schnellen Koerzitivfeldre-
laxation sind bislang noch ungekla¨rt. Vergleichbare Messungen fu¨r LiNbO3 sind
aus der Literatur nicht bekannt.
2.3 Erzeugung ferroelektrischer Doma¨nenstrukturen
Im Allgemeinen ist es fu¨r Anwendungen notwendig, gezielt bestimmte
Doma¨nenstrukturen zu erzeugen. Das typische Beispiel fu¨r eine solche Struktur
ist periodisch gepoltes Lithiumniobat (PPLN) mit einer Periodenla¨nge im Mi-
krometerbereich fu¨r Anwendungen in der nichtlinearen Frequenzkonversion oder
als Bragg-Gitter. Auf Grund des hohen wissenschaftlichen und kommerziellen
Interesses, wurde eine Vielzahl von Techniken zur Herstellung derartiger Struk-
turen entwickelt, von denen die wichtigsten im Folgenden kurz vorgestellt werden
sollen. Im Allgemeinen werden nur sogenannte z-cut-Kristalle strukturiert, d. h.
Kristalle, die so geschnitten sind, dass die Fla¨chen senkrecht zur z-Achse orien-
tiert sind. Unter der Kristalldicke d versteht man in diesem Fall die Dimension
entlang der z-Achse. Je nach Anwendung sollen unterschiedliche Kristalldicken
strukturiert werden.
Strukturierte Elektroden
Bei der Standardmethode zur Herstellung von PPLN [46, 47] werden entsprechend
dem gewu¨nschten Doma¨nenmuster strukturierte Elektroden an einer oder an bei-
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den Seiten des umzupolenden Kristalls angebracht (siehe Abb. 2.4). Dadurch wird
der Kristall beim Umpolen einem inhomogenen elektrischen Feld ausgesetzt, wel-
ches dann idealerweise direkt in ein Doma¨nenmuster u¨bertragen wird. Mit litho-
graphisch strukturierten Elektroden sind periodisch gepolte Strukturen mit Pe-
riodenla¨ngen bis hinunter zu 4 µm in 0.5 mm dickem, kongruent schmelzendem
LiNbO3 hergestellt worden [48]. Sehr kleine Strukturen sind jedoch nur schwer zu
realisieren. Das liegt zum einen am hohen Aspektverha¨ltnis, also dem Verha¨ltnis
von Kristalldicke d zur Periodenla¨nge Γ. Zudem polt der Kristall an den Ra¨ndern
der Elektroden zuerst um, weil dort das elektrische Feld auf Grund der scharfen
Kanten erho¨ht ist. Dadurch wird der umgepolte Bereich im Allgemeinen breiter
als die Elektrode [34]. Dennoch sind strukturierte Elektroden die mit Abstand
am ha¨ufigsten angewandte Methode zur Erzeugung von Doma¨nenstrukturen. Ein
wichtiger Vorteil dieser Methode liegt darin, dass sie auf lithographischen Stan-
















Abb. 2.4: Prinzip des periodischen Polens mit einer strukturierten und einer ho-
mogenen (Metall-)Elektrode. Die linke Seite zeigt den Kristall vor, die rechte nach
dem Anlegen der Hochspannung (HV). Die Pfeile geben die lokale Orientierung
der kristallographischen z-Achse an. Die Breite der gepolten Strukturen wird bei
dieser Methode fast immer gro¨ßer als die Breite der Elektrodenstrukturen (die
sogenannte Stegbreite). Sehr oft werden auch Flu¨ssigelektrolyt-Elektroden ver-
wendet, statt der Elektroden wird in diesem Fall eine Isolatorschicht strukturiert.
Serielle Methoden
Bei der Methode des Elektronenstrahlpolens wird das Kristallgitter der umzupo-
lenden Probe durch den Beschuss mit schnellen Elektronen (z. B. aus einem Ras-
terelektronenmikroskop) lokal angeregt [13]. Auf diese Weise entstehen tempora¨re
O¨ffnungen in den Sauerstoffebenen, so dass bereits ein schwaches elektrisches Feld
zum Umklappen der Doma¨ne ausreicht. Dabei ko¨nnen Proben umgepolt werden,
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die um ein Vielfaches dicker sind als die Eindringtiefe der Elektronen. Typi-
sche PPLN-Periodenla¨ngen, die sich mit dieser Methode erzeugen lassen, liegen
im Bereich einiger Mikrometer. Allerdings ist diese Methode aufgrund des be-
schra¨nkten Scanbereichs der meisten Elektronenstrahlquellen fu¨r die Erzeugung
gro¨ßerer Strukturen ungeeignet.
Eine vergleichsweise neue Idee ist das Schreiben von Doma¨nen mit dem Raster-
kraftmikroskop [49, 50]. Dazu wird an die Spitze eines Rasterkraftmikroskops eine
moderate Spannung von typischerweise einigen Volt angelegt. Durch die starke lo-
kale Erho¨hung des elektrischen Feldes im Bereich der Spitze wird es mo¨glich, sehr
kleine Strukturen umzupolen. Im Gegenzug begrenzt dieser Effekt allerdings auch
die maximale Dicke der Probe. Typische Doma¨nengro¨ßen, die mit dieser Methode
erzeugt werden ko¨nnen, liegen bei 500 nm fu¨r nur 3 µm dicke sto¨chiometrische
LiTaO3-Kristalle bzw. bei bis zu 6 nm fu¨r 100 nm dicke Proben [11, 50]. Klei-
nere Doma¨nen ko¨nnen zwar geschrieben werden, sie sind aber im Allgemeinen
nicht stabil und polen mit der Zeit von selbst zuru¨ck. Obwohl diese Methode
z. B. fu¨r die ferroelektrische Datenspeicherung von großem Interesse sein kann,
ist sie wegen der Beschra¨nkung auf sehr du¨nne Proben fu¨r die meisten optische
Anwendungen nicht geeignet. Zudem limitiert der begrenzte Scanbereich eines
Rasterkraftmikroskops die Ausdehnung der auf diese Weise erzeugbaren Struk-
turen.
Strukturierung mit Licht
Den in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Einfluss von Licht auf die schnelle Rela-
xation von LiTaO3 kann man sich zunutze machen, um ein Lichtmuster in ein
Doma¨nenmuster zu u¨berfu¨hren [18, 36]. Dazu wird ein LiTaO3-Kristall mit dem
gewu¨nschten Lichtmuster beleuchtet, wa¨hrend er einmal hin- und direkt anschlie-
ßend wieder zuru¨ckgepolt wird. Weil die beleuchteten Bereiche schneller relaxie-
ren, ist in ihnen die Koerzitivfeldsta¨rke direkt nach dem ersten Umpolen ho¨her
als in den unbeleuchteten Bereichen. Beim direkt darauf folgenden zweiten Po-
len werden daher die unbeleuchteten Bereiche zuerst umpolen. Durch geschicktes
Wa¨hlen der experimentellen Parameter ist es mo¨glich, nur die unbeleuchteten
Bereiche zuru¨ckzupolen. Da die Beleuchtung das zweite Umpolen erschwert, wird
diese Methode als lichtfrustriertes Polen bezeichnet. Mit dieser Methode ko¨nnen
Doma¨nenmuster mit Periodenla¨ngen von 5 µm in 200 µm dickem LiTaO3 herge-
stellt werden [36].
Auch wenn die physikalischen Hintergru¨nde noch nicht verstanden sind, sollte
das beschriebene Verfahren direkt auf gro¨ßere Proben erweiterbar sein. Wenn
es sich bei dem Einfluss des Lichts auf den Kristall, wie zu vermuten ist, um
einen Volumeneffekt handelt, du¨rften gro¨ßere Aspektverha¨ltnisse als mit anderen
Methoden realisierbar sein. U¨ber lichtfrustriertes Polen mit LiNbO3-Kristallen
wurde bisher noch nicht berichtet.
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2.4 Visualisierung ferroelektrischer Doma¨nenmuster
Unabha¨ngig von der verwendeten Polungsmethode wird es im Allgemeinen not-
wendig sein, die erzeugte ferroelektrische Doma¨nenstruktur zu visualisieren, um
den Erfolg des Umpolvorgangs zu verifizieren. Da sich unterschiedlich orientierte
Doma¨nen in Transparenz und Brechungsindex nicht unterscheiden, ist ein Nach-
weis durch einfache Lichtmikroskopie nicht mo¨glich. Es wurde jedoch eine Reihe
von Methoden zur Sichtbarmachung von ferroelektrischen Doma¨nen entwickelt,
von denen die wichtigsten im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.
Doma¨nensensitives A¨tzen
Die wegen ihrer leichten Anwendbarkeit und hohen Auflo¨sung am ha¨ufigsten
verwendete Methode zur Doma¨nenvisualisierung ist das A¨tzen des Kristalls in
Flusssa¨ure (HF) [16, 51]. Flusssa¨ure a¨tzt die−z-Seite des Kristalls weitaus schnel-
ler als die +z-Seite, so dass das Doma¨nenmuster in ein topographisches Muster
umgesetzt wird. Dieses kann dann unter einem Lichtmikroskop oder, fu¨r kleine-
re Doma¨nen, unter einem Rasterkraftmikroskop sichtbar gemacht werden. Der
offensichtliche Nachteil ist, dass es sich um ein destruktives Verfahren handelt,
welches nicht in in-situ anwendbar ist. Gea¨tzte Proben mu¨ssen vor einer weiteren
Verwendung in der Regel neu poliert werden.
Spannungsdoppelbrechung
Nach dem Umpolen bleiben an den Doma¨nengrenzen mechanischen Span-
nungen zuru¨ck, die zum Auftreten von Spannungsdoppelbrechung an den
Doma¨nenwa¨nden fu¨hren. Diese la¨sst sich beispielsweise zwischen zwei gekreuz-
ten Polarisatoren sichtbar machen: Die induzierte Doppelbrechung fu¨hrt zu einer
Drehung der Polarisationsrichtung, und die Doma¨nenwa¨nde erscheinen heller,
wa¨hrend die Doma¨nen selber dunkel bleiben. Der Vorteil dieses Verfahrens ist
seine Einfachheit. Durch einen entsprechenden Aufbau kann es sogar eine Visua-
lisierung des Umpolvorgangs in-situ und in Echtzeit ermo¨glichen. Allerdings ist
der Bereich der Doppelbrechung um eine Doma¨nenwand herum relativ breit, die
Auflo¨sung des Verfahrens wird dadurch gro¨ßenordnungsma¨ßig auf einige 100 µm
begrenzt. Dies ist fu¨r viele Anwendungen nicht ausreichend. Mit der Zeit nehmen
die inneren Spannungen an einer Doma¨nenwand ab. Dieser Prozess la¨sst sich,
a¨hnlich wie die Relaxation des Koerzitivfeldes, durch Tempern beschleunigen. So
ist es mo¨glich, die Spannungsdoppelbrechung fast vollsta¨ndig zu unterdru¨cken.
Dies kann z. B. notwendig werden, wenn der Effekt bei der Beobachtung kleiner,
gea¨tzter Strukturen unter dem Mikroskop sto¨rt.
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Elektrooptische Methoden






Dieses fu¨hrt, bei einem angelegten elektrischen Feld E, gema¨ß Gl. 2.1 zu einem
Vorzeichenwechsel der elektrooptischen Brechungsindexa¨nderung. Sendet man
einen Lichtstrahl durch den Kristall, so kann diese Brechungsindexa¨nderung als
Phasena¨nderung ∆ϕ → −∆ϕ nachgewiesen werden (Gl. 2.2). Man erha¨lt also
einen von E abha¨ngigen Phasenkontrast von 2∆ϕ zwischen Doma¨nen, der zur
Visualisierung des Doma¨nenmusters benutzt werden kann. Dazu bringt man bei-
spielsweise die Probe in einen Arm eines Interferometers. Die Doma¨nenwa¨nde
lassen sich dann als Unstetigkeitsstellen im Interferogramm erkennen [35]. Aller-
dings beschra¨nkt das Interferometermuster im Allgemeinen sowohl den Kontrast
als auch die Auflo¨sung des Doma¨nenbildes.
Alternativ ist es auch mo¨glich, die Probe in ein Phasenkontrastmikroskop zu inte-
grieren [52, 53]. Dadurch kann im Prinzip die volle Auflo¨sung des Mikroskops fu¨r
die Visualisierung der Doma¨nen ausgenutzt werden. Allerdings ist die Integration
in ein vorhandenes Phasenkontrastmikroskop in der Regel sehr aufwa¨ndig. Ein
Grund sind die fu¨r die Visualisierung notwendigen hohen elektrischen Felder, die
im Allgemeinen nur mit Hochspannung erzeugt werden ko¨nnen. Zudem setzt die
Methode transparente Elektroden zwingend voraus.
Ein großer Vorteil elektrooptischer Methoden ist, dass sie in-situ und in Echtzeit
Polungsprozesse sichtbar machen ko¨nnen.
Weitere Methoden
Diverse andere Verfahren zur Visualisierung ferroelektrischer Doma¨nen wur-
den vorgeschlagen. Realisiert wurden beispielsweise Methoden mittels konfoka-
ler Frequenzverdopplung [54], optischer Nahfeldmikroskopie [55], Elektronenmi-
kroskopie [56], Rasterkraftmikroskopie [28, 57], elektrostatischem Toner [13] oder
koha¨renter Ro¨ntgenstreuung [29]. Gemeinsamer Nachteil all dieser Verfahren ist,
dass eine Beobachtung des Doma¨nenmusters wa¨hrend des Umpolens in-situ und




Das vorliegende Kapitel beginnt mit den zu untersuchenden Kristallen. Im An-
schluss daran wird der entwickelte Aufbau zum Anlegen hoher elektrischer Felder
an die Proben bei gleichzeitiger Beleuchtung vorgestellt. Das Vorgehen beim Um-
polen sowie die verwendeten Methoden zur U¨berwachung des Polungsprozesses
und zur Bestimmung des Koerzitivfeldes werden ausfu¨hrlich beschrieben. Zudem
wird die Herstellung periodisch gepolter Kristalle mit strukturierten Elektroden
eingefu¨hrt. Das anschließende Unterkapitel behandelt das Verfahren zur Beleuch-
tung der Probe mit einem Lichtmuster. Den Abschluss des Kapitels bilden die
Aufbauten zur Beobachtung der Beugungsmuster von durch den Kristall trans-
mittiertem Licht.
3.1 Kristalle
Als Grundmaterial fu¨r alle Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit dienen
kommerziell erha¨ltliche, undotierte LiNbO3- und LiTaO3-Wafer. Es werden aus-
schließlich z-cut-Wafer mit auf optische Qualita¨t polierten z-Fla¨chen benutzt. Un-
tersucht werden kongruent schmelzende LiNbO3-Kristalle in den Dicken 0.25 mm,
0.5 mm und 1 mm, sowie kongruent schmelzende LiTaO3-Kristalle der Dicke
0.5 mm. Alle Kristalle sind als eindoma¨nig spezifiziert. Hersteller ist die Firma
Crystal Technology Inc. in Palo Alto, USA.
Die Kristalle werden geschnitten und ohne weitere Behandlungen im as-grown
Zustand verwendet. Standardma¨ßig werden Kristalle mit den Abmessungen
15× 15× 0.5 mm3 benutzt. Abweichungen davon werden bei den entsprechen-
den Versuchen explizit angegeben.
Die Absorptionskurven der Kristalle im sichtbaren und im nahen ultravioletten
Spektralbereich (gemessen mit einem Cary 500 Photospektrometer der Firma
Varian) sind in Abb. 3.1 zusammengestellt. Alle Proben sind im Sichtbaren von
400 nm bis 800 nm im Rahmen der Messgenauigkeit vollsta¨ndig transparent.
3.2 Der Polungsaufbau
3.2.1 Allgemeine Anforderungen
Zum Umpolen der Kristalle wird ein Probenhalter beno¨tigt, mit dem die not-
wendigen hohen elektrischen Felder (E > 21 kV/mm) an die Proben angelegt
werden ko¨nnen. Dabei du¨rfen keine elektrischen U¨berschla¨ge auftreten (zum Ver-
gleich: die Durchschlagfeldsta¨rke in trockener Luft betra¨gt ca. 3 kV/mm). Um
eine mo¨glichst reproduzierbare und
”
kristallschonende“ Umpolung zu erreichen,







































Abb. 3.1: Messung des Lambert-Beer’schen Absorptionskoeffizienten αLB in
Abha¨ngigkeit von der Lichtwellenla¨nge λ fu¨r die in der vorliegenden Arbeit ver-
wendeten Proben. Die vertikalen, gepunkteten Linien markieren die Positionen
wichtiger Laserwellenla¨ngen.
die zu lokalen Feldsta¨rkegradienten fu¨hren, sind zu vermeiden. Weiterhin muss
die Mo¨glichkeit gegeben sein, den Polungsprozess zu u¨berwachen und die Koer-
zitivfeldsta¨rke zu bestimmen, idealerweise gleich durch mehrere komplementa¨re
Methoden.
Um den Einfluss von Licht auf den Polungsprozess zu untersuchen, ist es zudem
notwendig, die Kristalle wa¨hrend des Umpolens beleuchten zu ko¨nnen. Fu¨r eine
mo¨glichst hohe Flexibilita¨t beim Beleuchten mit Lichtmustern ist die direkte
Beleuchtung durch die z-Fla¨chen wu¨nschenswert. Da entlang dieser Fla¨chen aber
auch die Elektroden fu¨r das Polungsfeld liegen, erfordert das die Verwendung von
transparenten Elektroden. Diese mu¨ssen eine hohe optische Qualita¨t u¨ber einen
mo¨glichst großen Transparenzbereich aufweisen und du¨rfen auch unter la¨ngerer,
intensiver Beleuchtung nicht degradieren.
Als transparente Elektroden kommen eine Reihe von Varianten in Frage, z. B. sehr
du¨nne, aufgedampfte Metallschichten, aufgesputtertes Indium-Zink-Oxid (Indi-
um Tin Oxide, ITO), oder transparente Flu¨ssigelektroden. Metallbeschichtungen
hinreichender Transparenz sind auf Grund ihrer geringen Dicke (einige 10 nm)
und schlechten Haftung auf LiNbO3-Kristallen allerdings sehr empfindlich. Dies
erwies sich bei Vorversuchen als großes Problem, da jeder Defekt der Elektroden
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die Homogenita¨t des elektrischen Feldes beeintra¨chtigt. ITO-Schichten sind we-
sentlich robuster, dafu¨r aber auch in der Herstellung aufwa¨ndig und teuer. Aus
diesen Gru¨nden wurde in der vorliegenden Arbeit die Entscheidung fu¨r einen auf
Flu¨ssigelektroden basierenden Halter getroffen.
3.2.2 Der Probenhalter
Eine schematische Darstellung des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Proben-
halters zeigt Abb. 3.2. Der Halter besteht aus zwei speziell gefertigten Quarzglas-
scheiben, zwischen denen der Kristall mit Hilfe von zwei hochspannungsfesten
Silikon-O-Ringen gehalten wird. Die Quarzglasscheiben sind mit Bohrungen ver-
sehen, durch die das Innere des O-Rings mit der Flu¨ssigelektrode aufgefu¨llt wird.
Der Bereich um die O-Ringe und um die Probe herum kann mit Silikono¨l geflutet
werden, um Durchschla¨ge am Kristall vorbei zu verhindern. (Bei ku¨rzeren Versu-
chen ist es einfacher, die O-Ringe vorher in Silikono¨l zu tauchen.) Zusa¨tzlich kann
um den O-Ring auf der geerdeten Seite noch ein sogenannter Guardring gelegt
werden. Dabei handelt es sich um einen geerdeten Metalldraht, der verbleibende













Abb. 3.2: Schematische Dar-




Als Spannungsquelle wird das Netzgera¨t HCL 140-3500 der Firma FUG benutzt,
das Spannungen bis ±35 kV bei Stro¨men von maximal 4 mA zur Verfu¨gung
stellt. Um die Messgera¨te und den Experimentator zu schu¨tzen, wird es im All-
gemeinen u¨ber einen 50 MΩ-Schutzwiderstand an den Probenhalter angeschlossen
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(in der Skizze nicht gezeigt). Alle im Rahmen dieser Arbeit angegebenen Span-
nungswerte beziehen sich auf die vom Netzgera¨t gelieferte Nennspannung. Da der
Widerstand der Kristalle sehr groß gegenu¨ber dem Schutzwiderstand ist, kann
die Abweichung gegenu¨ber der tatsa¨chlich am Kristall anliegenden Spannung im
Allgemeinen vernachla¨ssigt werden. Die Strommessung erfolgt u¨ber ein Keith-
ley 6514 Elektrometer, welches aufgrund seiner hohen Auflo¨sung im pA-Bereich
sowohl die niedrigen pyroelektrischen Stro¨me als auch die weitaus ho¨heren Po-
lungsstro¨me messen kann. Damit das Gera¨t nicht bescha¨digt wird, sollte doch mal
ein Durchschlag auftreten, ist es zusa¨tzlich durch einen U¨berspannungsschutz ge-
sichert (in der Skizze nicht eingezeichnet). Dazu werden ein 17 V-Varistor und
eine 90 V Gasentladungslampe parallel zum Elektrometer geschaltet.
Als Flu¨ssigelektrode wird Leitungswasser verwendet. Gegenu¨ber den normaler-
weise verwendeten gesa¨ttigten Salzlo¨sungen hat Leitungswasser den Vorteil, dass
auch bei la¨ngeren Experimenten kein Salz ausfa¨llt und die optische Qualita¨t der
Elektroden beeintra¨chtigt. Die geringere elektrische Leitfa¨higkeit von Leitungs-
wasser stellt kein Problem dar, da schon die Leitfa¨higkeit von destilliertemWasser
die von LiNbO3 um ca. 8 Gro¨ßenordnungen u¨bersteigt.
Sowohl Wasser als auch das verwendete Quarzglas sind im sichtbaren und im
nahen ultravioletten Spektralbereich vollsta¨ndig transparent. Dadurch kann die
Probe, wie in Abb. 3.2 gezeigt, mit einem Pumplichtstrahl beleuchtet werden.
Zusa¨tzlich besteht die Mo¨glichkeit, den gesamten Halter in einen Arm eines Mach-
Zehnder-Interferometers zu integrieren, um eine Visualisierung des Polungspro-
zesses zu ermo¨glichen. Dieses Interferometer wird in Abschnitt 3.3.2 im Detail
behandelt.
3.3 Umpolung und Koerzitivfeldmessung
Im Folgenden sollen die typischen Abla¨ufe und Messmethoden beim Umpolen
eines Kristalls kurz beschrieben werden.
Die Vorbereitungen bestehen darin, dass der Kristall gereinigt, in den Halter
eingespannt und mit Flu¨ssigelektroden kontaktiert wird. Falls die Orientierung
der z-Achse noch nicht bekannt ist, kann sie jetzt anhand des Vorzeichen des
pyroelektrischen Stroms bestimmt werden.
Zum Umpolen der Kristalle wird eine lineare Spannungsrampe verwendet. Dafu¨r
wird eine Spannung an den Kristall angelegt, die einem elektrischen Feld deutlich
unterhalb der Koerzitivfeldsta¨rke entspricht. Die Spannung wird dann kontinu-
ierlich mit konstanter Rate erho¨ht, bis ein Feld deutlich oberhalb der Koerzitiv-
feldsta¨rke erreicht ist. Auf diese Weise wird der Kristall im gesamten Bereich der
Elektroden umgepolt. Die Spannung wird typischerweise einige Sekunden auf dem
Maximalwert gehalten und dann direkt auf Null zuru¨ckgesetzt. Da die Polarita¨t
der Hochspannungsquelle innerhalb weniger Sekunden vertauscht werden kann,
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ist es mo¨glich, sofort im Anschluss einen erneuten Polungsvorgang zu beginnen.
Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Der gesamte Polungsablauf ist compu-
tergesteuert, so dass Steigung, Anfangs- und Endpunkte der Rampen, sowie die
Wartezeit zwischen Polungsvorga¨ngen mit hoher Pra¨zision und Wiederholgenau-
igkeit eingestellt werden ko¨nnen. Es ist aber auch mo¨glich den Polungsprozess
jederzeit manuell abzubrechen, indem die Spannung schlagartig auf 0 kV gesetzt
wird. Standardma¨ßig werden in allen Experimenten Rampen mit der Steigung
∆E/∆t = 30 Vs−1mm−1 verwendet.
Um den Polungsprozess zu kontrollieren und zur Bestimmung des Koerzitivfel-
des werden zwei Methoden verwendet: die Messung des Polungsstroms und die
interferometrische U¨berwachung des Brechungsindexes.
3.3.1 Messung des Polungsstroms
Die wichtigste Methode zur U¨berwachung des Polungsprozesses ist die Messung
des Polungsstrom Ipol mit dem in Abb. 3.2 eingezeichneten Amperemeter. Gema¨ß
Gl. 2.6 ist Ipol proportional zur zeitlichen A¨nderung der gepolten Fla¨che. Der
Polungsstrom liefert also direkt Informationen u¨ber die Dynamik des Polungs-
vorgangs.
Einen typischen Polungstromverlauf wa¨hrend eines Polungsexperimentes in
LiNbO3 u¨ber der Zeit zeigt Abb. 3.3a. Anhand der Stromkurve sieht man, dass
der Kristall nicht instantan umpolt. Statt dessen erstreckt sich der Polungspro-
zess u¨ber einen Zeitraum ∆t ≈ 30 s und einen E-Feldbereich ∆E ≈ 900 V/mm.
Wa¨hrend dieses Zeitraums sind Teile des Kristalls bereits umgepolt, wa¨hrend der
Rest noch in der urspru¨nglichen z-Achsen-Orientierung verharrt. Bricht man den
Polungsprozess wa¨hrend dieser Zeit ab, erha¨lt man multidoma¨nige sogenannte
teilgepolte Kristalle. Eine weitere Auffa¨lligkeit in der Stromkurve ist das Auftre-
ten von Stromspitzen. Das zeigt, dass die Umpolung nicht gleichfo¨rmig sondern in
Schu¨ben verla¨uft. Diese erkla¨ren sich zum Teil dadurch, dass sich der Kristall wie
ein Kondensator mit einer merklichen Kapazita¨t C verha¨lt. Sobald ein Teil des
Kristalls umgepolt wurde, sind die Elektroden mit u¨berschu¨ssigen Kompensati-
onsladungen Q geladen (Gl. 2.5), die nur langsam (Zeitkonstante RC) u¨ber den
Schutzwiderstand R abfließen ko¨nnen. Diese Kompensationsladungen schirmen
das von außen angelegte elektrische Feld E teilweise ab, so dass das effektiv am
Kristall anliegende elektrische Feld unterhalb von dem in Abb. 3.3 aufgetragenen
liegt. Allerdings zeigen LiNbO3 und LiTaO3 auch unter idealen Bedingungen ein
schubweises Umpolen [41, 58]. Dieses Verhalten tritt bei allen Ferroelektrika auf
und ist als Barkhausen Effekt bekannt [59].
Obwohl das Umklappen der Doma¨nen nicht instantan erfolgt, ist es sinnvoll,
einen speziellen Wert des angelegten elektrischen Feldes als Koerzitivfeld zu defi-
nieren. Fu¨r die Messung des Polungsstroms wird willku¨rlich der Punkt des starken
20
b)



































































Abb. 3.3: Typische Koerzitivfeldmessungen fu¨r das selbe Polungsexperiment in
LiNbO3 ohne Beleuchtung. Aufgetragen sind der Polungsstrom Ipol (a, durch-
gezogene Kurve), die Intensita¨t in einem Punkt des Interferometersignals (b,
durchgezogene Kurve, siehe dazu Abschnitt 3.3.2) und das von außen angelegte
elektrische Feld E (gestrichelte Kurve) u¨ber der Zeit t. Das anhand der jeweiligen
Kurve bestimmte Koerzitivfeld EC ist ebenfalls eingezeichnet.
Stromabfalls gegen Ende der Polung als Koerzitivfeldsta¨rke definiert, da dieser
Abfall bei praktisch allen Messungen wohldefiniert und gut reproduzierbar ist.
Der Nachteil dieser Definition ist, dass das Koerzitivfeld stark von der verwende-
ten Spannungsrampe und vom Schutzwiderstand abha¨ngt. Dies ist beim Vergleich
von Koerzitivfeldsta¨rken aus unterschiedlichen Messungen zu beachten.
Der Vorteil der Polungsstrommessung ist ihre Einfachheit. Ein Nachteil der Me-
thode ist, dass sie nur u¨ber die Fla¨che der Elektroden gemittelte Ergebnisse lie-
fert. Aussagen u¨ber kleinere Bereiche des Kristalls ko¨nnen mit ihr genauso wenig
getroffen werden wie u¨ber statische Doma¨nenmuster. Aus diesen Gru¨nden ist es
sinnvoll, sie mit einer komplementa¨ren Messmethode zu kombinieren.
3.3.2 Interferometrische Beobachtung der Umpolung
Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, kann aus dem Vorzeichen der elektrooptischen
Brechungsindexa¨nderung ∆n auf die Orientierung der z-Achse geschlossen wer-
den. Diese Brechungsindexa¨nderungen werden mit einem Interferometer in Inten-
sita¨tsa¨nderungen umgewandelt und zur Visualisierung der Doma¨nen verwendet.
Den schematischen Aufbau zur interferometrischen Beobachtung der Probe zeigt
Abb. 3.4.
Der Probenhalter aus Abschnitt 3.2.2 wird unvera¨ndert u¨bernommen und in
einen Arm eines Mach-Zehnder-Interferometers integriert. Das zum Umpo-
len angelegte elektrische Feld erzeugt dabei gleichzeitig die beno¨tigten Bre-
chungsindexa¨nderungen zur Visualisierung der Doma¨nen. Die Intensita¨t des
















Abb. 3.4: Schematische Darstellung des in ein Mach-Zehnder-Interferometer
integrierten Kristallhalters. DS: dielektrischer Spiegel.
gehalten, um den Polungsprozess nicht zu beeinflussen. Mit Hilfe von zwei Lin-
sen wird das Interferenzbild des Kristalls vergro¨ßert und auf einen Schirm und
auf eine oder mehrere Photodioden in der Schirmebene abgebildet. Der Schirm
dient dazu, das gesamte Interferenzbild des Kristalls zu beobachten. Vor jeder
Photodiode ist eine Lochblende angebracht, damit nur das Interferogramm eines
mo¨glichst kleinen, frei wa¨hlbaren Bereiches des Kristalls detektiert wird.
Abbildung 3.3b zeigt eine typische Photodioden-Messung der Intensita¨t u¨ber der
Zeit in einem Punkt des Interferogramms. Zusa¨tzlich eingetragen ist das von au-
ßen angelegte elektrische Feld E. Es handelt sich dabei um den selben Polungs-
vorgang wie in Abb. 3.3a. Gema¨ß Gl. 2.2 a¨ndert sich die Phase einer den Kristall
durchlaufenden Lichtwelle linear mit dem elektrischen Feld. Das fu¨hrt dazu, dass
die Strahlen aus den beiden Interferometerarmen mit steigendem E abwechselnd
konstruktiv oder destruktiv interferieren und die Intensita¨t des Interferometersig-
nals eine Sinusfunktion durchla¨uft. Diese graduelle Intensita¨tsa¨nderung wird im
Moment des Umklappens des betreffenden Kristallbereichs durch eine Unstetig-
keitsstelle unterbrochen. Wenn der durch die Photodiode beobachtete Bereich des
Kristalls klein genug gewa¨hlt wurde, polt er praktisch instantan. Die Koerzitiv-
feldsta¨rke des betreffenden Bereiches kann dann wie in Abb. 3.3b direkt aus der
Kurve abgelesen werden. Ansonsten kann es sein, dass der beobachtete Bereich
graduell oder in mehreren Schu¨ben umpolt. In diesem Fall erha¨lt man Kurven
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in denen entweder u¨berhaupt keine deutliche Unstetigkeit erkennbar ist oder die
mehr als eine Unstetigkeitsstelle aufweisen. In einem solchen Fall wird der betref-
fenden Messung keine Koerzitivfeldsta¨rke zugeordnet.
Vergleicht man die Messung aus Abb. 3.3b mit der Messung des Polungsstroms in
Abb. 3.3a, so fa¨llt auf, dass beide Methoden unterschiedliche Koerzitivfeldsta¨rken
liefern, obwohl es sich um den selben Polungsprozess handelt. Dies ist ein systema-
tisches Problem: Der Polungsstrom integriert u¨ber die gesamte Elektrodenfla¨che,
und das Koerzitivfeld wird aus dem elektrischen Feld am Ende der Umpolung
bestimmt. Die so ermittelten Werte sind generell ho¨her, als die mit dem Interfe-
rometer bestimmten, welches das Koerzitivfeld in einem Punkt liefert.
Mit dem Interferometer kann man Doma¨nen auch direkt visualisieren. Abbil-
dung 3.5 zeigt drei typische Bilder eines LiNbO3-Kristalls, wie sie wa¨hrend des
Umpolens auf dem in Abb. 3.4 eingezeichneten Schirm zu sehen sind. Gro¨ßere
Doma¨nen sind im Interferenzmuster sehr gut erkennbar. Kleinere Doma¨nen sieht
man dagegen nur wenn der Kontrast sehr hoch ist, z. B. innerhalb des dunklen
Interferenzrings. Das dynamische Verhalten der Doma¨nen wa¨hrend des Umpo-
lens la¨sst sich allerdings gut in Echtzeit auf dem Schirm beobachten. So sieht
man wie die Doma¨nen durch Wandbewegung wachsen und zu gro¨ßeren Doma¨nen
verschmelzen. Man beobachtet auch, dass das Doma¨nenwachstum nicht homogen
erfolgt, sondern dass sich einzelne Wa¨nde oftmals in Schu¨ben bewegen. Z. B. er-
kennt man an den Beispielbildern, dass sich einige Doma¨nenwa¨nde stark bewegt
haben, wa¨hrend andere in ihrer Lage unvera¨ndert bleiben. (Dies ist in Echt-
zeit auf dem Schirm natu¨rlich sehr viel besser zu erkennen.) Die inhomogenen
Wandbewegungen sieht man teilweise auch als Spitzen im Polungsstrom (vgl.
Abschnitt 3.3.1).
3.3.3 Periodisches Polen mit strukturierten Elektroden
Fu¨r spa¨tere Untersuchungen werden einige periodisch gepolte Lithiumniobat-
Kristalle (PPLN) mit der Methode mit strukturierten Elektroden (Abschnitt 2.3)
hergestellt. Dazu wird ein Fotolack-Linienmuster lithographisch auf eine Seite der
Probe aufgebracht.∗ Dabei verla¨uft der Gittervektor des Linienmusters entlang
der x-Achse des Kristalls. Die Periodenla¨nge Γ wird zwischen 8 und 30 µm und
die Stegbreite der lithographischen Strukturen zwischen 1 und 11 µm variiert.
Als Elektroden, dienen gesa¨ttigte NaCl-Lo¨sungen, um eine mo¨glichst hohe elek-
trische Leitfa¨higkeit zu erreichen. Durch die Fotolack-Streifen wird das elektrische
Feld in der Probe moduliert. Der Kristall wird mit Spannungspulsen konstanter
Amplitude umgepolt.
∗Diese Experimente wie auch ein Großteil der weiteren Messungen an PPLN-Kristallen




Abb. 3.5: Typische Interfe-
rometermuster eines LiNbO3-
Kristalls wa¨hrend des Umpolens,
aufgenommen im Abstand von
1.5 s mit dem Aufbau aus
Abb. 3.4. Die runde a¨ußere
Begrenzung ist der undurchsich-
tige O-Ring. Die Abweichungen
von der Kreisform kommen von
Luftblasen, die sich im Laufe
des Experiments am O-Ring
abgesetzt haben, sowie von den
Einfu¨llo¨ffnungen fu¨r die Flu¨ssig-
elektrode. Das Interferenzmuster
wird von einem großen Interfe-
renzring dominiert. Durch die
Unstetigkeitsstellen im Interfe-
renzmuster erkennt man gut eine
große hexagonale Doma¨ne im
Zentrum sowie kleinere Doma¨-
nen am rechten und am oberen
Rand. Die hellen Punkte im
dunklen Interferenzring (Pfeile)
sind ebenfalls kleine Doma¨nen,
die sogenannten Polungskeime.




3.4 Beleuchtung mit einem Lichtmuster
Im Rahmen dieser Arbeit soll gekla¨rt werden, ob Licht das Polungsverhalten
von LiNbO3 beeinflussen kann. Ziel soll es sein, ein Lichtmuster direkt in ein
Doma¨nenmuster zu u¨bertragen. Als Lichtquelle steht ein Ar+-Laser des Typs
Innova Sabre der Firma Coherent mit einer maximalen Leistung (im Multiline-
Betrieb) von 25 W im sichtbaren und von 7 W im ultravioletten Spektralbereich
zur Verfu¨gung. Wegen der Bedeutung von periodisch gepoltem LiNbO3 soll der
Kristall mit einem Streifenmuster beleuchtet werden. Das dabei zu verwendende
Lichtmuster soll eine hohe Tiefenscha¨rfe und einen starken Kontrast aufweisen,
sowie u¨ber Stunden stabil sein. Es soll der ganze Spektral- und Leistungsbereich
des Lasers (inklusive Multiline) bei mo¨glichst geringen Verlusten ausgescho¨pft
werden. Zudem wa¨re es wu¨nschenswert, die Periodenla¨nge des Streifenmusters in
einem mo¨glichst großen Bereich variieren zu ko¨nnen.
Zur Erzeugung eines Streifenmusters bieten sich generell mehrere Verfahren an,
z. B. u¨ber eine Phasenmaske, mittels Zweistrahl-Interferenz oder u¨ber eine Inten-
sita¨tsmaske. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile: Phasenmasken
sind nahezu verlustfrei und ko¨nnen sehr stabile Lichtmuster mit hohem Kon-
trast bei beliebigen Tastverha¨ltnissen erzeugen. (Das Tastverha¨ltnis κ , engl. duty
cycle, eines Streifenmusters gibt das Verha¨ltnis von Streifenbreite zum Abstand
zwischen den Streifen an. Z. B. bedeutet ein Tastverha¨ltnis von κ = 0.5 bei einem
Lichtmuster dass die hellen und dunklen Streifen gleich breit sind.) Phasenmas-
ken sind aber auch sehr teuer und wenig flexibel. Fu¨r erste Versuche sind sie
daher nicht interessant. Bei einem Zweistrahl-Interferenzaufbau kann u¨ber den
Winkel zwischen den Strahlen die Periodenla¨nge des entstehenden Lichtmusters
nahezu frei gewa¨hlt werden. Ein Interferenzmuster bietet besitzt zudem eine nahe-
zu unbegrenzte Tiefenscha¨rfe. Allerdings bietet ein Zweistrahl-Interferenzaufbau
nur eine sinusfo¨rmige Modulation des Lichtmusters. Fu¨r la¨nger dauernde Expe-
rimente beno¨tigt ein Interferenzaufbau zudem eine aktive Phasen-Stabilisierung.
Außerdem verlangen gro¨ßere Periodenla¨ngen sehr kleine Winkel, die im Aufbau
nur schwer oder mit deutlichem Leistungsverlust zu realisieren sind. Sowohl die
Phasenmaske als auch das Interferenzmuster sind stark wellenla¨ngenabha¨ngig, so
dass eine Beleuchtung im Multiline-Betrieb des Lasers nicht mo¨glich ist.
Auf Grund des einfachen Aufbaus und der hohen Stabilita¨t wird das Lichtmuster
fu¨r die hier vorgestellten Untersuchungen mit einer bina¨ren Intensita¨tsmaske er-
zeugt. Bina¨r bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Maske ein Stufenprofil
aufweist, welches Licht entweder vollsta¨ndig durchla¨sst oder abblockt. Ein In-
tensita¨tsverlust durch die Intensita¨tsmaske von ca. 50% bei einem Tastverha¨ltnis
von 0.5 erscheint vertretbar. Allerdings ergeben sich gerade im besonders inter-
essanten Bereich kleiner Periodenla¨ngen Probleme. Die Masken mu¨ssen trotz der
feinen Strukturen intensives UV-Licht u¨ber la¨ngere Zeit ohne Degradierung aus-
halten. Zudem soll die Maske nicht direkt (z. B. lithographisch) auf den Kristall
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aufgebracht werden, da sonst schon eine geringe Lichtabsorption durch die Maske
den Kristall inhomogen aufheizen wu¨rde.
Eine Mo¨glichkeit, die gewu¨nschten kleinen Strukturen zu erzeugen, ist es, die
Maske nicht auf die Probe abzubilden, sondern das Beugungsmuster der Maske
als Lichtmuster zu nutzen. Abbildung 3.6 zeigt den prinzipiellen Aufbau. Der
Kristall wird mit dem Laserstrahl durch die bina¨re Maske beleuchtet. Dabei wird
bewusst ein Abstand zwischen Maske und Probe gelassen, um am Ort der Probe
ein ausgepra¨gtes Beugungsmuster zu erhalten. In dieser Arbeit wird eine bina¨re
Metallmaske mit einer Periodenla¨nge von 500 µm im Abstand von ≈ 4 cm vom
Kristall genutzt. Abbildung 3.7 zeigt das dazugeho¨rige Lichtmuster direkt hinter
der Maske sowie das Fresnel-Beugungsmuster am Ort der Probe. Das Beugungs-
muster zeigt zwei prinzipielle Charakteristika: Eine grobe Struktur mit sehr kon-
trastreichen Doppellinien im Abstand von ca. 500 µm und darunter eine zweite,
feinere Struktur. Diese ist quasi-periodisch mit einer Periodizita¨t von ungefa¨hr
8 µm. Auch wenn es dieses Lichtmuster natu¨rlich nicht erlaubt, nutzbare PPLN-
Strukturen zu erzeugen, ist es fu¨r erste Versuche gut geeignet, da es mit der feinen
und der groben Struktur einen weiten Bereich von Strukturgro¨ßen abdeckt. Fu¨r
daru¨ber hinausgehende Experimente wird man allerdings auf eine andere Metho-
de der Lichtmustererzeugung zuru¨ckgreifen mu¨ssen.
Abb. 3.6: Schematische Dar-
stellung der Beleuchtung mit
einer bina¨ren Maske. Das Licht-
muster der Maske wird bewusst
nicht abgebildet. Statt dessen
wird das entstehende Beugungs-
muster benutzt, um kleinere
Strukturen zu erhalten.
3.5 Beobachtung der Beugungsmuster
Neben der Beeinflussung des Koerzitivfeldes soll das Licht auch dazu dienen,
mehr u¨ber den Polungsprozesses selbst zu lernen. Es soll untersucht werden, wie
Licht verschiedener Wellenla¨ngen mit ferroelektrischen Doma¨nen wechselwirkt,
mit oder ohne angelegtem elektrischen Feld. Wichtigste Informationsquelle sind




































Abb. 3.7: Berechnete Intensita¨tsverteilung des Laserstrahls a) direkt hinter der
bina¨ren Maske, b) am Ort der Probe ca. 4 cm hinter der Maske. c) zeigt einen
vergro¨ßerten Ausschnitt aus b): Eine modulierte Lichtintensita¨t mit einer Peri-
odenla¨nge ≈ 8 µm ist erkennbar. Das Fresnel-Beugungsmuster wurde mit Gl. A.2
fu¨r eine Lichtwellenla¨nge von λ = 334 nm berechnet. Als Brechungsindex der
Flu¨ssigelektroden wird n = 1.343 angenommen [60].
Eine schematische Darstellung des verwendeten Versuchsaufbaus zeigt Abb. 3.8.
Der in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Kristallhalter wird unvera¨ndert
u¨bernommen. Die teilweise umgepolten Proben werden entlang der z-Richtung
mit einer ebenen Welle beleuchtet. Dazu wird die TEM-00-Mode eines Ar+-Lasers
verwendet, die gegebenenfalls aufgeweitet und raumfrequenzgefiltert wird. Durch
Wechselwirkung mit dem Kristall werden sich im Allgemeinen Phase und Inten-
sita¨t des eingestrahlten Lichtes inhomogen u¨ber die beleuchtete Fla¨che a¨ndern.
Der Lichtstrahl ist beim Verlassen der Probe also keine ebene Welle mehr,
und es tritt Beugung auf. Beobachtet werden die beiden Extremfa¨lle der Beu-
gung: das Nahfeldbeugungsmuster direkt hinter dem Kristall und das Fernfeld-
Beugungsmuster. Nahfeld und Fernfeld sind dabei wie in Abschnitt A.1 als Be-
reich der Fresnel- und als Bereich der Fraunhofer-Beugung definiert. Sie du¨rfen
nicht mit der in der Nahfeldoptik verwendeten Definition von Nah- und Fern-
feld als den evaneszenten und den propagierenden Bereich einer Strahlungsquelle
verwechselt werden.
Das Fernfeldbeugungsmuster erha¨lt man, indem man den transmittierten Strahl
direkt auf einen Fluoreszenzschirm (z. B. aus Papier) gibt (Abb. 3.8a). Dabei
muss der Abstand a zwischen Kristall und Schirm ausreichend groß gewa¨hlt wer-


















Abb. 3.8: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Messung der Beugungs-
muster des durch den Kristall transmittierten Lichts: a) ohne Linse im Fernfeld
b) mit Linse im Nahfeld. HV: Hochspannung.
gen zwischen 75 und 150 cm. In vielen Fa¨llen erweist es sich als vorteilhaft, den
transmittierten Hauptstrahl azublenden, damit schwache Beugungsmuster bes-
ser beobachtet werden ko¨nnen. Dazu wird der Hauptstrahl einfach durch eine
kreisfo¨rmige Aussparung im Fluoreszenzschirm gefu¨hrt.
Das Nahfeldbeugungsmuster erha¨lt man, indem man den Schirm mo¨glichst nah
an den Kristall bringt. Da der Abstand zwischen Kristall und Schirm jedoch
nicht beliebig verringert werden kann, benutzen wir eine Linse, um die Ru¨ckseite
des Kristalls auf dem fluoreszierenden Schirm vergro¨ßert abzubilden (Abb. 3.8b).
Das Nahfeldmuster kann auch direkt auf den CCD-Chip einer Kamera abgebil-




In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse zur Wechselwirkung
von Licht mit ferroelektrischen Doma¨nen pra¨sentiert. Dabei wird zuerst das all-
gemeine Verhalten der Proben beim Umpolen charakterisiert. Danach werden
die Auswirkungen von Beleuchtung auf das Polungsverhalten der Kristalle un-
tersucht. Der letzte Teil bescha¨ftigt sich mit dem Einfluss von ferroelektrischen
Doma¨nen auf transmittiertes, koha¨rentes Licht.
Zur Nomenklatur: Ein Polungsprozess oder ein Polungsvorgang ist eine einzelne
Umpolung, entweder in Vorwa¨rts- oder in Ru¨ckwa¨rtsrichtung, vollsta¨ndig oder
teilweise. Ein Polungszyklus besteht aus zwei aufeinander folgenden vollsta¨ndigen
Polungsvorga¨ngen. Die z-Achse des Kristalls hat nach einem Polungszyklus also
wieder die urspru¨ngliche Orientierung.
4.1 Charakterisierung des Polungsverhaltens der verwen-
deten Proben ohne Licht
Um den Einfluss von Licht auf den ferroelektrischen Polungsprozess untersuchen
zu ko¨nnen, ist es zuna¨chst notwendig, das Polungsverhalten der Kristalle ohne
Beleuchtung zu verstehen. Ergebnisse dazu werden im Folgenden vorgestellt.
4.1.1 Messung der Koerzitivfeldsta¨rke und der Polungsqualita¨t
Die wichtigste Kenngro¨ße beim Umpolen von ferroelektrischen Doma¨nen ist
das, zum Umklappen der z-Achse beno¨tigte, Koerzitivfeld EC. Am Beispiel
von LiNbO3 zeigt Abb. 4.1, wie sich die Koerzitivfelder fu¨r das Vorwa¨rts-
und Ru¨ckwa¨rtspolen, EVC und E
R
C , bei sukzessiven Polungsprozessen vera¨ndern.
Dabei sind sowohl die u¨ber den Polungsstrom (siehe Abschnitt 3.3.1) als
auch die interferometrisch ermittelten Koerzitivfeldsta¨rken aufgetragen (Ab-
schnitt 3.3.2). Zwischen aufeinander folgenden Polungsprozessen liegt jeweils
eine Pause von ca. 20 min, um den Einfluss der schnellen Koerzitivfeldre-
laxation (Abschnitt 2.2.2) zu minimieren. Als erstes fa¨llt die bereits in Ab-
schnitt 3.3.2 beschriebene systematische Abweichung ins Auge, die dafu¨r sorgt,
dass die anhand des Polungsstroms bestimmten Koerzitivfelder u¨ber den inter-
ferometrisch gemessenen liegen. Man sieht auch, dass das Koerzitivfeld EV1C fu¨r
die erste Vorwa¨rtspolung des Kristalls jeweils deutlich erho¨ht ist. Die folgen-
den Vorwa¨rtspolvorga¨nge ergeben dagegen relativ gleich bleibende Werte fu¨r das
Koerzitivfeld. Beim Ru¨ckwa¨rtspolen zeigt sich ein a¨hnliches Bild: Die Koerzitiv-
feldsta¨rke ER1C fu¨r das erste Ru¨ckwa¨rtspolen, weist eine merkliche Abweichung
auf, ab dem zweiten Ru¨ckwa¨rtspolen sind die Werte dann aber weitgehend kon-
stant. Die aus der obigen Messung ermittelten, typischen Werte fu¨r das Koerzi-
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tivfeld sind in Tab. 4.1 zusammengestellt. Fu¨r LiTaO3 wird das Koerzitivfeld nur
u¨ber den Polungsstrom bestimmt. Entsprechende Koerzitivfeldwerte sind eben-
falls in Tabelle 4.1 angegeben. Die Fehlerschranken geben die Standardabwei-
chung von Messwerten der gleichen Probe an. Von Probe zu Probe und von Wafer
zu Wafer gibt es zusa¨tzliche Abweichungen, die aber nicht untersucht werden.
Abb. 4.1: Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r die Vorwa¨rts- (links) und fu¨r die Ru¨ckwa¨rts-
richtung (rechts), EVC und E
R
C , gemessen mit Hilfe des Polungsstroms (Kreise)
und mit dem Interferometer (Dreiecke), aufgetragen u¨ber der Nummer des Po-
lungszyklus fu¨r kongruent schmelzendes LiNbO3.





LiNbO3 (Polungsstrom) 20.6 (20.38± 0.04) −(15.76± 0.02)
LiNbO3 (Interferometer) 20.4 (20.20± 0.04) −(15.63± 0.03)
LiTaO3 (Polungsstrom) 20.8 ≈ 19.6 ≈ −12.4
Tab. 4.1: Typische Koerzitivfelder fu¨r LiNbO3- und LiTaO3-Proben. Eingetra-
gen sind das Koerzitivfeld fu¨r die erste Vorwa¨rtspolung EV1C , fu¨r alle weiteren
Polungen in Vorwa¨rtsrichtung EV∞C und fu¨r das Ru¨ckwa¨rtspolen (exklusive der
ersten Ru¨ckwa¨rtspolung) ER∞C . Die jeweils benutzte Messmethode ist angegeben.
Die optische Qualita¨t der Kristalle nimmt durch viele Polungsvorga¨nge leicht ab.
Abbildung 4.2 zeigt einen LiNbO3-Kristall nach einem und nach u¨ber 100 Po-
lungsvorga¨ngen unter dem Polarisationsmikroskop. Nach dem ersten Umpolen
sieht man nur sehr geringe innere Spannungen, der umgepolte Bereich ist sehr
homogen, auch wenn man einige kleine Punktdefekte erkennen kann. Die Gren-
ze des umgepolten Bereichs ist sehr scharf. Nach mehrmaligen Polungsprozessen
zeigt sich eine deutliche Zunahme der Spannungsdoppelbrechung, insbesondere
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an der Grenze der Flu¨ssigelektrode, aber auch unterhalb des O-Rings. Die Ho-
mogenita¨t des umgepolten Bereichs hat ebenfalls abgenommen. Gro¨ßere lokale
Defekte sind deutlich zu sehen. Zusa¨tzlich erkennt man eine Zunahme an kleinen
Inhomogenita¨ten. Das Koerzitivfeld hat sich dagegen nicht signifikant gea¨ndert.
a) b)
1mm 1 mm
Abb. 4.2: Polarisationsmikroskopaufnahme eines LiNbO3-Kristalls nach dem
ersten Umpolen (a) und nach u¨ber 100 Polungsvorga¨ngen (b). Rechts unten in
den Bildern ist der Bereich der Flu¨ssigelektroden, der Kreisbogen ist die Grenze
zur Auflagefla¨che des O-Rings. Die schwarzen Bereiche in den Ecken resultieren
aus dem begrenzten Aufnahmefeld des Mikroskops.
4.1.2 Messung der schnellen Relaxation des Koerzitivfeldes
LiNbO3 zeigt, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, eine schnelle Relaxation des
Koerzitivfeldes unmittelbar nach einem Polungsvorgang. Diese soll im Folgenden
charakterisiert werden.
Die zu untersuchende Probe wird zuerst eingepolt, d. h. sie wird mehrfach hin-
und hergepolt, damit die abweichenden Koerzitivfelder der ersten Polungen die
Messungen nicht verfa¨lschen. Fu¨r die eigentliche Messung wird der Kristall einmal
hin- und direkt danach wieder zuru¨ckgepolt (siehe das Schema in Abb. 4.3). Um
die Zeit zwischen den beiden Polungsvorga¨ngen mo¨glichst kurz zu halten wird die
erste Polungsrampe sofort nach Abklingen des Polungsstroms abgebrochen und
die zweite Rampe beginnt bereits bei einem Feld knapp unterhalb der Koerzitiv-
feldsta¨rke. Das Koerzitivfeld EC fu¨r den zweiten Polungsvorgang wird nach der
Polungsstrommethode bestimmt. Nach dem Polungszyklus wird ca. 20 min ohne
Spannung gewartet, damit das Koerzitivfeld wieder komplett relaxieren kann.
Diese Messung liefert das Koerzitivfeld EC fu¨r eine bestimmte Wartezeit tw seit
dem letzte Polungsvorgang. Als tw wird die Gesamtzeit zwischen den beiden
Koerzitivfeldmessungen genommen (wie oben beschrieben dient der Stromabfall
gegen Ende der Polung als Referenz fu¨r den Polungszeitpunkt, vgl. Abb. 4.3).






































Abb. 4.3: Typischer Polungszyklus
zur Messung der schnellen Relaxation
des Koerzitivfeldes. Aufgetragen sind
das angelegte elektrische Feld E (ge-
punktete Linie) und der der gemessene
Polungsstrom Ipol (durchgezogene Li-
nie) u¨ber der Zeit. Der graue Balken









































Abb. 4.4: Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r die Vorwa¨rts- (links) und fu¨r die Ru¨ckrichtung
(rechts), EVC und E
R
C , in Abha¨ngigkeit von der Wartezeit tw seit dem vorangegan-
genen Polungsvorgang fu¨r kongruent schmelzendes LiNbO3. Die durchgezogenen
Linien sind exponentielle Anpassungen an die Messwerte (siehe Abschnitt 5.1)
in Abb. 4.4 aufgetragen. Ein Relaxationsverhalten ist deutlich erkennbar. Die
ku¨rzeste auf diese Weise messbare Wartezeit tw ist durch die beno¨tigte Zeit zum
Zeit zum Hoch- und Runterfahren der angelegten Spannung plus der Dauer des
Polungsprozesses gegeben.
4.1.3 Spontane und erzwungene Doma¨nenmuster
Ein typisches Beispiel fu¨r spontan wa¨hrend des Umpolens entstehende
Doma¨nenmuster wurde bereits bei der Beschreibung der Doma¨nenvisualisierung
mit dem Interferometer in Abschnitt 3.3.2 gezeigt. Bricht man einen Polungs-
vorgang wa¨hrend des Umpolens ab, indem man das angelegte elektrische Feld
abschaltet, so wird das momentane Doma¨nenmuster
”
eingefroren“. Die so ent-
standenen teilgepolten, also teilweise umgepolten, Kristalle zeigen fu¨r das jeweili-





Abb. 4.5: Typische spontane Doma¨nenmuster in teilgepolten, kongruent schmel-
zenden LiNbO3- (a) und LiTaO3-Kristallen (b), sichtbar gemacht durch A¨tzen.
Man erkennt deutlich, dass die Doma¨nen in LiNbO3 eine hexagonale und
in LiTaO3 eine dreieckige Grundform aufweisen. In LiNbO3 verlaufen die
Doma¨nenwa¨nde auch bei hoher Vergro¨ßerung gerade, wa¨hrend in LiTaO3
die Doma¨nenwa¨nde erkennbar gebogen sind. In beiden Fa¨llen verlaufen die
Doma¨nenwa¨nde entlang von drei ausgezeichneten Richtungen, die durch die Kris-
tallachsen vorgegeben sind. Die Unterschiede im Kontrast zwischen den Doma¨nen
in den Bildern 4.5a und 4.5b ergeben sich aus Abweichungen beim A¨tzprozess,
der benutzt wurde, um die Doma¨nen sichtbar zu machen. Sie haben fu¨r die
Doma¨nenmuster keine weitere Bedeutung.
Fu¨r Anwendungen interessanter als spontane Doma¨nenmuster sind gezielt herge-
stellte (oder erzwungene) Doma¨nenstrukturen. Abbildung 4.6 zeigt einen PPLN-
Kristall, der mit der Methode der lithographisch strukturierten Elektroden her-
gestellt wurde (Abschnitt 3.3.3). Man sieht, dass das PPLN-Muster zwar von
sehr guter Qualita¨t aber keineswegs perfekt ist: Die umgepolten Streifen sind un-
terschiedlich breit, und auch die Breite jedes einzelnen Streifens variiert. Die
Doma¨nenwa¨nde verlaufen also nicht perfekt parallel, und das Tastverha¨ltnis
a¨ndert sich u¨ber den Kristall.
4.2 Einfluss von Licht auf die ferroelektrischen Eigen-
schaften von LiNbO3
Im folgenden Abschnitt werden die Auswirkungen von Licht auf die ferroelektri-
schen Eigenschaften von LiNbO3, insbesondere auf das Koerzitivfeld, untersucht.
Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf drei Effekte: thermische Effekte, die
lichtinduzierte Beschleunigung der schnellen Relaxation und die Auswirkungen
von intensivem UV-Licht auf den Polungsvorgang.
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Abb. 4.6: Typischer PPLN-Kristall.
Die Doma¨nen sind durch A¨tzen in
Flusssa¨ure sichtbar gemacht.
4.2.1 Thermische Effekte
Das Koerzitivfeld EC von LiNbO3 nimmt bei steigenden Temperaturen ab [61].
Beleuchtet man einen Kristall mit einem Lichtmuster, so wird sich die Probe in
den hellen Bereichen durch Absorption erwa¨rmen und so lokal ihr Koerzitivfeld
a¨ndern. In einer Reihe von Vorversuchen soll gekla¨rt werden, ob dieser Effekt zur
lichtdefinierten Strukturierung von Doma¨nen genutzt werden kann.
Dazu werden LiNbO3-Kristalle wa¨hrend des Umpolens mit unterschiedlichen
Lichtmustern beleuchtet. Als Pumplichtquelle dient ein Innova Sabre Ar+-Laser.
Die verwendeten Lichtwellenla¨ngen reichen von 351 bis 514 nm. Der Kristall wird
wie u¨blich mit einer Spannungsrampe umgepolt. Das Doma¨nenwachstum wird
dabei mit dem Interferometer beobachtet (vgl. Abschnitt 3.3.2).
Es stellt sich heraus, dass bei Beleuchtung mit einem unaufgeweiteten UV-
Lichtstrahl der Polungsprozess im beleuchteten Bereich fru¨her beginnt als im
Rest des Kristalls. Je nach Intensita¨t und Lichtwellenla¨nge kann der Unterschied
im Koerzitivfeld mehrere 100 V/mm betragen. Sichtbares Licht zeigt keinen oder
nur einen sehr schwachen Einfluss.
In weiteren Versuchen wird das Streifenmuster einer bina¨ren Inten-
sita¨tsita¨tsmaske auf den Kristall abgebildet (Periodenla¨nge des Lichtmusters
≈ 500 µm, Lichtwellenla¨nge 351 nm). Wieder sieht man, dass der Kristall in
den beleuchteten Streifen zuerst anfa¨ngt zu umpolen. Aber bevor die einzelnen
hexagonalen Mikrodoma¨nen zu Streifen zusammenwachsen, erscheinen bereits
neue Doma¨nen in den unbeleuchteten Bereichen zwischen den Streifen, obwohl
der Rest des Kristalls in einiger Entfernung vom Lichtmuster noch nicht anfa¨ngt
zu polen. An Stelle eines Streifenmusters erha¨lt man so nur eine große Doma¨ne
um den vom Laserstrahl beleuchteten Bereich.
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4.2.2 Lichteinfluss auf die schnelle Relaxation
Die Messung des Lichteinflusses auf die schnelle Koerzitivfeld-Relaxation la¨uft
analog zur Messung aus Abschnitt 4.1.2 ab. Allerdings wird die Probe jetzt bei
jeder zweiten Polungssequenz wa¨hrend der Wartezeit tw mit einem unaufgewei-
teten Pump-Laserstrahl beleuchtet. Dabei wird, wie auch bei allen folgenden
Experimenten, darauf geachtet, thermische Effekte zu minimieren. Die Warte-
zeit tw wird mo¨glichst kurz gehalten, damit der Unterschied zwischen dem ak-
tuellen Koerzitivfeld EC(t = tW) des unbeleuchteten Kristalls und dem End-
wert des Koerzitivfeldes nach der Relaxation EC(t = ∞) mo¨glichst groß ist
(vgl. Abb 4.4). Dadurch wird die mo¨gliche lichtinduzierte Koerzitivfelda¨nderung
maximiert. Als Pumplichtquellen dienen ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser
(Typ Verdi V5) im Dauerstrichbetrieb, sowie ein gu¨tegeschalteter, frequenzver-
dreifachter Nd:YAG-Pulslaser (Typ SL-804T der Firma Spectron). Typische Er-
gebnisse fu¨r das Vorwa¨rts- und Ru¨ckwa¨rtspolen mit und ohne Beleuchtung sind
in Abb. 4.7 zusammengestellt. Die Messpunkte mit und ohne Beleuchtung liegen
im Bereich der Streuung u¨bereinander.
Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass das gepulste UV-Licht bei den hier
benutzten Intensita¨ten langfristig zur Bescha¨digung bis hin zur Zersto¨rung des
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Abb. 4.7: Beeinflussung der schnellen Relaxation des Koerzitivfeldes von kon-
gruent schmelzendem LiNbO3 durch Beleuchtung. Aufgetragen ist die Koerzi-
tivfeldsta¨rke EC fu¨r die Vorwa¨rts- (a) und fu¨r die Ru¨ckwa¨rtsrichtung (b) in
Abha¨ngigkeit von der Wartezeit tw seit dem vorangegangenen Polungsvorgang
jeweils mit und ohne Beleuchtung. Die Probe in a) wird mit einem UV-Puls-Laser
(Wellenla¨nge λ = 355 nm, mittlere Intensita¨t I¯ = 210 mW/cm2, Repetitionsrate
10 Hz, Pulsdauer 15 ns) beleuchtet. Zur Beleuchtung der Probe in b) wird ein
Dauerstrichlaser (Wellenla¨nge λ = 532 nm, Intensita¨t I = 1.5 W/cm2) benutzt.
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viel sta¨rker gescha¨digt als nicht umgepolte Kristalle. Ein negativer Einfluss des
sichtbaren Dauerstrich-Lichts auf die Kristallqualita¨t konnte nicht festgestellt
werden.
4.2.3 Einfluss intensiven UV-Lichts auf den Polungsprozess
Die Beleuchtung eines Kristalls mit intensiven UV-Licht wa¨hrend des Umpolens
ist eine Methode zur Beeinflussung des ferroelektrischen Polungsverhaltens, die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde.
Beeinflussung des Koerzitivfeldes
Zur Messung des Einflusses von intensivem UV-Licht auf das Koerzitivfeld von
LiNbO3 wird der in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Polungsaufbau mit dem In-
terferometer eingesetzt. Als Pumplichtquelle dient der unaufgeweitete Strahl des
Innova Sabre Ar+-Lasers. Eine Photodiode misst interferometrisch das Koerzi-
tivfeld EC im Zentrum des vom Laserstrahl beleuchteten Bereiches. Eine zweite
Photodiode misst das Koerzitivfeld im unbeleuchteten Bereich und dient als Refe-
renz. Zwischen zwei Polungsprozessen wird eine Pause von jeweils 6 min eingelegt,
um transiente Effekte, z. B. auf Grund der schnellen Koerzitivfeld-Relaxation, zu
unterdru¨cken.
Eine typische Messung der Koerzitivfelder im beleuchteten und im unbeleuchte-
ten Bereich des Kristalls fu¨r eine Reihe sukzessiver Polungszyklen zeigt Abb. 4.8.
Die Probe wird wa¨hrend der grau markierten Zeitra¨ume durchgehend beleuch-
tet. Vor der Beleuchtung zeigen beide Detektoren das gleiche Koerzitivfeld an.
Beleuchtung der Wellenla¨nge λ = 351 nm senkt das Koerzitivfeld voru¨bergehend
leicht ab. Nach dem Ausschalten des Lasers nimmt es aber wieder den ur-
spru¨nglichen Wert an. Beleuchtet man dagegen den Kristall mit Licht der Wel-
lenla¨nge λ = 334 nm, so sieht man eine deutliche Verringerung des Koerzitivfel-
des. Dieser Effekt dauert u¨ber das Ende der Beleuchtung hinweg an: Noch eine
Stunde nach dem Ausschalten des Lasers ist das Koerzitivfeld im ehemals be-
leuchteten Bereich signifikant (u¨ber 800 V/mm) kleiner als im unbeleuchteten
Bereich. Die fehlenden Messwerte wa¨hrend der Beleuchtung mit λ = 334 nm zei-
gen, dass das Interferometer den Phasensprung wa¨hrend des Polens ha¨ufig nicht
auflo¨sen konnte (vgl. Abschnitt 3.3.2).
Die Erniedrigung der Koerzitivfeldsta¨rke tritt nur auf, wenn der Kristall wa¨hrend
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Abb. 4.8: Einfluss von intensivem UV-Licht auf das Polungsverhalten von
LiNbO3. Der Graph zeigt das Koerzitivfeld in der Vorwa¨rtsrichtung E
V
C , ge-
messen innerhalb (Kreise) und außerhalb (Dreiecke) der vom Laser beleuchteten
Kristallregion, aufgetragen u¨ber der Nummer des Polungszyklus. Die grauen Bal-
ken markieren die Zeitintervalle, wa¨hrend derer der Kristall mit Licht der jeweils
angegebenen Wellenla¨nge λ und der Intensita¨t I beleuchtet wird.
Strukturiertes Polen durch Lichtmuster
Der eben beschriebene Effekt soll benutzt werden, um ein lichtdefiniertes
Doma¨nenmuster in LiNbO3 zu erzeugen. Dazu wird der Kristall wie in Ab-
schnitt 3.4 beschrieben wa¨hrend 4 Polungszyklen mit dem Fresnel-Muster ei-
ner bina¨ren Maske beleuchtet (UV-Multiline, Intensita¨t I = 55 W/cm2, davon
I < 6 W/cm2 mit einer Wellenla¨nge λ ≤ 334 nm, 40 s Wartezeit zwischen Po-
lungsvorga¨ngen). Danach wird der Laser abgeschaltet. Der Kristall wird weiter
umgepolt, und einer der folgenden Vorwa¨rtspolvorga¨nge wird abgebrochen, so-
bald ein deutlicher Polungsstrom auftritt. Der teilweise umgepolte Kristall wird
gea¨tzt, um das Doma¨nenmuster sichtbar zu machen.
Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, zeigt das Lichtmuster zwei prinzipiel-
le Charakteristika: Eine grobe Struktur mit Doppellinien im Abstand von
ca. 500 µm und eine feine quasi-periodische Struktur mit einer Periodizita¨t von
ca. 8 µm. Abbildung 4.9a zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme des erzeugten
Doma¨nenmusters. Die Doppellinien sind deutlich zu erkennen.
In Abb. 4.9b ist eine der Doppellinien vergro¨ßert dargestellt. Man erkennt, dass





Abb. 4.9: Mikroskopische Bilder ei-
nes gea¨tzten LiNbO3-Kristalls mit ei-
nem lichtdefinierten Doma¨nenmuster.
a) U¨bersicht: Die charakteristischen
Doppelstreifen sind gut zu erkennen.
b) Vergro¨ßerung eines Doppelstreifens,
um den Kontrast zwischen den Strei-
fen und dem nicht umgepolten Hinter-
grund zu zeigen.
der Linien sind kaum Doma¨nen vorhanden.
Eine Rasterkraftmikroskop-Aufnahme aus einem anderen Bereich des Kristalls
ist in Abb. 4.10 dargestellt. Sie zeigt kleine hexagonale Doma¨nen, die in einem
Streifenmuster angeordnet sind. Der Abstand der Streifen voneinander entspricht
mit ca. 8 µm der Periodizita¨t des Lichtmusters.
10 µm
Abb. 4.10: Rasterkraftmikroskopi-
sches Bild eines gea¨tzten LiNbO3-
Kristalls mit einem lichtdefinierten
Doma¨nenmuster.
4.3 Einfluss von ferroelektrischen Doma¨nen auf transmit-
tiertes Licht
Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss von ferroelektrischen Doma¨nen auf
transmittiertes Licht an Hand der auftretenden Beugungsmuster untersucht, so-
wohl mit als auch ohne externem elektrischen Feld. Dabei werden zuna¨chst Ergeb-
nisse zur Nahfeld-Beugung an Doma¨nenstrukturen vorgestellt. Im Anschluss dar-
an werden Fernfeld-Beugungsmuster an einzelnen Doma¨nenwa¨nden, an periodisch
gepolten Kristallen und an beliebigen Doma¨nenstrukturen behandelt. Der Ab-
schnitt endet mit Untersuchungen zur Dynamik von Fernfeld-Beugungsmustern
wa¨hrend des Umpolens.
38
Alle Beugungsexperimente werden mit polierten und ungea¨tzten Proben durch-
gefu¨hrt. Erst im Anschluss werden die Proben gea¨tzt, um die Doma¨nenstrukturen
sichtbar zu machen.
4.3.1 Direkte Visualisierung ferroelektrischer Doma¨nenwa¨nde im
Nahfeld
Die Visualisierung ferroelektrischer Doma¨nenwa¨nde geschieht mit dem in
Abb. 3.8b gezeigten Aufbau zur Messung des Beugungsmusters im Nahfeld. Ein
typisches auf diese Weise aufgenommenes Nahfeld-Beugungsmuster eines teilge-
polten LiNbO3-Kristalls zeigt Abb. 4.11a. Abbildung 4.11b zeigt einen entspre-
chenden Ausschnitt des im Kristall vorhandenen Doma¨nenmusters.
100µma) b)
Abb. 4.11: Vergleich des Nahfeld-Lichtmusters (a) und des gea¨tzten Doma¨-
nenmusters (b) eines teilgepolten LiNbO3-Kristalls. Das Nahfeldmuster ist ohne
Spannung mit Licht der Wellenla¨nge λ = 351 nm hinter dem ungea¨tzten Kris-
tall aufgenommen worden. Das Doma¨nenmuster entstand nach dem A¨tzen in
Flusssa¨ure.
Der Vergleich der beiden Bilder zeigt, dass die Doma¨nenwa¨nde im Nahfeldmuster
als dunkle Linien sichtbar sind. Durch Verschieben der zum Abbilden benutzten
Linse lassen sich Kontrast und Auflo¨sung variieren. Bewegt man die Linse aus
dem Fokus heraus (stellt man die Abbildung also unscharf), so entwickeln sich die
einzelnen Linien in interferenzartige Linienmuster. Je sta¨rker man die Linse aus
dem Fokus bewegt, um so sta¨rker wird das Linienmuster und um so mehr Linien
werden sichtbar. Umgekehrt werden die Linien du¨nner und scha¨rfer, wenn man
die Abbildung besser fokussiert. Auf diese Weise kann man kleinere Strukturen
erkennen. Allerdings begrenzt der abnehmende Kontrast der Linien die Auflo¨sung
des Aufbaus: Stellt man die Abbildung perfekt scharf, sind keine Doma¨nengrenzen
mehr zu erkennen. Bei einer Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm ko¨nnen Strukturen bis
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hinunter zu einer Gro¨ße von ca. 10 µm beobachtet werden. Das Foto in Abb. 4.11a
zeigt einen Kompromiss zwischen Kontrast und Auflo¨sung.
Eine weitere Mo¨glichkeit, den Kontrast des Nahfeld-Beugungsmusters zu variie-
ren, ist das Anlegen eines externen elektrischen Feldes E an den Kristall. Mit stei-
gendem E a¨ndert sich der Kontrast periodisch: die Doma¨nenwa¨nde im Nahfeld-
Beugungsmuster erscheinen und verschwinden in regelma¨ßigen Intervallen des
elektrischen Feldes. Tabelle 4.2 gibt die Differenz ∆Emin zwischen aufeinander fol-
genden Kontrastminima fu¨r unterschiedliche Lichtwellenla¨ngen λ in LiNbO3 an.
Zusa¨tzlich ist das elektrische Feld E0max angegeben, bei der das erste Maximum im
Kontrast auftritt. Unabha¨ngig von der Lichtwellenla¨nge liegt das erste Kontrast-
minimum immer beim gleichen a¨ußeren elektrischen Feld (E0min = +1.6 kV/mm
fu¨r neu umgepoltes LiNbO3). Zusammenfassend la¨sst sich sagen, dass es im All-
gemeinen mo¨glich ist, die Sichtbarkeit der Doma¨nenwa¨nde durch das Anlegen
eines elektrischen Feldes zu erho¨hen. Im ultravioletten Spektralbereich ist der
Kontrast neu gepolter Doma¨nenwa¨nde aber auch ohne zusa¨tzliches elektrisches
Feld nahezu maximal.








Tab. 4.2: Verhalten des Kontrasts der Doma¨nenwa¨nde von LiNbO3 im Nahfeld-
Beugungsmuster fu¨r unterschiedliche Lichtwellenla¨ngen λ.
Die Visualisierung von Doma¨nenwa¨nden im Nahfeld la¨sst sich direkt auf LiTaO3-
und PPLN-Kristalle u¨bertragen. Abbildung 4.12 zeigt ein so aufgenommenes
spontanes Doma¨nenmuster in LiTaO3. Ein Beispiel fu¨r PPLN zeigt Abb. 4.13.
Periodische Muster sind vergleichsweise schwierig zu visualisieren, da sich die Li-
nienmuster der einzelnen Doma¨nenwa¨nde bei schlechter Fokussierung zu neuen
Streifenmustern u¨berlagern.
Erste Versuche mit LiNbO3 zeigen, dass sich die entwickelte Methode auch sehr
gut zur Echtzeitvisualisierung der Doma¨nen wa¨hrend des Polungsprozesses einset-
zen la¨sst. Fu¨r die Echtzeitbeobachtung des Umpolens in LiTaO3 ist sie weniger ge-
eignet, da die Doma¨nenwa¨nde im Nahfeld-Beugungsmuster
”
nachleuchten“, also
auch noch fu¨r einige Zeit nach einer Doma¨nenwandbewegung am urspru¨nglichen
Ort zu sehen sind.
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Abb. 4.12: Nahfeld-Lichtmuster eines
teilgepolten LiTaO3-Kristalls. Die drei-
eckigen Doma¨nen sind deutlich zu er-
kennen. Aufgenommen ohne externes
elektrisches Feld mit Licht der Wel-
lenla¨nge λ = 334 nm.
Abb. 4.13: Nahfeld-Lichtmuster eines
periodisch gepolten LiNbO3-Kristalls.
Aufgenommen bei einem externen elek-
trischen Feld E = 200 V/mm mit Licht
der Wellenla¨nge λ = 351 nm.
4.3.2 Lichtbeugung an einer einzelnen Doma¨nenwand im Fernfeld
Zur Beobachtung des Fernfeld-Beugungsmusters einer einzelnen Doma¨nenwand
wird der bereits in Abb. 3.8a vorgestellte Aufbau benutzt. Als Probe wird ein
teilweise umgepolter LiNbO3-Kristall (vgl. Abschnitt 4.1.3) genommen, welcher
eine spontane Doma¨nenstruktur mit einer sehr geraden, makroskopisch langen,
einzelnen Doma¨nenwand aufweist. Als Lichtquelle dient der aufgeweitete Strahl
des Ar+-Ionenlasers. Eine kreisfo¨rmiges Blende wird so vor dem Kristall in den
Strahl plaziert, dass nur eine einzelne, vertikal verlaufende Doma¨nenwand be-
leuchtet wird. Der beleuchtete Bereich auf der Probe hat einen Durchmesser von
ca. 0.4 mm (gemessen mit dem Nahfeldaufbau).
Auf Grund der geringen Lichtintensita¨t hinter der Lochblende wird das Beugungs-
muster direkt auf einen CCD-Chip gegeben und nicht, wie in Abb. 3.8a gezeigt,
auf einen fluoreszierenden Schirm. Da der CCD-Chip zu klein fu¨r das gesamte
Beugungsbild ist, wird der Abstand zum Kristall auf 32 mm verku¨rzt. Somit
handelt es sich um einen Grenzfall eines Fernfeld-Beugungsmusters gema¨ß der
Definition in Abschnitt A.1. Die rechte und die linke Seite des Beugungsmusters
werden getrennt aufgenommen. Alle angelegten elektrischen Felder liegen deut-
lich unterhalb der Koerzitivfeldsta¨rke, so dass sich die Doma¨nenstruktur nicht
weiter a¨ndert.
Die beobachteten Beugungsmuster der einzelnen Doma¨nenwand bei unterschied-
lichen Werten des elektrischen Feldes E sind in Abb. 4.14 links zu sehen. Die
rechte Seite zeigt die dazugeho¨rigen Intensita¨tsverteilungen. Beim Anlegen eines
elektrischen Feldes E wird ein Teil des Lichtes von der Doma¨nenwand abgelenkt.
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Diese Ablenkung ist nicht symmetrisch zur Doma¨nenwand sondern gerichtet. Da-
bei wird die Richtung der Ablenkung vom Vorzeichen des elektrischen Feldes E
bestimmt, wa¨hrend der Ablenkungswinkel des Hauptbeugungsmaximums αmax
grob mit dem Betrag von E skaliert. Außer dem intensivsten Hauptbeugungs-
maximum, welches am sta¨rksten abgebeugt wird, sind bei ho¨heren elektrischen
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Abb. 4.14: Beugungsmuster bei Beleuchtung einer einzelnen Doma¨nenwand als
Aufnahme (links) und als gegla¨ttete und normierte Intensita¨tsverteilung (rechts)
aufgetragen u¨ber dem Ablenkwinkel α fu¨r unterschiedliche angelegte elektrische
Felder E. Die Doma¨nenwand verla¨uft vertikal bei α = 0° durch das Zentrum des
Strahls. Die Werte fu¨r E in [kV/mm] sind: a) −12; b) −8; c) −4; d) 0; e) +4;
f) +8; g) +12.
Um den abgebeugten Anteil der Gesamtlichtintensita¨t zu messen, wird der Auf-
bau entsprechend Abb. 4.15a modifiziert. Der transmittierte Hauptstrahl und
eine Seite des Beugungsmusters werden durch eine Blende abgedeckt, so dass
ohne a¨ußeres elektrisches Feld ca. 99.5% des Lichts ausgeblendet wird. Eine Pho-
todiode misst die an der Blende vorbei abgebeugte Leistung in Abha¨ngigkeit von
E. Abbildung 4.15b zeigt das Ergebnis der Messung. Abha¨ngig vom elektrischen
Feld werden bis zu 4% der Gesamtleistung abgebeugt.
Bisher bezogen sich alle Ergebnisse zur Beugung an einer einzelnen Doma¨nenwand
auf LiNbO3. Entsprechende Messungen in LiTaO3 ergeben qualitativ das gleiche
Verhalten. Quantitative Messungen an LiTaO3-Proben sind jedoch schwierig, da
gerade verlaufende, einzelne Doma¨nenwa¨nde in der beno¨tigten La¨nge mit vertret-
barem Aufwand nicht herzustellen sind. Wie bereits in Abschnitt 4.1.3 bemerkt,
sind la¨ngere Doma¨nenwa¨nde in LiTaO3 immer etwas gebogen, was das Beugungs-





























Abb. 4.15: Messung der an einer einzelnen Doma¨nenwand abgebeugten Laser-
leistung. a) Schematischer Messaufbau; b) Der nach links (durchgezogene Kurve)
bzw. nach rechts (gestrichelte Kurve) abgebeugte Prozentsatz der Gesamtlaser-
leistung aufgetragen u¨ber dem angelegten elektrischen Feld E.
4.3.3 Lichtbeugung an periodisch gepoltem LiNbO3
Zur Beobachtung der Fernfeld-Beugungsmuster von periodisch gepolten LiNbO3-
Kristallen wird erneut der in Abb. 3.8a gezeigte Aufbau benutzt. Die PPLN-
Proben werden so in den Halter eingebaut, dass der PPLN-Gittervektor horizon-
tal ausgerichtet ist (d. h. die Streifen verlaufen vertikal). Alle PPLN-Kristalle
werden vor der Messung kurz bei ≈ 250 °C getempert.
Abbildung 4.16a–m zeigt typische Fernfeld-Beugungsmuster hinter einem PPLN-
Kristall bei unterschiedlichen externen elektrischen Feldern E. Die Muster beste-
hen aus a¨quidistanten Beugungsmaxima. Fu¨r eine Lichtwellenla¨nge λ = 333 nm
betra¨gt der Winkel zwischen zwei Maxima 0.65°. Gro¨ße und Intensita¨tsverteilung
der Beugungsmaxima entsprechen der Gro¨ße und Intensita¨tsverteilung des ein-
fallenden Lichtstrahls. Erho¨ht man das angelegte elektrische Feld, so sieht man
zwei prinzipielle A¨nderungen: Die Intensita¨t jedes einzelnen Maximums a¨ndert
sich periodisch, und es wird mehr Licht in ho¨here Beugungsmaxima abgebeugt.
Der hohe Kontrast der periodischen A¨nderung wird in Abb. 4.16A–D exempla-
risch am Beispiel des transmittierten Strahls und den ±1. Maxima gezeigt.
Beide Effekte werden noch offensichtlicher, wenn man die Intensita¨t, die in ein
bestimmtes Maximum gebeugt wird u¨ber dem angelegten elektrischen Feld E
auftra¨gt (Abb. 4.17). Die Intensita¨t des transmittierten Strahls (0. Beugungsma-
ximum) zeigt eine deutliche Periodizita¨t von ∆EB ≈ 2.4 kV/mm fu¨r λ = 333 nm.
Ho¨here Beugungsmaxima erreichen erst bei starken elektrischen Feldern ein In-



















Abb. 4.16: Typische Fernfeld-Beugungsmuster eines periodisch gepolten
LiNbO3-Kristalls bei unterschiedlichen externen elektrischen Feldern E. Der Wert
von E geht von a) 0.0 kV/mm bis m) 12.0 kV/mm in 1.0 kV/mm Schritten. A–D
zeigen vergro¨ßert den Kontrast zwischen dem transmittierten Strahl, dem +1. und
dem -1. Maximum fu¨r elektrische Felder E von in [kV/mm]: A) 0.2, B) 1.9, C) 3.3
und D) 4.9. Lichtwellenla¨nge λ = 333 nm, PPLN-Periodenla¨nge Γ = 29.5 µm,
Tastverha¨ltnis κ ≈ 0.5. Die Interferenzringe treten wegen der Beleuchtung durch
eine Irisblende auf.



















Intensita¨t u¨ber dem an-
gelegten elektrischen Feld
E fu¨r den transmittier-
ten Strahl (0. Maximum,
Kurve A), das 2. (B),
4. (C), 6. (D) und das
8. Beugungsmaximum
(E). Lichtwellenla¨nge
λ = 333 nm, Periodenla¨nge
Γ = 29.5 µm, Tastverha¨lt-
nis κ ≈ 0.5.
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auch bei ihnen konvergiert fu¨r steigendes E der Abstand zwischen den Inten-
sita¨tsmaxima ∆EB gegen den gleichen Wert wie fu¨r das 0. Beugungsmaximum.
Fu¨r die hier dargestellte Probe mit einem Tastverha¨ltnis κ ≈ 0.5 ist die In-
tensita¨tsverteilung praktisch symmetrisch fu¨r positive und negative elektrische
Felder.
Diese Symmetrie verschwindet, wenn man Proben mit einem anderen Tast-
verha¨ltnis κ untersucht. Dies zeigt Abb. 4.18 am Beispiel des 0. Beugungsma-
ximums von drei verschiedenen PPLN-Proben mit der gleichen Periodenla¨nge Γ
aber unterschiedlichen κ. Je sta¨rker sich das Tastverha¨ltnis vom symmetrischen
Wert κ = 0.5 entfernt, um so weniger symmetrisch bezu¨glich des Vorzeichens von
E werden die Kurven. Um diese Asymmetrie quantitativ zu erfassen, wird die
Differenz zwischen der Ho¨he des ersten Intensita¨tsminimums I−0 fu¨r ein negatives
elektrisches Feld und dem ersten Intensita¨tsminimums I+0 fu¨r ein positives elektri-
sches Feld genommen. Zum besseren Versta¨ndnis sind I−0 und I
+
0 in Abb. 4.18 fu¨r
κ = 0.2 eingezeichnet. Diese Differenz ist in Abb. 4.19 u¨ber dem Tastverha¨ltnis
κ der Proben aufgetragen. Man sieht, dass eine nahezu lineare Abha¨ngigkeit zwi-
schen I−0 − I
+


























Intensita¨t (0. Maximum) u¨ber
E fu¨r unterschiedliche Tast-
verha¨ltnisse κ. Die Kurven
entsprechen Tastverha¨ltnissen
von κ = 0.2 (durchgezo-
gene Linie), 0.3 (gestrichel-
te Linie) und 0.55 (gepunkte-
te Linie). Fu¨r κ = 0.2 sind
die Positionen der ersten In-
tensita¨tsminima bei negativer
und bei positiver Spannung,
I−0 und I
+
0 , eingezeichnet. Pe-
riodenla¨nge Γ = 25 µm, Wel-
lenla¨nge λ = 455 nm.
A¨ndert man die Lichtwellenla¨nge λ, so a¨ndert sich sowohl der Abstand der Punkte
als auch die Periodizita¨t ∆E der Punktintensita¨t bei Variation des angelegten
elektrischen Feldes E. Abbildung 4.20 zeigt den Winkel zwischen benachbarten
Beugungsmaxima in Abha¨ngigkeit von der Lichtwellenla¨nge λ. Die Beziehung ist
offenbar linear. Die entsprechenden Messwerte fu¨r die Periodizita¨t ∆EB sind in
Tab. 4.3 zusammengestellt.
Streulicht erzeugt eine teils sehr deutliche Hintergrundintensita¨t zwischen den
Beugungsmaxima (vgl. Abb. 4.16). Dieser Hintergrund ist bei allen untersuchten
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Abb. 4.19: Intensita¨tsdifferenz I−0 − I
+
0
zwischen dem ersten Intensita¨tsminimum
des transmittierten Strahls bei positiven
und bei negativen Werten des elektrischen
Feldes (vgl. Abb. 4.18). Die durchgezogene




















Abb. 4.20: Winkel zwischen benach-
barten Beugungsmaxima (αn+1 − αn)
in Abha¨ngigkeit von der Wellenla¨nge λ.
Die durchgezogene Linie ist die theoreti-
sche Kurve fu¨r die PPLN-Periodenla¨nge
Γ = 29.5 µm (siehe Abschnitt 5.4.3).
Lichtwellenla¨nge λ [nm] 333 351 364 455 488
∆EB [kV/mm] 2.4 3.1 3.7 6.8 8.4
Tab. 4.3: Periodizita¨t ∆EB des transmittierten Strahls (0. Beugungsmaximum)
fu¨r unterschiedliche Lichtwellenla¨ngen λ.
Proben vorhanden. Allerdings variiert die relative Intensita¨t des Streulichts von
Probe zu Probe und teilweise sogar an verschiedenen Stellen der selben Probe.
Zweidimensionale PPLN-Strukturen
Zusa¨tzlich zu den bekannten eindimensionalen PPLN-Kristallen ist es auch
mo¨glich, zweidimensional periodisch gepolte Strukturen zu erzeugen. Solche
Proben lassen sich auf die gleiche Weise untersuchen. Abbildung 4.21 zeigt
ein Beispiel eines solchen zweidimensionalen PPLNs und des dazugeho¨rigen
Fernfeld-Beugungsmusters. Entsprechend dem zweidimensional periodischen
Doma¨nenmuster erha¨lt man ein zweidimensionales Punktmuster. Die Abha¨ngig-





Abb. 4.21: a) Typisches Fernfeld-Beugungsmuster eines zweidimensionalen
PPLN-Kristalls. b) Bild des verwendeten Kristalls nach dem A¨tzen in HF. An-
gelegtes elektrisches Feld E = 12 kV/mm, Lichtwellenla¨nge λ = 455 nm, PPLN-
Periodenla¨ngen Γ1 = 12 µm (horizontal) und Γ2 = 100 µm (vertikal).
4.3.4 Sternfo¨rmige Beugungsmuster an spontanen Doma¨nenstruktu-
ren
In diesem und im folgenden Abschnitt werden die Fernfeld-Beugungsmuster von
spontanen Doma¨nenstrukturen in LiNbO3- und LiTaO3-Kristallen untersucht.
Dabei wird zuerst die Beugung an sogenannten
”
eingefroren“ Doma¨nenstrukturen
behandelt, also an Doma¨nen, die sich wa¨hrend der Untersuchung nicht a¨ndern.
Auf diese Weise kann gezielt die Abha¨ngigkeit der Beugungsmuster von einzel-
nen Parametern wie der Doma¨nengro¨ße und -form, dem elektrischen Feld, der
Lichtwellenla¨nge oder dem Einfallswinkel untersucht werden. Im Gegensatz dazu
werden im folgenden Abschnitt Beugungsmuster wa¨hrend des Polungsvorgangs
untersucht, also bei sich vera¨ndernden Doma¨nen. Zusa¨tzlich wird der Spezial-
fall der Beugungsmuster beim Umpolen mit Beleuchtung durch sehr kurze UV-
Wellenla¨ngen behandelt.
Zur Beobachtung der Fernfeld-Beugungsmuster von spontanen Doma¨nenstruktu-
ren wird erneut der in Abb. 3.8a gezeigte Aufbau benutzt. Die Herstellung der
zu untersuchenden teilgepolten Proben mit spontanen Doma¨nenstrukturen ist im
Abschnitt 4.1.3 beschrieben.
Abbildung 4.22 zeigt zwei typische spontane Doma¨nenmuster in LiNbO3 mit
den dazugeho¨rigen Fernfeld-Beugungsmustern. In diesen, wie in allen folgenden
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Fernfeld-Beugungsbildern ist der transmittierte Hauptstrahl ausgeblendet. Beide
Doma¨nenmuster weisen die fu¨r LiNbO3 charakteristischen hexagonalen Doma¨nen
auf, sie unterscheiden sich aber in deren Gro¨ße. Die dazugeho¨rigen Fernfeldbeu-
gungsmuster zeigen jeweils einen sehr ausgepra¨gten 6-strahligen
”
Stern“. Die-
se Sternmuster sind auffa¨llig groß (fu¨r E = −12 kV/mm ist der maximale Ab-
lenkungswinkel > 7°) und besitzen eine perfekte 6-za¨hlige Rotationssymmetrie.
Die
”
Strahlen“ der Sterne weisen eine Unterstruktur mit Intensita¨tsminima und
-maxima auf. Dabei wird das sta¨rkste Intensita¨tsmaximum am weitesten abge-




Abb. 4.22: Typische Fernfeld-Beugungsmuster (a und b) mit den sie erzeugen-
den, durch A¨tzen sichtbar gemachten, spontanen Doma¨nenstrukturen (c und d)
in LiNbO3. Der Ablenkungswinkel der a¨ußeren Maxima in a und b betra¨gt un-
gefa¨hr 7.1°. Der Kristall in d wurde la¨nger umgepolt als der in c. Dadurch sind
die Doma¨nenstrukturen im Mittel deutlich gro¨ßer. Die Bilder der Beugungsmus-
ter und der Doma¨nenmuster sind nicht zueinander ausgerichtet. Lichtwellenla¨nge
λ = 351 nm, angelegtes elektrisches Feld E = −12 kV/mm.
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Strahlen. Bei der Probe mit den gro¨ßeren Doma¨nen (Abb. 4.22d) zeigt der Stern
sehr deutliche, scharf abgegrenzte Strahlen (Abb. 4.22b). Im Gegensatz dazu er-
zeugt die Probe mit den kleineren Doma¨nen (Abb. 4.22c) ein Beugungsmuster
mit breiten, weniger scharf ausgepra¨gten Strahlen (Abb. 4.22a). Zusa¨tzlich zu
den Strahlen kann man in beiden Beugungsbildern ganz schwach konzentrische
Kreise erkennen, die gleiche Maxima an unterschiedlichen Strahlen verbinden.




aus Abb. 4.23c wird erzeugt, indem man ein elektrisches Feld kurz unterhalb
der Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r mehrere Stunden an einen bereits teilweise umge-
polten LiNbO3-Kristall anlegt, wa¨hrend man mit UV-Licht (λ = 351 nm) be-






Abb. 4.23: c) Quasi-Spontanes Doma¨nenmuster eines LiNbO3-Kristalls. d)
Spontanes Doma¨nenmuster eines LiTaO3-Kristalls. a) und b): die dazu-
geho¨renden Fernfeld-Beugungsmuster. Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, angelegtes
elektrisches Feld E = −12 kV/mm.
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die Doma¨nenwa¨nde verlaufen nicht mehr notwendigerweise entlang den ur-
spru¨nglichen drei Richtungen. Das Sternmuster hat sich ebenfalls vera¨ndert: an-
statt 6 Strahlen sind in Abb. 4.23a mindestens 12 zu erkennen. Abbildung 4.23c
zeigt die typischen dreieckigen Doma¨nen in LiTaO3. Der dazugeho¨rige Stern
(Abb. 4.23b) weist drei Strahlen im 120°-Winkel zueinander auf.
Abha¨ngigkeit vom elektrischen Feld
Die sternfo¨rmigen Beugungsmuster ha¨ngen vom angelegten elektrischen Feld E
ab. Abbildung 4.24 zeigt das Fernfeld-Beugungsmuster eines LiNbO3-Kristalls
fu¨r verschiedene Werte von E. Man sieht, dass sich Gro¨ße und Auspra¨gung des
Sterns a¨ndern. Fu¨r E = 1.6 kV/mm (aber nicht fu¨r E = 0!) verschwindet der
Stern fast vollsta¨ndig (Abb. 4.24d).
Die A¨nderung der Gro¨ße des Sterns ist in Abb. 4.25 noch einmal als O¨ffnungswin-
kel αo in Abha¨ngigkeit von E gezeigt. Zur Bestimmung des O¨ffnungswinkels, wird
eine willku¨rliche Lichtintensita¨t als
”
Grenze“ des Sterns definiert. Im Gegensatz
dazu gibt der Ablenkungswinkel des Hauptmaximums αmax den Winkel an, unter
dem das Intensita¨tsmaximum des abgebeugten Lichts auftritt. Der Vorteil des
O¨ffnungswinkels ist, dass er im Gegensatz zu αmax auch fu¨r Sterne bestimmt wer-
den kann, die kein wohldefiniertes Hauptmaximum zeigen (z. B. in Abb. 4.24c-e).
a)
e) f) g) h)
b) c) d)
Abb. 4.24: Fernfeld-Beugungsmuster des gleichen spontanen Doma¨nenmusters
in LiNbO3 bei unterschiedlich starken elektrischen Feldern E. Die Werte fu¨r E
in [kV/mm] sind: a) +12; b) +8; c) +4; d) +1.6; e) 0; f) −4; g) −8; h) −12.
Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, alle Bilder haben den selben Maßstab.
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Abb. 4.25: O¨ffnungswinkel αo
des Fernfeld-Beugungsmusters
von LiNbO3 in Abha¨ngigkeit
vom angelegten elektrischen
Feld E fu¨r die Lichtwellenla¨nge
λ = 351 nm.
Dafu¨r ist der ermittelte Winkel jedoch abha¨ngig vom gewa¨hlten Grenzwert und
von der Lichtleistung des Laserstrahls.
Auch das Fernfeld-Beugungsmuster von LiTaO3 ist abha¨ngig von E. Abbil-
dung 4.26 zeigt die Entwicklung des Sternmusters, wenn das angelegte elektrische
Feld schrittweise von +14 kV/mm auf −8 kV/mm gea¨ndert wird. Man sieht, dass
die Symmetrie des Sternmusters wechselt: von einem 3-strahligen Stern bei po-
sitiven Werten des elektrischen Feldes E zu einem 6-strahligen Stern fu¨r E < 0.
Der O¨ffnungswinkel αo des Sternmuster ist in Abb. 4.27 aufgetragen. Analog zu
LiNbO3 a¨ndert sich die Gro¨ße des Sternmusters und durchla¨uft dabei ein Mini-
mum bei E ≈ +2 kV/mm (Abb. 4.26g).
Wellenla¨ngenabha¨ngigkeit
Die Beugungsmuster sind abha¨ngig von der Lichtwellenla¨nge λ. Dies ist in
Abb. 4.28 anhand der Intensita¨tsverteilung des Sternmusters von LiNbO3 gezeigt.
Ein gro¨ßeres λ fu¨hrt zu kleineren Sternen mit einer weniger ausgepra¨gten Unter-
struktur. Das la¨sst sich in Abb. 4.29, in der nur die Gro¨ße des Sterns aufgetragen
ist, sehr gut nachvollziehen. Dieses Verhalten ist unerwartet, da normalerweise
(z. B. bei Beugung am Spalt) la¨ngere Wellenla¨ngen sta¨rker gebeugt werden.
Abbildung 4.30 zeigt die Wellenla¨ngenabha¨ngigkeit des Intensita¨tsprofils ent-
lang eines Strahls fu¨r LiTaO3. Auch bei LiTaO3 nimmt die Gro¨ße des Sterns
bei la¨ngeren Wellenla¨ngen ab. Die Unterstruktur a¨ndert sich im untersuchten
Wellenla¨ngenintervall nur wenig.
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Abb. 4.26: Fernfeld-Beugungsmuster des gleichen spontanen Doma¨nenmusters
in LiTaO3 bei unterschiedlich starken elektrischen Feldern E. Man sieht den
U¨bergang von einem 3-strahligen zu einem 6-strahligen Stern. Die Werte fu¨r E
in [kV/mm] sind: a) +14; b) +12; c) +10; d) +8; e) +6; f) +4; g) +2; h) 0; i) −2;
j) −4; k) −6; l) −8. Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, alle Bilder haben den selben
Maßstab.



















Abb. 4.27: O¨ffnungswinkel αo
des Fernfeld-Beugungsmusters
von LiTaO3 in Abha¨ngigkeit
vom angelegten elektrischen
Feld E fu¨r die Lichtwellenla¨nge
λ = 334 nm.
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Abb. 4.28: Vergleich der Fernfeld-
Beugungsmuster eines LiNbO3-
Kristalls bei unterschiedlichen Licht-
wellenla¨ngen λ. Aufgetragen ist das
Intensita¨tsprofil eines Strahls u¨ber
dem Winkel fu¨r E =14 kV/mm.
Abb. 4.29: O¨ffnungswinkel αo in Ab-
ha¨ngigkeit von der Lichtwellenla¨nge λ
in LiNbO3 bei einem angelegten elektri-
schen Feld E = 14 kV/mm. Die durch-















l = 333 nm
l = 351 nm
l = 364 nm
Abb. 4.30: Vergleich der Fernfeld-
Beugungsmuster eines LiTaO3-Kris-
talls bei unterschiedlichen Lichtwel-
lenla¨ngen λ. Aufgetragen ist das In-
tensita¨tsprofil durch einen Strahl u¨ber
dem Winkel fu¨r E = 14 kV/mm.
Abha¨ngigkeit von der Kristalldicke
Um die Abha¨ngigkeit des Beugungsmusters von der Kristalldicke d zu u¨berpru¨fen,
werden LiNbO3-Kristalle in den Dicken 0.25 mm, 0.5 mm und 1 mm untersucht.
Die Kristalle werden mehrmals teilweise umgepolt, und nach jedem Mal wird
der Ablenkungswinkel des Hauptmaximums αmax bei gleichem angelegten elek-
trischen Feld bestimmt. Es wird u¨ber alle Messungen gemittelt, um zu verhindern,
dass die jeweils unterschiedlichen Doma¨nenmuster die Messung verfa¨lschen. Al-
lerdings sind die gemessenen Abweichungen in der Gro¨ße des Beugungsmusters
zwischen unterschiedlichen Polungsvorga¨ngen sehr gering. Die so ermittelten Wer-
te αmax(d) sind in Abb. 4.31 aufgetragen. Die Abha¨ngigkeit der Sterngro¨ße von
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der Kristalldicke ist gering. Eine Verdoppelung der Kristalldicke von 0.25 mm auf
0.5 mm fu¨hrt nur zu einem geringfu¨gig gro¨ßeren Beugungsmuster. Eine weitere





















Abb. 4.31: Abha¨ngigkeit des Ab-
lenkungswinkels des Hauptmaximums
αmax von der Kristalldicke d. Ge-
messen fu¨r angelegte elektrische Fel-
der E = 16 kV/mm (Quadrate) und
E = 8 kV/mm (Kreise) bei der Licht-
wellenla¨nge λ = 351 nm in LiNbO3.
Einfluss thermischer Behandlungen
Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, ko¨nnen interne elektrische Felder, wie sie nach
dem Umpolen in LiNbO3 und LiTaO3 vorhanden sind, durch thermische Behand-
lungen gelo¨scht werden. Dadurch wird es mo¨glich, den Einfluss dieser internen
Felder auf das Beugungsmuster zu untersuchen. Abbildung 4.32 zeigt eine Mes-
sung des O¨ffnungswinkels eines Sternmusters u¨ber dem angelegten elektrischen
Feld vor und nach einem mehrstu¨ndigen Tempern der Probe bei ≈ 250 °C. Beide
Kurven zeigen die schon in Abschnitt 4.3.4 beschriebene Feldabha¨ngigkeit mit
einem deutlichen Minimum. Allerdings verschiebt sich die Lage des Minimums




















Abb. 4.32: O¨ffnungswinkel αo des
Fernfeld-Beugungsmuster von LiTaO3
in Abha¨ngigkeit vom angelegten elek-
trischen Feld E vor (schwarze Quadra-
te) und nach (Dreiecke) einer thermi-
schen Behandlung (Tempern). Licht-
wellenla¨nge λ = 334 nm.
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Auch das Nahfeld-Beugungsmuster wird durch das Tempern beeinflusst. Nach
der Behandlung befindet sich bei E = 0 kV/mm ein Kontrastminimum des Beu-
gungsmusters. Das heißt, nach dem Tempern ist das Doma¨nenmuster ohne ein
externes elektrisches Feld nicht mehr zu sehen.
Abha¨ngigkeit vom Einfallswinkel
Um die Abha¨ngigkeit des Fernfeld-Beugungsmusters vom Einfallswinkel β unter-
suchen zu ko¨nnen, wird der Kristallhalter auf einem Rotationstisch plaziert. Die
Ausrichtung des Laserstrahls und des Fluoreszenzschirms wird nicht gea¨ndert.











Abb. 4.33: Prinzipskizze zur De-
finition der Winkel in den einfalls-
winkelabha¨ngigen Messungen. Der La-
serstrahl und der Schirm sind orts-
fest. Der Kristallhalter wird auf einem
Drehtisch montiert, mit dem der Ein-
fallswinkel β variiert wird. Fu¨r senk-
rechten Einfall gilt β = 0. Das Vor-
zeichen von β ist anhand der Zeich-
nung definiert: die Skizze zeigt den
Fall β > 0. Die O¨ffnungswinkel zwi-
schen dem transmittierten Strahl und
der linken bzw. der rechten Spitze des
Beugungsmuster werden mit −αL und
αR bezeichnet. Dadurch hat der linke
O¨ffnungswinkel αL immer ein negati-
ves und der rechte O¨ffnungswinkel αR
ein positives Vorzeichen.
Das Verhalten des Sternmusters bei Variation des Einfallswinkels β ist in
Abb. 4.34 dargestellt. Fu¨r senkrechten Einfall erha¨lt man das bekannte sym-
metrische Sternmuster. Erho¨ht man β, so erscheint der Stern zunehmend ver-
zerrt, bis er schließlich nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Es ist aber im-
mer noch mo¨glich, einen O¨ffnungswinkel fu¨r das Beugungsmuster zu bestimmen.
Allerdings unterscheidet sich jetzt der
”
linke O¨ffnungswinkel“ αL vom ”
rechten
O¨ffnungswinkel“ αR (zur genaueren Definition von αL und αR siehe Abb. 4.33).
Die gemessen O¨ffnungswinkel sind in Abb. 4.35 u¨ber dem Einfallswinkel β auf-
getragen: αL und αR a¨ndern sich im gemessenen Bereich ungefa¨hr linear mit β.




Abb. 4.34: Variation des Fernfeld-Beugungsmusters bei unterschiedlichen Ein-
fallswinkeln. Der jeweilige Einfallswinkel β betra¨gt: a) 0.0°; b) 0.5°; c) 1.0°; d) 2.0°;
e) 3.0°; f) 4.0°. LiNbO3, Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, angelegtes elektrisches Feld
E = 14 kV/mm.

















Abb. 4.35: Linker und rechter
O¨ffnungswinkel, αL und αR, des
Fernfeld-Beugungsmusters in Abha¨n-
gigkeit vom Einfallswinkel β. LiNbO3,
Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, angeleg-
tes elektrisches Feld E = 14 kV/mm.
Abha¨ngigkeit der Sternsymmetrie von der Doma¨nengro¨ße in LiTaO3
Es soll untersucht werden, wie es zu dem Wechsel von einem 3-strahligen zu
einem 6-strahligen Stern in LiTaO3 kommt. Dazu werden Fernfeld- und Nahfeld-
Messungen kombiniert. Zweck der Messung ist es herauszufinden, ob unabha¨ngig
von der Doma¨nengro¨ße immer ein 3-strahliger Stern fu¨r E ≫ 0 kV/mm und ein
6-strahliger Stern fu¨r E ≪ 0 kV/mm zu sehen ist.
Dazu wird der Kristall wie gewohnt mit einer Spannungsrampe gepolt. Sobald
ein deutlicher Polungsstrom auftritt, wird der Polungsprozess abgebrochen. Die
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entstandene Doma¨nenstruktur wird u¨ber das Nahfeld-Beugungsmuster visuali-
siert, und das dazugeho¨rige Fernfeld-Sternmuster bei E = +14 kV/mm und
E = −10 kV/mm wird aufgenommen. Das unvollsta¨ndige Umpolen mit der an-
schließenden Beobachtung der Beugungsmuster wird so lange wiederholt, bis der
Bereich unter den Elektroden erneut eindoma¨nig ist. Da bei jedem Polungspro-
zess die Doma¨nen durch Doma¨nenwandbewegung wachsen, wird sich die mittlere
Doma¨nengro¨ße wa¨hrend des Experiments in kleinen Schritten erho¨hen.
Abbildung 4.36 zeigt die so entstandenen Doma¨nenstrukturen mit den dazu-
geho¨rigen Sternmustern. Der Vergleich der Doma¨nenmuster (Abb. 4.36C) zeigt,
dass die mittlere Doma¨nengro¨ße tatsa¨chlich wie erwartet mit jedem Polungs-
schritt zunimmt. Man sieht auch, dass fu¨r die kleinste mittlere Doma¨nengro¨ße
(Abb. 4.36-1) der Unterschied im Sternmuster zwischen positivem (Abb. 4.36A)
und negativem (Abb. 4.36B) elektrischen Feld am ausgepra¨gtesten ist: Je nach
Vorzeichen von E erha¨lt man ein eindeutig 3- oder 6-strahliges Sternmuster. Bei
nachfolgenden Polungsprozessen verlieren drei Strahlen des 6-strahligen Stern-
musters schrittweise an Intensita¨t. Das 3-strahlige Sternmuster entwickelt da-
gegen drei zusa¨tzliche, schwache Strahlen. Bei dem zu 67% gepolten Kristall
(Abb. 4.36-4) sind die Sternmuster fu¨r E = +14 kV/mm und E = −10 kV/mm
praktisch deckungsgleich. Allerdings sind die Sterne nicht identisch, sondern um
einen 60°-Winkel gegeneinander gedreht. Man sieht auch, dass bei LiTaO3 die
Strahlen unabha¨ngig von der Doma¨nengro¨ße immer relativ unscharf sind (vgl.
z. B. mit LiNbO3 in Abb. 4.22b).
4.3.5 Dynamik des Fernfeld-Beugungsmusters wa¨hrend des Polens
Fernfeld-Beugungsmuster sind nicht auf statische, eingefrorene Doma¨nenmuster
beschra¨nkt, sondern ko¨nnen auch bereits wa¨hrend des Umpolens beobachtet wer-
den. Abbildung 4.37 zeigt Momentaufnahmen des Fernfeld-Beugungsmusters fu¨r
LiNbO3 wa¨hrend des Umpolens mit der Spannungsrampe. Anfangs wird kein
Licht abgebeugt (Abb. 4.37a). Wenn sich das angelegte elektrische Feld E dem
Koerzitivfeld na¨hert und ein messbarer Polungsstrom auftritt, erscheinen sechs
Punkte in einer hexagonalen Anordnung unter einem Ablenkungswinkel von ca. 8°
vom Hauptstrahl (Abb. 4.37b). Die Punkte sind durch einen schwach sichtbaren
Ring verbunden. Bei fortschreitender Umpolung entwickeln sich die Punkte zu
dem bereits bekannten Sternmuster mit einer deutlichen Unterstruktur in den
Strahlen (Abb. 4.37c). Die Strahlen werden zunehmend scha¨rfer, wa¨hrend der
Ring und die Unterstruktur verschwinden (Abb. 4.37d). Das Sternmuster ver-
blasst abrupt gegen Ende des Umpolens. Gleichzeitig zeigt der Polungsstrom den







Abb. 4.36: Spalten A und B: Fernfeld-Beugungsmuster eines teilgepolten
LiTaO3-Kristalls bei einem angelegten Feld von E = +14 kV/mm (A) bzw.
E = −10 kV/mm (B). Spalte C: Nahfeld-Visualisierung des dazugeho¨rigen
Doma¨nenmusters. Die Reihen entsprechen unterschiedlichen Doma¨nenmustern
mit unterschiedlichen mittleren Doma¨nengro¨ßen. Die Probe ist dabei jeweils zu
8% (1), zu 34% (2), zu 53% (3) und zu 67% (4) zuru¨ckgepolt (gemessen u¨ber den




Abb. 4.37: Typische Fernfeld-Lichtmuster, wie sie beim Umpolen eines LiNbO3-
Kristalls mit einer Spannungsrampe sichtbar sind. Die angelegten Felder in
[kV/mm] sind: a) 19.08; b) 19.30; c) 19.53; d) 19.67; e) 19.69; f) 21.6. Der Ab-
lenkungswinkel der 6 Punkte in b) betra¨gt 8°. Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, alle
Bilder haben den gleichen Maßstab.
Abbildung 4.38 zeigt im Vergleich dazu, das Fernfeld-Beugungsmuster wa¨hrend
des Umpolens von LiTaO3. Bei niedrigen Spannungen sieht man keine Beugungs-
muster. Na¨hert sich das angelegte elektrische Feld der Koerzitivfeldsta¨rke, er-
scheinen als erstes drei Kreisbo¨gen (Abb. 4.38a). Die Bo¨gen verbinden sich und
formen ein Ringmuster (Abb. 4.38b). Von diesem Punkt an wird ein merklicher




Speichen“ (Abb. 4.38c) und schließlich zu dem bereits bekannten 3-strahligen
Stern (Abb. 4.38d). Interessanterweise verlaufen die Strahlen des Sterns in einem
60°-Winkel zu den urspru¨nglichen Kreisbo¨gen. Wie in LiNbO3 verschwindet der
Stern beim letzten Abfall des Polungsstroms. Allerdings bleibt ein kleines Drei-
eck noch la¨nger sichtbar (Abb. 4.38e). Schließlich verschwindet auch das Dreieck
(Abb. 4.38f).
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Abb. 4.38: Typische Fernfeld-Lichtmuster, wie sie beim ersten Umpolen eines
LiTaO3-Kristalls mit einer Spannungsrampe sichtbar sind. Die angelegten Felder
in [kV/mm] sind: a) 19.1; b) 19.8; c) 20.0; d) 20.4; e) 20.8; f) 21.6. Der Ablen-
kungswinkel des a¨ußeren Rings in b) betra¨gt 6.7°. Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm,
alle Bilder haben den gleichen Maßstab.
Das Fernfeld-Beugungsmuster bei kurzen UV-Wellenla¨ngen
Bislang wurden fu¨r LiNbO3 nur Beugungsmuster mit Wellenla¨ngen λ ≥ 351 nm
untersucht. Wie in Abschnitt 4.2.3 gezeigt, ist aber gerade Licht der Wellenla¨nge
λ = 334 nm interessant, da es das Koerzitivfeld beeinflussen kann.
Um die entsprechenden Fernfeld-Beugungsmuster zu untersuchen, wird der
Messaufbau aus Abb. 3.8a verwendet. Als Lichtquelle dient der unaufgeweitete
Strahl des Ar+-Lasers mit einer Leistung von P = 200 mW bei λ = 334 nm. Die
Probe wird bei konstanter Beleuchtung hin- und zuru¨ckgepolt. Abbildung 4.39
zeigt die Entwicklung der Fernfeld-Beugungsmuster u¨ber drei Polungszyklen.
Wa¨hrend des 1. Polungszyklus sieht man das bekannte Sternmuster (Abb. 4.39a).
Aber schon wa¨hrend des darauf folgenden Zyklus tauchen im Sternmuster zu-
sa¨tzliche Strahlen mittig zwischen den
”
regula¨ren“ Strahlen auf (Abb. 4.39b).
Gleichzeitig nimmt das Streulicht wa¨hrend und nach dem Polen deutlich zu.
Beim 3. Vorwa¨rtspolen ist das urspru¨ngliche Sternmuster verschwunden. Statt
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a) b) c)
Abb. 4.39: Fernfeld-Beugungsmuster wa¨hrend des Umpolens bei Beleuchtung
einer LiNbO3-Probe mit intensivem UV-Licht der Wellenla¨nge λ = 334 nm.
Die Fotos zeigen das jeweilige Lichtmuster wa¨hrend des 1. Ru¨ckwa¨rtspolens (a),
wa¨hrend des 2. Ru¨ckwa¨rtspolens (b) und wa¨hrend des 3. Vorwa¨rtspolens (c).
dessen erkennt man ein unklar definiertes Muster mit 6 Doppelstrahlen, welche
ungefa¨hr im 30°-Winkel zu den urspru¨nglichen Strahlen verlaufen.
Nach diesem Umpolvorgang wird der Laser ausgeschaltet. Ein weiterer Polungs-
vorgang ohne Beleuchtung wird abgebrochen, so dass man einen teilgepolten Kris-
tall erha¨lt. Abbildung 4.40 zeigt den Auftreffpunkt des Laserstrahls auf der Pro-
be nach dem A¨tzen. Man sieht ein vo¨llig unregelma¨ßiges Muster. Ausgezeichnete
Richtungen sind nicht zu erkennen.
Abb. 4.40: Doma¨nenmuster der Probe aus Abb. 4.39, durch A¨tzen in Flusssa¨ure




Die Ergebnisse werden weitgehend in der Reihenfolge ihrer Pra¨sentation im vor-
herigen Kapitel diskutiert. In einem abschließenden Fazit werden die entwickelten
Methoden zur lichtdefinierten Doma¨nenstrukturierung und zur Visualisierung von
Doma¨nenmustern kurz bewertet.
5.1 Umpolen ohne Beleuchtung
Als erstes werden die erzielten Resultate zum Umpolen ohne Beleuchtung disku-
tiert. Diese Ergebnisse liefern nicht nur wichtige Erkenntnisse u¨ber das Polungs-
verhalten der Proben, sondern erlauben auch eine Bewertung des verwendeten
Versuchsaufbaus und der eingesetzten Messmethoden.
Koerzitivfeldsta¨rke und Polungsqualita¨t
Zur Kontrolle des Polungsprozesses und zur Bestimmung der Koerzitivfeldsta¨rke
sind zwei verschiedene Verfahren vorgestellt worden: die Messung des Polungs-
stroms und der Nachweis der Brechungsindexa¨nderungen im Interferometer. Der
Vergleich der beiden Methoden (Abb. 4.1 und Tabelle 4.1) zeigt deutlich die schon
in Abschnitt 3.3.2 beschriebene systematische Abweichung in den Messwerten.
Davon abgesehen, zeigen die untersuchten Proben das aus der Literatur bekann-
te Verhalten [32, 41]: Fu¨r die erste Umpolung ist die Koerzitivfeldsta¨rke EV1C am
ho¨chsten, bei nachfolgenden Polungsprozessen misst man weitgehend konstante
Koerzitivfelder fu¨r die Vorwa¨rts- und fu¨r die Ru¨ckwa¨rtsrichtung, EV∞C und E
V∞
R .
Zusa¨tzlich ergeben die Messungen vergleichsweise starke Schwankungen bei der
Koerzitivfeldsta¨rke fu¨r das erste Ru¨ckwa¨rtspolen ER1C . Auch die Betra¨ge der ge-
messenen Koerzitivfelder stimmen gut mit den Literaturwerten fu¨r kongruent
schmelzende Kristalle u¨berein. Nach Gl. 2.7 la¨sst sich aus den Koerzitivfeldern
das interne Feld Eint bestimmen. Man erha¨lt Eint = 2.3 kV/mm fu¨r LiNbO3 (fu¨r
beide Messmethoden) und Eint = 3.6 kV/mm fu¨r LiTaO3.
Die Wiederholgenauigkeit beider Methoden ist sehr gut. So liegt die Standardab-
weichung des Koerzitivfeldes bei der Messung in Abb. 4.1 jeweils unter 40 V/mm,
also bei weniger als 0.2%. Ob es sich dabei um Messungenauigkeiten oder um ein-
fache statistische Schwankungen von Polungszyklus zu Polungszyklus handelt,
wurde nicht untersucht. In jedem Fall sind beide Methoden genau genug, um je-
de signifikante A¨nderung der Koerzitivfeldsta¨rke zu registrieren. Es kann also je
nach Bedarf die geeignetere Methode verwendet werden. So ist der interferome-
trische Aufbau besser, wenn ra¨umlich aufgelo¨ste Informationen beno¨tigt werden,
bzw. wenn der Polungsvorgang visualisiert werden soll. Die Messung u¨ber den Po-
lungsstrom hat dagegen den Vorteil des einfacheren Aufbaus, insbesondere wenn
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nur u¨ber den Kristall integrierte Informationen gefragt sind. Beim Vergleich von
Koerzitivfeldsta¨rken ist allerdings zu beachten, dass nicht nur die Messwerte fu¨r
die beiden Methoden systematisch von einander abweichen, sondern dass auch
unterschiedliche Polungsrampen und der verwendete Schutzwiderstand die Mess-
werte beeinflussen ko¨nnen.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass der entwickelte Halter das wieder-
holte Polen der Proben ohne wesentliche Qualita¨tseinbußen erlaubt. Zwar zeigt
Abb. 4.2b nach u¨ber 100 Polungsvorga¨ngen eine deutliche Erho¨hung der Span-
nungsdoppelbrechung, die auf eine Verschlechterung der Kristallqualita¨t hinweist.
Allerdings beschra¨nkt sich dieser Effekt hauptsa¨chlich auf den Rand des gepol-
ten Bereiches und auf die Fla¨che unter den O-Ringen, also auf Bereiche in denen
vermutlich stark inhomogene elektrische Felder vorherrschen. Problematischer er-
scheinen einige gro¨ßere Polungsdefekte im Bereich der Flu¨ssigelektroden, die aber
lokal begrenzt sind. Der u¨berwiegende Teil des gepolten Bereiches zeigt nach die-
ser Messmethode nur eine geringe Verschlechterung der optischen Qualita¨t.
Schnelle Relaxation des Koerzitivfeldes
Die untersuchten Proben zeigen eine deutlich messbare Reduktion des Koerzitiv-
feldes direkt nach einem Polungsvorgang. Dabei la¨sst sich der gemessene Verlauf
der Koerzitivfeldsta¨rke EC u¨ber der Zeit tW seit dem vorhergehenden Polungs-




C − E1 e
−tw/τ (5.1)
beschreiben. Dabei sind die Relaxationskonstante τ sowie die elektrischen Felder
Etw=∞C und E1 freie Parameter. Entsprechende Anpassungen an die Messwerte
sind in Abb. 4.4 als durchgezogene Linien eingezeichnet. Die gewonnenen Anpas-
sungsparameter fasst Tabelle 5.1 zusammen.
Polungsrichtung Etw=∞C [kV/mm] E1 [kV/mm] τ [s]
Vorwa¨rts 20.0 0.77 27
Ru¨ckwa¨rtswa¨rts 15.7 0.62 39
Tab. 5.1: Parameter aus der Anpassung von Gl. 5.1 an die Daten aus Abb. 4.4.
Mit Relaxationskonstanten von τ = 27 s in Vorwa¨rts- und τ = 39 s in Ru¨ckwa¨rts-
richtung zeigt LiNbO3 ein sehr viel schnelleres Relaxationsverhalten als LiTaO3
(Relaxationskonstante τ ≈ 400 s [36]). Literaturwerte fu¨r die schnelle Relaxation
von LiNbO3 sind inkonsistent. So berichten Wang et al. u¨ber nahezu doppelt so
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große Zeitkonstanten beim Umpolen mit Spannungspulsen [62], wa¨hrend Ro et al.
einen gestreckt exponentiellen Verlauf fu¨r das Relaxationsverhalten finden [44].
Ein Problem der hier vorliegenden Messungen ist, dass das verwendete Hoch-
spannungsnetzteil keine kurzen Wartezeiten zula¨sst. Bei der minimal messbaren
Wartezeit tw ≈ 30 s ist die Relaxation des Koerzitivfeldes schon zu mehr als 98%
abgeschlossen. Um in den interessantesten Zeitbereich direkt nach dem Umpolen
vorzustoßen, wird es notwendig sein, eine schnelle Spannungsquelle (z. B. einen
Hochspannungsversta¨rker) zu verwenden und die Steigung der Polungsrampen zu
erho¨hen.
Doma¨nenmuster
Die Messungen an LiNbO3 zeigen fu¨r große Doma¨nenstrukturen, dass die
Doma¨nenwa¨nde strikt entlang von drei Vorzugsrichtungen im Kristall verlaufen
(siehe z. B. Abb. 4.5a). Erst bei sehr kleinen und sehr langen PPLN-Strukturen
erkennt man, dass geringe Abweichungen vom geraden Verlauf auftreten ko¨nnen
(Abb. 4.6). Im Gegensatz dazu sind die Doma¨nenwa¨nde in den LiTaO3-Proben
zwar auch grundsa¨tzlich entlang von drei Vorzugsrichtungen orientiert, sie neh-
men aber keinen geraden sondern einen deutlich gebogenen Verlauf (Abb. 4.5b).
5.2 Lichteinfluss auf den Polungsprozess
Die drei untersuchten Einflu¨sse von Licht auf den Polungsprozess, (thermisch,
u¨ber die schnelle Relaxation und durch intensive UV-Beleuchtung) werden im
Folgenden besprochen und bezu¨glich ihrer Eignung fu¨r die lichtdefinierte Erzeu-
gung von Doma¨nenstrukturen bewertet.
5.2.1 Thermische Einflu¨sse
Die Versuche zeigen, dass thermische Effekte durch Absorption von Licht die
Koerzitivfeldsta¨rke von LiNbO3 herabsetzen ko¨nnen. Dies gilt insbesondere fu¨r
UV-Licht, welches vom Kristall sta¨rker absorbiert wird als sichtbares Licht (siehe
Abb. 3.1).
Generell gilt aber, dass auf Grund der nicht unerheblichen Wa¨rmeleitfa¨higkeit in
LiNbO3 von ca. 4 Wm
−1K−1 bei Raumtemperatur [63] im thermischen Gleichge-
wicht keine scharf abgegrenzten Temperaturbereiche existieren. Auch wenn der
Kristall mit einem klar strukturierten Lichtmuster beleuchtet wird, ist die Koer-
zitivfelda¨nderung u¨ber vergleichsweise große Kristallbereiche verteilt. Die Erzeu-
gung kleiner Doma¨nenstrukturen u¨ber die lichtdefinierte thermische Beeinflus-
sung der Koerzitivfeldsta¨rke ist daher ho¨chstens mit Laserpulsen weit entfernt
vom thermischen Gleichgewicht denkbar. Allerdings ist Absorption und die da-
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mit verbundene Erwa¨rmung auch nicht ganz vermeidbar. Man beobachtet den
thermischen Effekt deshalb als kleine Sto¨rung bei allen Polungsprozessen unter
Beleuchtung.
5.2.2 Schnelle Relaxation des Koerzitivfeldes
Es konnte keine Beeinflussung der schnellen Relaxation von LiNbO3 durch Be-
leuchtung nachgewiesen werden, weder fu¨r sichtbares (Wellenla¨nge λ = 532 nm,
Abb. 4.7b) noch fu¨r ultraviolettes Licht (λ = 351 nm, Abb. 4.7a). Damit konnte
der vom isomorphen LiTaO3 bekannte Effekt [35, 45] in LiNbO3 nicht nachgewie-
sen werden. Mo¨gliche Gru¨nde dafu¨r sind:
 Der Effekt ist in LiNbO3 zu schnell, um mit dem vorhandenen Aufbau de-
tektiert zu werden: Wie oben beschrieben verla¨uft die Relaxation in LiNbO3
sehr viel schneller als in LiTaO3. Da der Aufbau die minimal messbare War-
tezeit tw ≈ 30 s vorgibt, ist die Relaxation bei der Messung schon nahezu
abgeschlossen. Ein schwacher lichtinduzierter Effekt kann dadurch eventuell
nicht nachgewiesen werden.
 Der Effekt in LiTaO3 wird von Verunreinungen verursacht: Leider lassen
die Vero¨ffentlichungen zur Beeinflussung der schnellen Relaxation durch
Beleuchtung [18, 45] keine Ru¨ckschlu¨sse auf die Qualita¨t der verwende-
ten LiTaO3-Proben zu. Dies wa¨re von speziellem Interesse, da schon ge-
ringe Verunreinigungen die optischen Eigenschaften der verwendeten Pro-
ben stark beeinflussen ko¨nnen [21]. So vera¨ndern schon kleine Mengen an
Eisen- oder Kupfer-Ionen Kristalleigenschaften wie Absorption und Photo-
leitfa¨higkeit, die fu¨r die Reaktion des Kristalls auf Beleuchtung von großer
Wichtigkeit sind. Ob und inwieweit solche Verunreinigungen hinter der
lichtinduzierten Beschleunigung der Relaxation in LiTaO3 stehen, ist nicht
bekannt. Klarheit wu¨rde hier nur eine systematische Untersuchung wirklich
vergleichbarer LiNbO3- und LiTaO3-Proben schaffen.
 Der Effekt tritt in LiNbO3 im Gegensatz zu LiTaO3 nicht auf.
Da in den untersuchten LiNbO3-Proben kein Einfluss des Lichts auf die schnelle
Relaxation gemessen werden konnte, ist dieses Verfahren fu¨r die lichtdefinierte
Erzeugung ferroelektrischer Doma¨nenstrukturen in LiNbO3 nicht geeignet.
Ein interessantes zusa¨tzliches Ergebnis ist, dass die Zersto¨rschwelle der LiNbO3-
Kristalle fu¨r gepulstes UV-Licht wa¨hrend des Umpolens sinkt. LiNbO3 ist also
wa¨hrend eines Polungsvorgangs gegenu¨ber UV-Beleuchtung empfindlicher. Es ist
bekannt, dass Streuzentren und andere Kristalldefekte die Zersto¨rschwelle von
LiNbO3 verringern [64]. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Doma¨nenwa¨nde und
die auftretenden inneren Spannung fu¨r die erho¨hte Empfindlichkeit der Proben
wa¨hrend des Umpolens verantwortlich sind.
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5.2.3 Einfluss intensiven UV-Lichts auf den Polungsprozess
Die Messung des Koerzitivfeldes in Abb. 4.8 zeigt zwei verschiedene Auswir-
kungen der intensiven UV-Beleuchtung: ein geringes tempora¨res Absinken der
Koerzitivfeldsta¨rke bei Beleuchtung mit der Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm und
eine starke, permanente Verringerung des Koerzitivfeldes bei Beleuchtung mit
λ = 334 nm. Wa¨hrend sich ersteres auf Erwa¨rmung durch Absorption des UV-
Lichts zuru¨ckfu¨hren la¨sst (vgl. Abschnitt 5.2.1), scheint es sich bei letzterem um
einen neuen, bislang noch nicht untersuchten Effekt zu handeln. Erwa¨rmung kann
jedenfalls ausgeschlossen werden, da die Koerzitivfeld-A¨nderung auch noch eine
Stunde nach der Beleuchtung bestehen bleibt.
Kennzeichnend fu¨r den Effekt ist, dass er Beleuchtung wa¨hrend des Umpo-
lens beno¨tigt und dabei stark von der Wellenla¨nge λ abha¨ngt: Licht mit
λ = 334 nm bewirkt eine permanente Koerzitivfelda¨nderung, nicht jedoch Licht
mit λ ≥ 351 nm. Es ist unwahrscheinlich, dass dies nur auf die ho¨here absorbier-
te Lichtleistung zuru¨ckgefu¨hrt werden kann. Zwar steigt der Lambert-Beer’sche
Absorptionskoeffizient von αLB = 67 m
−1 bei λ = 351 nm auf αLB = 203 m
−1
bei λ = 334 nm. Allerdings bewirkt beispielsweise die Verdoppelung der Lichtin-
tensita¨t bei λ = 351 nm von I = 3 W/cm2 auf I = 6 W/cm2 keine vergleichbare
Koerzitivfelda¨nderung. Daher ist zu vermuten, dass Beleuchtung bei λ = 334 nm
auch qualitativ andere Auswirkungen hat als bei λ = 351.
Ein solcher qualitativer Unterschied zwischen den Wellenla¨ngen ko¨nnte in der Art
der Absorption liegen. Fu¨r die Absorption bei λ = 351 nm sind wahrscheinlich
prima¨r Eisen-Sto¨rstellen im Kristall verantwortlich. Es ist bekannt, dass Licht im
Wellenla¨ngenbereich von 300 nm bis 360 nm (mit einem Absorptionsmaximum
bei ≈ 320 nm) Elektronen aus dem Valenzband in Fe3+-Sto¨rstellen anregt [65].
Zwar sind die untersuchten Proben nominell eisenfrei, es wurde aber gezeigt, dass
auch undotierte LiNbO3-Kristalle im Allgemeinen geringe Eisenverunreinigungen
aufweisen, die fu¨r eine schwache Absorptionsbande ausreichen [66].
Ein anderer mo¨glicher Absorptionsmechanismus ist die optische Anregung von
Elektronen aus dem Valenzband in die Niob-auf-Lithium-Platz-Sto¨rstellen (NbLi),
wo sie ein so genanntes kleines Polaron bilden. Da ein Niob-Ion mit einer Ladung
von 5+ ein Lithium-Ion (Ladung 1+) substituiert, besitzen diese Sto¨rstellen eine
lokale Ladung von 4+. Nach einer u¨berzeugenden Theorie von Gopalan et. al. [67]
spielt diese Ladung eine entscheidene Rolle bei der Stabilisierung der ferroelek-
trischen Doma¨nen und fu¨r die Ho¨he des Koerzitivfeldes. Demnach wu¨rde die
Anregung von Elektronen in diese Sto¨rstellen und die damit verbundene Reduk-
tion der lokalen Ladung von 4+ auf 3+ den Stabilisierungsmechanismus deutlich
schwa¨chen. Eine optische Anregung von Polaronen ko¨nnte also die Abnahme des
Koerzitivfeldes erkla¨ren. Allerdings ist fu¨r LiNbO3 eine direkte Anregung von
kleinen Polaronen aus dem Valenzband in der Literatur noch nicht beschrieben
worden (im Gegensatz zu Anregungen aus anderen Sto¨rstellen). Daher ist auch
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die genaue optische Anregungsenergie nicht bekannt, und auf Grund der Franck-
Condon-Verschiebung kann sie auch nicht direkt aus der bekannten Anregungs-
energie eines kleinen Polarons aus einer Eisen-Sto¨rstelle heraus berechnet werden.
Da Polaronen energetisch unterhalb des Valenzbandes liegen, erscheint aber ei-
ne Lichtwellenla¨nge von λ = 334 nm (bei einer Bandkante von ≈ 315 nm) als
ein mo¨glicher Kandidat fu¨r die Erzeugung von kleinen Polaronen. Jedoch ist die
Lebensdauer der kleinen Polaronen nur kurz. In eisendotiertem LiNbO3 wurden
Lebensdauern bis zu einigen Millisekunden gemessen [68]. Demnach kann zwar
der starke Abfall des Koerzitivfeldes wa¨hrend des Umpolens erkla¨rt werden, nicht
aber die Tatsache, dass eine deutliche Koerzitivfelda¨nderung nach dem Ende der
Beleuchtung zuru¨ck bleibt.
Eine alternative Erkla¨rung wa¨re, dass das UV-Licht ab einer bestimmten Min-
destenergie andere Defekte erzeugen kann, welche die Bildung von Polungskeimen
erleichtern und damit ein Doma¨nenwachstum bei niedrigeren elektrischen Feldern
ermo¨glichen. Dies wa¨re in U¨bereinstimmung mit dem Ergebnis aus dem vorherge-
henden Abschnitt, dass die Kristalle wa¨hrend des Umpolens besonders empfind-
lich auf UV-Beleuchtung reagieren. Entsprechend sollte die Wahrscheinlichkeit,
dass Licht Defekte erzeugen kann, wa¨hrend eines Polungsvorgangs steigen. Die-
ser Ansatz ko¨nnte auch das Fehlen von Datenpunkten in Abb. 4.8 wa¨hrend der
letzten Beleuchtungsphase erkla¨ren: Wenn das UV-Licht signifikant mehr Po-
lungskeime erzeugt, erha¨lt man wa¨hrend der fru¨hen Phasen des Polungsprozesses
mehr aber dafu¨r kleinere Doma¨nen, die unterhalb der ra¨umlichen Auflo¨sung des
interferometrischen Aufbaus zur Bestimmung der Koerzitivfeldsta¨rke liegen. Die-
ser Mechanismus wu¨rde auch erkla¨ren, dass nach dem Ende der Beleuchtung eine
deutliche Koerzitivfelda¨nderung verbleibt. Zusa¨tzliche Untersuchungen werden
notwendig sein, um eine definitive Erkla¨rung fu¨r die lichtinduzierte Koerzitiv-
felda¨nderung zu finden.
Der Versuch mit der Beleuchtung durch die Maske zeigt, dass es mo¨glich ist,
den obigen Effekt zur lichtdefinierten Erzeugung von Doma¨nenmustern zu be-
nutzen: Die entstandenen Doma¨nen (Abb. 4.9–4.10) zeigen die gleichen Struk-
turen wie das Lichtmuster (Abb. 3.4). Allerdings besteht das Doma¨nenmuster
aus einzelnen hexagonalen Doma¨nen statt aus einheitlichen Streifen. Das deu-
tet darauf hin, dass der letzte Polungsvorgang zu fru¨h abgebrochen wurde,
bevor die einzelnen Doma¨nen zu Streifen verschmelzen konnten. Um qualita-
tiv hochwertige Doma¨nenmuster herzustellen, wird es deshalb notwendig sein,
das Doma¨nenmuster wa¨hrend des Umpolens zu u¨berwachen. Dadurch sollte es
mo¨glich sein, den Polungsprozess zum richtigen Zeitpunkt zu unterbrechen: nach-
dem die gewu¨nschten Strukturen umgepolt wurden, aber vor dem Verschmelzen
der einzelnen Strukturen zu einer großen Doma¨ne.
Weitere Untersuchungen z. B. zur Intensita¨tsabha¨ngigkeit und zur genaueren
Wellenla¨ngenabha¨ngigkeit des Effekts werden notwendig sein, um das volle Po-
tential dieses neuen Verfahrens auszuloten. Trotzdem erscheint die hier vor-
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gestellte Methode als vielversprechend, insbesondere fu¨r die Herstellung von
kleinen Doma¨nenstrukturen. So ist es schon bei ersten Versuchen gelungen,
Doma¨nenstrukturen mit einer Periodenla¨nge zu erzeugen, die nur einen Faktor 2
u¨ber den kleinsten, mit der Methode der strukturierten Elektroden hergestell-
ten [48], liegen. Passende Techniken zur U¨berwachung des Umpolvorgangs werden
im Folgenden besprochen.
5.3 Visualisierung von Doma¨nen im Nahfeld
In diesem und im folgenden Abschnitt sollen die Beugungsmuster, die hinter teil-
gepolten Kristallen im Nah- und im Fernfeld zu beobachten sind, erkla¨rt werden.
Von allen untersuchten Beugungsmustern ist nur die Intensita¨ts- nicht jedoch die
Phasenverteilung bekannt. Daher ist es nicht mo¨glich aus dem Beugungsmus-
ter auf die Lichtwelle direkt hinter dem Kristall zuru¨ckzurechnen. Der Einfluss
von ferroelektrischen Doma¨nen auf transmittiertes Licht kann also nicht einfach
aus dem Vergleich der Wellenfront direkt vor und direkt hinter dem Kristall
abgelesen werden. Deshalb wird hier der umgekehrte Weg beschritten: Unter
Beru¨cksichtigung der bekannten Eigenschaften von ferroelektrischen Doma¨nen
wird ein Modell fu¨r das Phasen- und das Intensita¨tsprofil der Lichtwelle direkt
hinter dem Kristall aufgestellt. Der Vergleich der aus diesem Modell berechne-
ten mit den gemessenen Beugungsmustern liefert ein Maß fu¨r die Qualita¨t des
Modells.
Die Sichtbarkeit der ferroelektrischen Doma¨nengrenzen von LiNbO3 und LiTaO3
im Nahfeld-Beugungsmuster la¨sst sich wie folgt erkla¨ren: Der lineare elektroop-
tische Effekt bewirkt bei einem angelegten elektrischen Feld E eine Brechungs-
indexa¨nderung ∆no gema¨ß Gl. 2.1. Da das Vorzeichen des entsprechenden Ele-
mentes des elektrooptischen Tensors r113 von der Doma¨nenorientierung abha¨ngt,
tritt an der Doma¨nenwand ein Brechungsindexsprung 2∆no auf. Eine entlang
der z-Achse einfallende ebene Welle der Lichtwellenla¨nge λ erfa¨hrt demnach an
der Doma¨nengrenze einen Phasensprung 2∆ϕ (siehe Abb. 5.1a). Durch den Pha-
sensprung wird die Phasenfront der ebenen Welle an der Doma¨nenwand geteilt,
und es entsteht ein Interferenzmuster zwischen den Lichtwellen an beiden Sei-























mit der Kristalldicke d, der angelegten Spannung U , sowie den passenden
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Elementen des piezoelektrischen und des Steifheitstensors, e333 und C333. Da-
bei wird sowohl die elektrooptische Brechungsindexa¨nderung ∆no (Gl. 2.2) als
auch die Dickena¨nderung ∆d auf Grund des piezoelektrischen Effektes (Gl. 2.3)
beru¨cksichtigt. Der Phasensprung ∆ϕ ha¨ngt also abgesehen von Materialparame-
tern nur von der Lichtwellenla¨nge λ und der angelegten Spannung U ab, wobei
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Abb. 5.1: a) Prinzip
der Doma¨nenvisualisie-
rung im Nahfeld. Die
Doma¨nengrenze bewirkt
bei einem elektrischen







dem Kristall fu¨r einen
Phasensprung 2∆ϕ = π,
berechnet mit Gl. A.2.
Es wird eine homogene
Intensita¨tsverteilung bei
a = 0 angenommen.
LiNbO3, Lichtwellenla¨n-
ge λ = 351 nm
Auf diese Weise lassen sich alle beobachteten Pha¨nomene erkla¨ren: Bewegt man
die fu¨r die Abbildung benutzte Linse aus dem Fokus heraus (stellt man die Abbil-
dung also unscharf), so bildet man effektiv den transmittierten Strahl bei einem
gro¨ßerem Abstand a vom Kristall ab. Dadurch erha¨lt man ein breiteres, besser
sichtbares Interferenzmuster mit mehr Linien, aber einer geringeren ra¨umlichen
Auflo¨sung. Durch Anlegen einer Spannung U an den Kristall, wird der Phasen-
sprung 2∆ϕ gema¨ß Gl. 5.2 gea¨ndert. Der Kontrast des Interferenzmusters ist
maximal fu¨r 2∆ϕ = (2m + 1)π und verschwindet vollsta¨ndig fu¨r 2∆ϕ = m 2π,
jeweils mit einer beliebigen ganzen Zahl m. Aus den Werten fu¨r r113 und no in
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Tabelle 2.1 kann die erwartete Spannungsdifferenz ∆U2π zwischen zwei Kontrast-
minima fu¨r eine gegebene Lichtwellenla¨nge λ berechnet werden. In Tabelle 5.2
sind die so berechneten Werte und die gemessenen Werte ∆Umin aus Tabelle 4.2
zusammengestellt. Die theoretischen Werte sind in guter U¨bereinstimmung mit
den Messwerten.
λ [nm] ∆Umin [kV] ∆U2π [kV] (2∆ϕ/∆U)
theo [kV−1]
351 1.5 1.4 1.4π
364 1.8 1.6 1.3π
455 3.5 3.7 0.5π
488 4.1 4.5 0.4π
Tab. 5.2: Vergleich der gemessenen Spannungsdifferenz ∆Umin zwischen Kon-
trastminima im Nahfeld-Beugungsmuster mit den theoretischen Werten ∆U2π fu¨r
unterschiedliche Lichtwellenla¨ngen λ in LiNbO3. Zusa¨tzlich angegeben ist das be-
rechnete Verha¨ltnis von Phasendifferenz und angelegter Spannung (2∆ϕ/∆U)theo.
Allerdings liegt das erste Minimum nicht bei U = 0 kV wie erwartet. Dies wird
versta¨ndlich, wenn man das interne Feld Eint beru¨cksichtigt, das nach dem Polen
im Kristall verbleibt (vgl. Abschnitt 2.2.2). Unterzieht man den Kristall einer
thermischen Behandlung, welche das interne Feld
”
lo¨scht“, verschiebt sich das
Minimum zu U = 0 kV. Fu¨r UV-Licht ist das interne Feld zur Visualisierung
der Doma¨nen ausreichend, da große r113 und no zusammen mit einem kleinen λ
auch ohne a¨ußeres elektrisches Feld einen deutlichen Phasensprung ∆ϕ erzeugen.
Um Doma¨nen mit sichtbarem Licht zu visualisieren, sollte allerdings ein externes
elektrisches Feld angelegt werden.
Das Kontrastminimum bei U = 0.8 kV fu¨r LiNbO3 entspricht einem internen
Feld E⋆int = 1.6 kV/mm. Dies ist weniger als das u¨ber die Koerzitivfeldsta¨rke
bestimmte Eint = 2.3 kV/mm (siehe Abschnitt 5.1). Diese Abweichung ist nicht
u¨berraschend, da Eint in Abschnitt 2.2.2 als reine Hilfsgro¨ße zur Beschreibung der
Differenz in den Koerzitivfeldsta¨rken fu¨r die Vorwa¨rts- und die Ru¨ckwa¨rtspolung
eingefu¨hrt wurde, ohne dass dabei klar war, ob es sich um ein
”
reales“, messbares
elektrisches Feld handelt [31]. Die vorliegende Messung ist unseres Wissens die
erste direkte Messung von Eint.
Das beobachtete
”
Nachleuchten“ der Doma¨nenwa¨nde in LiTaO3 wird durch die
vergleichsweise langsame
”
schnelle Relaxation“ erkla¨rt: Das Koerzitivfeld braucht
einige Sekunden, um nach einem Umpolvorgang (einer Doma¨nenwandbewegung)
wieder zu relaxieren. In dieser Zeit existiert eine Felddifferenz zwischen dem gera-
de umgepolten Bereich und dem bereits vorher umgepolten Bereichen, obwohl die
urspru¨ngliche Doma¨nenwand schon verschwunden ist. Dafu¨r verantwortlich sind
wieder interne elektrische Felder, dieses Mal allerdings handelt es sich aber um
die internen Felder der schnellen Relaxation (das E1 aus Gl. 5.1). Die Felddiffe-
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renz erzeugt eine Brechungsindexdifferenz und ist so im Nahfeld-Beugungsmuster
sichtbar. LiNbO3 zeigt kein merkliches Nachleuchten, da die Relaxation deutlich
schneller abla¨uft (vgl. Abschnitt 5.1).
5.4 Beugungsmuster von Doma¨nen im Fernfeld
In diesem Abschnitt sollen die Lichtmuster erkla¨rt werden, die hinter teilge-
polten Kristallen im Fernfeld auftreten. Darunter fallen die Lichtablenkung an
der einzelnen Doma¨nenwand, die Sternmuster bei spontanen Doma¨nenmustern
und die Punktmuster fu¨r PPLN. Diese drei Pha¨nomene sind mit dem selben
Aufbau und unter a¨hnlichen experimentellen Bedingungen messbar. Die un-
tersuchten LiNbO3-Kristalle unterscheiden sich dabei im wesentlichen nur in
den Doma¨nenstrukturen. Es ist deswegen sinnvoll anzunehmen, dass hinter den
Lichtmustern der gleiche physikalische Effekt steht und allein die verschiedenen
Doma¨nenstrukturen fu¨r die beobachteten Unterschiede verantwortlich sind. Im
Folgenden wird daher das Prinzip der Beugungsmuster im Fernfeld zuerst am
einfachsten Doma¨nenmuster, der einzelnen Doma¨nenwand, diskutiert und da-
nach auf die komplizierteren spontanen Doma¨nenstrukturen u¨bertragen. Beu-
gungsmuster von PPLN-Kristallen zeigen auf Grund ihrer Regelma¨ßigkeit einige
Besonderheiten und werden deshalb zum Schluss behandelt.
5.4.1 Lichtbeugung an einer einzelnen Doma¨nenwand
Beleuchtet man eine einzelne Doma¨nenwand, so wird ein Teil des einfallenden
Lichts abgelenkt (Abb. 4.14). Die Richtung und der Winkel der Ablenkung werden
dabei durch das Vorzeichen und den Betrag des angelegten elektrischen Feldes E
bestimmt. Wie la¨sst sich diese Ablenkung erkla¨ren?
Das generelle Verhalten einer ebenen Lichtwelle beim Durchgang durch einen
linear-elektrooptischen Kristall mit einer Doma¨nenwand bei einem elektrischen
Feld E 6= 0 wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt besprochen und in
Abb. 5.1 schematisch dargestellt: Durch die unterschiedlichen Brechungsindizes
auf beiden Seiten der Doma¨nenwand durchla¨uft die Welle unterschiedliche opti-
sche Wegla¨ngen. Dadurch wird die Welle in zwei Teilwellen mit einem Phasen-
sprung 2∆ϕ gema¨ß Gl. 5.2 aufgespalten. Dieses einfache Modell kann die Licht-
ablenkung nicht erkla¨ren und muss deshalb erweitert werden.
In dem Modell aus Abb. 5.1 wird davon ausgegangen, dass die Phasendifferenz
2∆ϕ zwischen den beiden entstandenen Teilwellen zu einem abrupten Phasen-
sprung hinter der Doma¨nenwand fu¨hrt. Das ist aus mehreren Gru¨nden unrealis-
tisch:
 Beugung am Brechungsindexsprung: Den abrupten Phasensprung gema¨ß
Abb. 5.1 erha¨lt man nur im Bild der geometrischen Optik. Tatsa¨chlich
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wird die einlaufende ebene Welle schon im Kristall am Brechungsindex-
sprung der Doma¨nenwand gebeugt. Dadurch wird die Phasena¨nderung an
der Doma¨nenwand
”
ausgeschmiert“, so dass sich die Phase kontinuierlich
u¨ber einen gewissen Bereich a¨ndert. Dies ist analog zum bekannten Beispiel
der Beugung von Licht an einer undurchsichtigen Halbebene (also an einem
Sprung des komplexen Brechungsindexes): statt einer klar definierten Gren-
ze zwischen Licht- und Schattenbereich erha¨lt man einen kontinuierlichen
Intensita¨tsu¨bergang (Abb. 5.2).
 Piezoelektrische Dickena¨nderung: An der Doma¨nenwand a¨ndert sich das
Vorzeichen aller Elemente des piezoelektrischen Tensors eijk. Entsprechend
wird sich bei E 6= 0 die Kristalldicke d gema¨ß Gl. 2.3 auf der einen Seite der
Doma¨nenwand um ∆d erho¨hen und auf der anderen Seite um ∆d verrin-
gern. Diese Dickena¨nderung kann nicht unmittelbar an der Doma¨nenwand
erfolgen, sondern muss u¨ber einen gewissen Bereich um die Doma¨nenwand
herum verteilt sein. Diese graduelle Dickena¨nderung sorgt ebenfalls dafu¨r,
dass sich die Phase kontinuierlich an der Doma¨nenwand a¨ndert.
 Spannungsdoppelbrechung: Auch ohne angelegtes elektrisches Feld treten
an einer Doma¨nenwand Spannungen auf, die zu Spannungsdoppelbrechung
fu¨hren. Auch diese A¨nderungen des Brechungsindexes ko¨nnen die Phase











Abb. 5.2: Beugung an einem Absorptions-
sprung, hier eine undurchsichtigen Halbebe-
ne, als Analogie zur Beugung an einem Bre-
chungsindexsprung. Obwohl die Absorption ei-
ne scharfe Grenze besitzt, erha¨lt man einen
kontinuierlichen U¨bergang von der Licht- zur
Schattenregion. Die ungefa¨hre Breite dieses
U¨bergangs D ist eingezeichnet.
Auf Grund dieser unterschiedlichen Effekte ist der genaue Phasenfrontverlauf
hinter der Doma¨nenwand nicht bekannt. Als erste Na¨herung wird daher eine li-
neare A¨nderung der Phase u¨ber einen Bereich der Breite D angenommen. Dies
ist schematisch in Abb. 5.3 dargestellt. Die Interferenzmuster zwischen den bei-
den Teilwellen hinter der Doma¨nenwand aus Abb. 5.1 a¨ndern sich durch diese
Erweiterung des Modells kaum. Aber, da sich Licht senkrecht zur Phasenfront
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ausbreitet, wird das Licht im Bereich der linearen Phasena¨nderung um den Win-









Die erste Na¨herung gilt fu¨r kleine Winkel. In der zweiten Na¨herung wird das ∆ϕ
aus Gl. 5.2 eingesetzt, wobei die Phasena¨nderung auf Grund der piezoelektrischen
A¨nderung der Dicke vernachla¨ssigt und nur die dominierende Phasena¨nderung
durch den elektrooptischen Effekt beru¨cksichtigt wird. Diese Na¨herung wird im
Folgenden bei allen Rechnungen verwendetet. Man beachte auch, dass fu¨r diese
und alle weiteren U¨berlegungen das Gesetz von Snellius erfu¨llt ist, da die Berech-
nung u¨ber die Phase erfolgt, die sich an der Grenzfla¨che nicht a¨ndert. Das αmax
bezeichnet also den Winkel in Luft.









Abb. 5.3: Prinzip der Licht-
ablenkung im Fernfeld. Die
Doma¨nenwand bewirkt bei
einem elektrischen Feld E 6= 0
eine A¨nderung der optischen
Wegla¨nge von ∆ϕλ/π. Gezeigt
ist schematisch das Phasen-
profil vor und hinter der
Doma¨nenwand. Im Gegensatz
zum Modell in Abb. 5.1 er-
folgt der Phasensprung an der
Doma¨nengrenze nicht abrupt,
sondern verla¨uft linear u¨ber
einen Bereich D. Dadurch wird
ein Teil der Wellenfront um den
Winkel α abgelenkt.
Die geometrische Abscha¨tzung liefert bereits die beobachtete Abha¨ngigkeit der
Ablenkungsrichtung vom Vorzeichen von E und des Ablenkungswinkels vom Be-
trag von E. Um zu u¨berpru¨fen, ob das einfache Modell auch die in den Abbil-
dung 4.14b zu sehenden Intensita¨tsverteilungen erkla¨ren kann, wird das entste-
hende Beugungsmuster mit Gl. A.2 berechnet. Fu¨r die Intensita¨tsverteilung hinter
dem Kristall wird ein Gaußprofil angenommen, die Phase hinter dem Kristall ist
bis auf den Phasensprung konstant. Es wird also nicht beru¨cksichtigt, dass die
Doma¨nenwand im Experiment mit dem Beugungsmuster einer Kreisblende be-
leuchtet wurde. Ansonsten werden die experimentellen Parameter der Messung
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u¨bernommen, der einzige freie Parameter ist die Breite der linear verlaufenden
Phasena¨nderung D. Abbildung 5.4 zeigt die so berechnete Intensita¨tsverteilung
























aus dem Modell aus
Abb. 5.3 berechneten.
Bestimmung des freien Parameters D
Die Breite der linear verlaufenden Phasena¨nderung D ist als einziger freier Pa-
rameter eine entscheidende Gro¨ße des hier vorgestellten Modells. Um zu pru¨fen,
ob der Wert fu¨r D sinnvoll gewa¨hlt ist, soll er auf unterschiedliche, voneinander
unabha¨ngige Arten bestimmt werden. Folgende Mo¨glichkeiten zur Bestimmung
von D stehen zur Verfu¨gung:
 U¨ber den Ablenkungswinkel: Wie oben beschrieben ha¨ngt der Ablenkungs-
winkel αmax direkt von D ab: je gro¨ßer D, um so kleiner wird α.
 U¨ber die Breite des Hauptbeugungsmaximums: Die Gro¨ße des Hauptbeu-
gungsmaximums ha¨ngt ebenfalls von D ab: je kleiner D ist, um so sta¨rker
wird das Licht gebeugt und um so breiter wird das Maximum. Um D zu be-
stimmen, wird das Beugungsmuster fu¨r verschiedene D mit Gleichung A.2
berechnet und die so simulierte Breite des Hauptbeugungsmaximums mit
der gemessenen verglichen.
 U¨ber die abgebeugte Lichtleistung: Nach dem Modell aus Abb. 5.3 wird die
Lichtleistung der ebenen Welle aus dem Bereich D vollsta¨ndig abgelenkt,
wa¨hrend die restliche Leistung im Hauptstrahl verbleibt. Der abgebeug-








Dabei ist rB der Radius des beleuchteten Bereichs.
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Anhand der in Abb. 5.4 gezeigten Messung (Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm, Kris-
talldicke d = 0.5 mm, angelegtes elektrisches Feld E = 12 kV/mm) erha¨lt man fu¨r
die Breite der linear verlaufenden Phasena¨nderung: D = 14 µm aus dem Ablenk-
winkel, D = 16 µm aus der Breite des Hauptbeugungsmaximums und D ≈ 10 µm
aus der Messung der abgebeugten Leistung in Abb. 4.15. Der freie Parameter D
des Modells aus Abb. 5.3 wurde also auf drei verschiedene, unabha¨ngige Arten
bestimmt. Die ermittelten Werte von 10–16 µm stimmen dabei im Rahmen der
Messungenauigkeiten u¨berein.
Simulation der Phase am Ausgang des Kristalls
Wie oben beschrieben, spielt Beugung am Brechungsindexsprung im Kristall
vermutlich eine entscheidene Rolle bei der Entstehung der linear verlaufenden
Phasena¨nderung hinter der Doma¨nenwand. Dieser Beitrag soll im Folgenden ab-
gescha¨tzt werden. Dazu wird die Phasenverteilung hinter dem Kristall simuliert.
Eine entsprechende Na¨herungsformel (Gl. A.6) wird im Anhang A.2 hergeleitet.
Als Ausgangspunkt wird eine homogene Phasen- und Intensita¨tsverteilung an
der Eintrittsfla¨che des Kristalls angenommen. Abbildung 5.5 zeigt die simulierte
Phasenverteilung an der Austrittsfla¨che des Kristalls fu¨r verschiedene Kristalldi-
cken d. Wie erwartet sieht man einen kontinuierlichen Phasenverlauf. Die Breite
dieses Phasenverlaufs nimmt mit der Kristalldicke zu und liegt in der gemessenen
Gro¨ßenordnung fu¨r D.
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Abb. 5.5: Simulation der Beu-
gung am Brechungsindexsprung
im Kristall. Aufgetragen ist die
berechnete Phase am Ausgang
des Kristalls fu¨r verschiedene
Kristalldicken d. Die Doma¨-
nenwand verla¨uft bei x = 0.
Lichtwellenla¨nge λ = 351 nm,
angelegtes elektrisches Feld
E = 2 kV/mm.
Die simulierte Phasena¨nderung verla¨uft offenbar nicht linear. Trotzdem ist es
sinnvoll, an der Na¨herung mit dem linearen Phasenverlauf festzuhalten, bis die
Einflu¨sse des piezoelektrischen Effektes und der Spannungsdoppelbrechung ge-
nauer quantifiziert werden ko¨nnen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass Beugung den
wesentlichen Anteil zur Phasena¨nderung liefert (vgl. dazu auch die Diskussion
der Abha¨ngigkeit des Sternmusters von der Kristalldicke im na¨chsten Abschnitt).
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Allerdings bestimmen die anderen Beitra¨ge die Ausgangssituation fu¨r die Licht-
beugung: So ko¨nnen schon geringe A¨nderungen der Brechungsindexverteilung auf
Grund des piezoelektrischen Effektes dazu fu¨hren, dass sich die Phasenverteilung
am Ausgang des Kristalls deutlich a¨ndert. Es ist also nicht einfach mo¨glich, die
Beitra¨ge der einzelnen Effekte voneinander zu separieren.
Es ist wichtig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Beugung am Brechungsin-
dexsprung im Kristall neben der Phasen- natu¨rlich auch die Intensita¨tsverteilung
beeinflusst. Der Effekt ist aber vergleichsweise gering. Es wird deshalb im Fol-
genden wie bisher auch von einer ungesto¨rten Intensita¨tsverteilung an der Aus-
trittsfla¨che des Kristalls ausgegangen.
5.4.2 Sternfo¨rmige Lichtmuster bei spontanen Doma¨nenstrukturen
Das Modell fu¨r die Lichtablenkung an der einzelnen Doma¨nenwand la¨sst sich di-
rekt auf den Fall der spontanen Doma¨nenmuster u¨bertragen. Weil der mittlere
Abstand zwischen den Doma¨nenwa¨nden in der Regel gro¨ßer ist als die Brei-
te der linearen Phasena¨nderung D, sto¨ren sich die einzelnen Doma¨nenwa¨nde
in erster Na¨herung gegenseitig nicht. Man kann daher die einzelnen Strah-
len im Fernfeld-Beugungsmuster des gesamten Kristalls als statistisch verteilte
U¨berlagerung der Fernfeld-Beugungsmuster der einzelnen Doma¨nenwa¨nde be-
trachten. Aussagen, die u¨ber statische Betrachtungen hinausgehen und sich auf
konkrete Doma¨nenstrukturen beziehen, machen in diesem Zusammenhang auf
Grund der Komplexita¨t der spontanen Doma¨nenmuster wenig Sinn. Mit dieser
Einschra¨nkung soll im Folgenden versucht werden, die beobachteten Fernfeld-
Beugungsmuster zu erkla¨ren.
Doma¨nenwa¨nde und Symmetrie
Das auffa¨lligste Merkmal der Sternmuster ist ihre hohe Symmetrie. Da das Licht
senkrecht zu den Doma¨nenwa¨nden abgelenkt wird, findet sich die Symmetrie
der Doma¨nen im Fernfeld-Beugungsmuster wieder: die hexagonalen Doma¨nen
in LiNbO3 erzeugen ein 6-strahliges, die dreieckigen Doma¨nen in LiTaO3 ein
3-strahliges Sternmuster. Analoges gilt fu¨r das Beugungsmuster der quasi-
spontanen Doma¨nenstruktur mit ihren zusa¨tzlichen Doma¨nenwandrichtungen
(Abbildungen 4.22–4.23). Dabei ist immer zu beru¨cksichtigen, dass die Licht-
ablenkung nur in eine der beiden mo¨glichen Richtungen erfolgt, abha¨ngig vom
Vorzeichen des elektrischen Feldes.
In LiNbO3 verlaufen die Doma¨nenwa¨nde gerade entlang den vorgegebenen Kris-
tallrichtungen. Daher zeigt das Beugungsmuster zumindest fu¨r große Doma¨nen
sehr scharfe, wohldefinierte Strahlen (Abbildungen 4.22b und 4.24), wie sie auch
nach dem Modell zu erwarten wa¨ren. Kleinere Doma¨nen erzeugen dagegen Strah-
76
len, die deutlich breiter sind und einen schwa¨cheren Kontrast zum Hintergrund
aufweisen (Abb. 4.22a). Dies la¨sst sich dadurch erkla¨ren, dass bei kleineren
Doma¨nen der relative Einfluss der Ecken gegenu¨ber den geraden Doma¨nenwa¨nden
zunimmt. Stoßen zwei Doma¨nenwa¨nde in einer Ecke zusammen, so gilt die oben
gemachte Annahme, dass die Beugungsmuster der Doma¨nenwa¨nde unabha¨ngig
voneinander sind, nicht mehr. Dies fu¨hrt im Beugungsmuster offenbar zu einer
Verbreiterung der Strahlen. Im Extremfall sehr kleiner hexagonaler Doma¨nen
(Gro¨ße≪ D) erha¨lt man so statt einzelner Strahlen ein konzentrisches Ringmus-
ter. Dies sieht man z. B. ganz zu Beginn des Polungsvorgangs, wenn ausschließlich
sehr kleine Doma¨nen vorhanden sind (Abb. 4.37b–c). Auch die Beobachtung, dass
man bei einem vollsta¨ndig ausgepra¨gten Sternmuster immer noch sehr schwach
ein konzentrischen Ringmuster ausmachen kann (Abb4.22a–b), la¨sst sich vermut-
lich auf neu entstandene sehr kleine Doma¨nen zuru¨ckfu¨hren. Im Gegensatz zu
LiNbO3 sind die Doma¨nenwa¨nde in LiTaO3 merklich gebogen (Abb. 4.23d). Ent-
sprechend u¨berstreichen die Strahlen im Beugungsmuster von LiTaO3 bei jeder
Doma¨nengro¨ße einen gewissen Winkelbereich und sind nicht so scharf abgegrenzt
wie fu¨r LiNbO3 (z. B. in den Abbildungen 4.23b und 4.26). Trotzdem erschei-
nen auch in LiTaO3 die Strahlen bei großen Doma¨nen scha¨rfer als bei kleinen
Doma¨nen (dies erkennt man z. B. in Abb. 4.36A).
Abha¨ngigkeit vom elektrischen Feld
Das angelegte elektrische Feld E bestimmt die Richtung und den Winkel
der Lichtablenkung an der Doma¨nenwand. Nach der einfachen geometrischen
Abscha¨tzung aus Gl. 5.3 ist eine lineare Abha¨ngigkeit der Sterngro¨ße vom Betrag
von E zu erwarten. Dies ist sowohl fu¨r LiNbO3 (Abb. 4.25) als auch fu¨r LiTaO3
(Abb. 4.27) in erster Na¨herung erfu¨llt. Fu¨r kleine elektrische Felder stimmen
der Winkel des Hauptbeugungsmaximums αmax und der O¨ffnungswinkel αo nicht
mehr u¨berein (vgl. Abschnitt 4.3.4), so dass Gl. 5.3 keine gute Beschreibung der
Messwerte mehr liefert.
Allerdings sind die Kurven aus Abb. 4.25 und Abb. 4.27 zu positiven elektrischen
Feldern hin verschoben, so dass die Minima der O¨ffnungswinkel nicht wie von
Gl. 5.3 vorhergesagt bei E = 0 kV/mm liegen, sondern bei E = 1.6 kV/mm
fu¨r LiNbO3 und bei E = 2 kV/mm fu¨r LiTaO3. Dies la¨sst sich wie schon beim
Nahfeld-Beugungsmuster auf die internen elektrischen Felder Eint zuru¨ckfu¨hren,
die einen Offset zum angelegten elektrischen Feld E bewirken. Werden die inter-
nen elektrischen Felder durch Tempern der Kristalle gelo¨scht, verschiebt sich das
Minimum auf den erwarteten Wert, wie Abb. 4.32 demonstriert.
Die Abha¨ngigkeit der Richtung der Lichtablenkung vom Vorzeichen des elektri-
schen Feldes la¨sst sich z. B. am Beugungsmuster von großen Doma¨nen in LiTaO3
(Abbildungen 4.36-3 und 4.36-4) verfolgen. Wird das Vorzeichen von E gea¨ndert,
so kehren sich die Richtungen der Strahlen im Sternmuster um. Wegen der drei-
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eckigen Doma¨nen in LiTaO3 fu¨hrt das zu einer scheinbaren Drehung des Beu-
gungsmusters um 60°. Bei sehr kleinen Doma¨nen in LiTaO3 wird diese Rich-
tungsa¨nderung von einem anderen Effekt u¨berlagert (siehe unten), in LiNbO3 ist
sie auf Grund der hexagonalen Symmetrie der Doma¨nen nicht zu sehen.
Abha¨ngigkeit von der Lichtwellenla¨nge
Das vorliegende Modell kann auch erkla¨ren, warum der O¨ffnungswinkel αo des
Beugungsmusters fu¨r gro¨ßere Wellenla¨ngen λ abnimmt, anstatt die von der Beu-
gung an optischen Gittern bekannte Abha¨ngigkeit sinαo ∝ λ zu zeigen: Dazu
wird der O¨ffnungswinkel des Beugungsmusters fu¨r unterschiedliche λ sowohl nach
Gl. 5.3 geometrisch abgescha¨tzt als auch mit Gl. A.2 unter voller Beru¨cksichtigung
der Beugung berechnet. In beiden Fa¨llen wird vereinfacht angenommen, dass sich
der freie Parameter D u¨ber dem untersuchten Wellenla¨ngenbereich nicht a¨ndert.
Die entsprechenden Kurven sind in Abb. 5.6 zusammen mit den Messwerten
aufgetragen. Die beste Anpassung erha¨lt man mit D = 14 µm fu¨r die geometri-
sche Abscha¨tzung und mit D = 15 µm fu¨r die vollsta¨ndige Simulation inklusive
Beugung. Schon die einfache geometrische Abscha¨tzung zeigt die beobachtete
Abnahme der Sterngro¨ße bei zunehmendem λ. Verantwortlich dafu¨r ist die Ab-
nahme der Phasendifferenz ∆ϕ mit steigender Wellenla¨nge λ (bei konstantem E).
Dies ist beispielsweise in Tab. 5.2 an der Phasena¨nderung pro angelegter Span-
nung (2∆ϕ/∆U)theo abzulesen. Die vollsta¨ndige Simulation kann die gemessenen
O¨ffnungswinkel im untersuchten Wellenla¨ngenbereich gut beschreiben.





















Abb. 5.6: Vergleich der
gemessenen Wellenla¨ngen-
abha¨ngigkeit des O¨ffnungs-
winkels des Sternmusters in




Abha¨ngigkeit von der Kristalldicke
Ein wichtiger Pru¨fstein fu¨r die vorgestellte Theorie ist die Abha¨ngigkeit der Gro¨ße
des Beugungsmusters von der Kristalldicke d. Wie Abb. 4.31 belegt, hat eine
A¨nderung von d bei konstant gehaltenem elektrischen Feld E nur einen sehr ge-
ringen Einfluss auf den Ablenkungswinkel des Hauptmaximums αmax. Dieses Ver-
halten erscheint zuerst u¨berraschend, da sich die Phasendifferenz ∆ϕ linear mit
der Kristalldicke d erho¨ht (Gl. 5.2). Damit der Ablenkungswinkel αmax konstant
bleibt, muss gema¨ß Gl. 5.3 die Breite der linear verlaufenden Phasena¨nderung D
in gleicher Weise mit d wachsen. Dies besta¨tigt die zu Beginn des Abschnitts ge-
machte Vermutung, dass im wesentlichen Beugung am Brechungsindexsprung im
Kristall fu¨r den kontinuierlich verlaufenden Phasenu¨bergang (und damit das D)
verantwortlich ist. Beugungsmuster werden bei zunehmendem Abstand a von der
Sto¨rung, z. B. auf Grund dickerer Kristalle, breiter (vgl. Gln A.2–A.4). So zeigt
die Simulation in Abb. 5.5, dass sich bei zunehmender Kristalldicke d nicht nur
die Phasendifferenz sondern auch die Breite des U¨bergangs a¨ndert. Wa¨re dagegen
hauptsa¨chlich ein gradueller Brechungsindexu¨bergang an der Doma¨nenwand fu¨r
die kontinuierliche Phasena¨nderung verantwortlich, so wa¨re D in erster Na¨herung
unabha¨ngig von der Kristalldicke und die Gro¨ße des Sterns wu¨rde linear mit d
wachsen.
Einfluss der Doma¨nengro¨ße auf das Sternmuster in LiTaO3
Kongruent schmelzendes LiTaO3 zeigt in Abb. 4.36 ein 3-strahliges Sternmuster
fu¨r E > 0 kV/mm und ein 6-strahliges Sternmuster fu¨r E < 0 kV/mm, ohne
dass sich an der dreieckigen Doma¨nenstruktur etwas a¨ndert. Dies scheint dem
bisher entwickelten Modell zu widersprechen: Wenn das Vorzeichen des elektri-
schen Feldes nur die Richtung der Lichtablenkung bestimmt, wie kann sich dann
die Symmetrie des Beugungsmusters vera¨ndern? Einen Hinweis dazu liefert die
Beobachtung der Sternmuster bei positivem und negativem E fu¨r unterschied-
liche Doma¨nengro¨ßen in Abb.4.36: der Unterschied zwischen den Sternmustern
ist am gro¨ßten bei kleinen Doma¨nen, wa¨hrend die Sterne bei gro¨ßeren Doma¨nen
praktisch deckungsgleich sind.
Dieses Verhalten la¨sst sich am einfachsten im Bild der geometrischen Optik als
Lichtreflexion in kleinen Doma¨nen veranschaulichen. Abbildung 5.7 zeigt dies
schematisch am Beispiel einer kleinen dreieckigen Doma¨ne. Licht wird an der
Doma¨nenwand in Richtung des ho¨heren Brechungsindexes abgelenkt (Abb. 5.7a
und b). Bei einem positiven elektrischen Feld E bedeutet dies, dass der Licht-
strahl aus der dreieckigen Doma¨ne heraus abgelenkt wird. Dadurch erha¨lt man
den bekannten 3-strahligen Stern (Abb. 5.7c links). Im Gegensatz dazu wird bei
einem negativen E das Licht in die dreieckige Doma¨ne hinein abgelenkt. Fu¨r
kleine Doma¨nen und einen hinreichend dicken Kristall werden die abgelenkten
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Strahlen die gegenu¨berliegenden Doma¨nenwa¨nde schneiden (Abb. 5.7b rechts)
und dabei zumindest teilweise reflektiert. So entsteht ein 6-strahliges Sternmus-
ter (Abb. 5.7c rechts). Alternativ kann man die dreieckige Doma¨ne auch als Wel-
lenleiter betrachten. Die Abha¨ngigkeit vom Vorzeichen der angelegten Spannung
ergibt sich dann dadurch, dass die Struktur nur dann als Wellenleiter funktioniert,
wenn der Brechungsindex im Inneren ho¨her als Außen ist.
Abb. 5.7: Prinzip der Entstehung eines 3-strahligen bzw. 6-strahligen Sternmus-
ters fu¨r kleine Doma¨nengro¨ßen bei positiven (linke Seite) bzw. negativen (rechte
Seite) angelegten elektrischen Feldern E. Gezeigt ist die jeweilige Brechungsin-
dexverteilung (a), der dazugeho¨rige Querschnitt durch die Doma¨nen (b), sowie
die Draufsicht entlang der z-Achse des Kristalls (c).
Dieser Mechanismus funktioniert nur fu¨r kleine Doma¨nengro¨ßen. Eine einfache
geometrische Abscha¨tzung zeigt, dass fu¨r eine Kristalldicke d = 0.5 mm und ein
externes elektrisches Feld E = −12 kV/mm nur bei Doma¨nengro¨ßen von . 25 µm
Reflexion innerhalb der Doma¨ne auftritt. Dieser Wert stimmt ungefa¨hr mit den
Doma¨nengro¨ßen in Abb. 4.36-1 und 4.36-2 u¨berein. Wenn die Doma¨nen wach-
sen und miteinander verschmelzen hat das zwei Auswirkungen: Die Anzahl der
kleinen Doma¨nen nimmt ab und entsprechend verlieren drei der sechs Strahlen
an Intensita¨t (Abb. 4.36-2). Gleichzeitig schrumpft der noch nicht umgepolte Be-
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reich des Kristalls seinerseits teilweise auf kleine dreieckige Doma¨nen zusammen.
In dieser Phase des Polens existieren also fu¨r beide z-Achsen-Orientierungen klei-
ne dreieckige Doma¨nen. Entsprechend erha¨lt man unabha¨ngig vom Vorzeichen
des angelegten elektrischen Feldes ein Beugungsmuster mit drei starken Strahlen
(durch die
”
direkte“ Ablenkung) und drei schwachen Strahlen (durch Ablenkung
mit darauf folgender Reflexion an einer Doma¨nenwand, Abb. 4.36-3 und 4.36-4).
Dieses Pha¨nomen la¨sst sich an LiNbO3-Kristallen nicht beobachten, da dort der
Stern auf Grund der hexagonalen Doma¨nenform immer sechs Strahlen aufweist
und sich somit abgelenkte und reflektierte Strahlen u¨berlagern.
Dynamik
Die Abbildungen 4.37 und 4.38 zeigen die Dynamik des Fernfeld-
Beugungsmusters beim Umpolen eines LiNbO3- bzw. LiTaO3-Kristalls. Diese
Dynamik la¨sst sich weitgehend als Resultat der zunehmenden mittleren
Doma¨nengro¨ße verstehen.
Der Umpolprozess beginnt mit dem Auftreten sehr kleiner Doma¨nen, oder Po-
lungskeime. Wie oben erkla¨rt, erwartet man fu¨r diese Doma¨nen wegen der Do-
minanz der Ecken ein nahezu rundes Beugungsmuster im Fernfeld, wie es in den
Abbildungen 4.37b und 4.38b auch zu sehen ist. Die Ecken scheinen auch fu¨r das
Auftreten einzelner Punkte (Abb. 4.37b) bzw. Kreisbo¨gen (Abb. 4.38a) verant-
wortlich zu sein, obwohl der genaue Zusammenhang unklar ist, da kein Modell
fu¨r die Lichtbeugung an den Ecken zur Verfu¨gung steht. Allerdings kann einfa-
che Beugung an den Doma¨nenwa¨nden hier nicht die Ursache sein, da in LiTaO3
die Kreisbo¨gen in einem 60°-Winkel zu den spa¨teren Strahlen stehen. Im Beu-
gungsmuster von LiNbO3 ist eine 60°-Abweichung zwischen den Punkten und
den Strahlen auf Grund der hexagonalen Symmetrie nicht erkennbar, es ist aber
eine sinnvolle Annahme, dass hinter den Punkten in LiNbO3 der gleiche Effekt
steht wie hinter den Kreisbo¨gen in LiTaO3.
Das Auftreten des Sternmusters (Abbildungen 4.37c–d und 4.38c–d) wurde be-
reits behandelt. Man sieht in beiden Fa¨llen, dass die Strahlen mit fortschreitender
Polung scha¨rfer hervortreten. Auch dies la¨sst sich wie oben gezeigt durch die zu-
nehmende Doma¨nengro¨ße wa¨hrend des Umpolens erkla¨ren.
Einfluss von UV-Licht auf die Doma¨nensymmetrie
Die Messungen des Fernfeld-Beugungsmusters von LiNbO3 bei Beleuchtung mit
Licht der Wellenla¨nge λ = 334 nm (Abbildungen 4.39 und 4.40) zeigen, dass UV-
Licht nicht nur die Koerzitivfeldsta¨rke beeinflusst. Wie in Abschnitt 5.1 beschrie-
ben ist, verlaufen die Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3 normalerweise streng entlang
von drei Vorzugsrichtungen. An den Sternmustern in Abb. 4.39 kann man aber
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indirekt verfolgen, wie UV-Licht diesen Zwang zur Symmetrie zersto¨rt:
Wa¨hrend des ersten Polungszyklus mit Beleuchtung bleibt die hexagonale Sym-
metrie der Doma¨nenwa¨nde erhalten, man sieht den normalen 6-strahligen Stern
(Abb. 4.39a). Aber schon wa¨hrend des darauf folgenden Polungszyklus, a¨ndert
sich das Beugungsmuster, und man erkennt den U¨bergang zu einem 12-strahligen
Sternmuster (Abb. 4.39b). Diese A¨nderung der Symmetrie des Beugungsmusters
muss, wenn die obige Erkla¨rung des Musters als Lichtablenkung senkrecht zu
den Doma¨nenwa¨nden korrekt ist, mit den Auftreten von Doma¨nenwa¨nden im
30°-Winkel zu den bereits vorhandenen Doma¨nengrenzen zusammenha¨ngen. Im
na¨chsten Polungszyklus, a¨ndert sich das Beugungsmuster noch sta¨rker: Man er-
kennt zwar immer noch Vorzugsrichtungen im Beugungsmuster, allerdings erha¨lt
man anstatt deutlich ausgepra¨gter, scharf definierter Strahlen sehr breite, schwach
definierte Strahlen. Dies wird zum Teil daran liegen, dass die Doma¨nen kleiner
sind als vorher, aber auch daran, dass die Doma¨nenwa¨nde jetzt starke Abweichun-
gen von den Vorzugsrichtungen aufweisen. Tatsa¨chlich wird kaum noch Licht in
die urspru¨nglichen Richtungen der Strahlen abgebeugt, was darauf hindeutet,
dass nur noch wenige Doma¨nenwa¨nde entlang den originalen Richtungen verlau-
fen.
Die Untersuchung des gea¨tzten Kristalls (Abb. 4.40) besta¨tigt die anhand des
Fernfeld-Beugungsmusters gemachten Vermutungen: Die Doma¨nen zeigen keine
klare Symmetrie oder ausgezeichnete Richtungen. Das auffa¨llige labyrinthartige
Muster kommt mo¨glicherweise von Variationen in der Intensita¨t des verwendeten
Laserstrahls oder von Inhomogenita¨ten im Kristall. Man sieht auch vergleichs-
weise viele kleine Doma¨nen, was die Vermutung, dass UV-Licht die Anzahl der
Polungskeime erho¨ht, besta¨tigt.
Einen zusa¨tzlichen Beleg fu¨r die Beeinflussung der Doma¨nensymmetrie mit UV-
Licht liefert das
”
quasi-spontane“ Doma¨nenmuster in Abb. 4.23a und c. Auch in
diesem Fall wurde die Probe mit UV-Licht beleuchtet. Wie in Abb. 4.39b sieht
man den U¨bergang von einem 6-strahligen zu einem 12-strahligen Sternmuster.
Im Gegensatz dazu besteht das lichtdefinierte Doma¨nenmuster in Abb. 4.9 und
Abb. 4.10 aus hexagonalen Doma¨nen, obwohl es ebenfalls intensiv mit UV-Licht
(allerdings im Multiline-Betrieb) beleuchtet wurde.
Die Abweichung von der Symmetrie bildet eine interessante Parallele zu mit
Magnesium dotiertem LiNbO3. Mit zunehmendem Magnesiumgehalt nimmt das
Koerzitivfeld von LiNbO3 ab [33]. Gleichzeitig wird beobachtet, dass bei ho¨herem
Magnesiumgehalt die Doma¨nen sta¨rker von der hexagonalen Symmetrie abwei-
chen ko¨nnen [69]. Es ist bekannt, dass in diesen Materialien die Mg-Ionen anstatt
der intrinsischen Sto¨rstellen Niob-auf-Lithium-Platz eingebaut werden [70]. Da-
her unterstu¨tzt das a¨hnliche Verhalten in den beleuchteten Proben wiederum
die andere Spekulation, dass UV-Licht die intrinsischen Sto¨rstellen in LiNbO3
beeinflusst.
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5.4.3 Periodisch gepoltes Lithiumniobat
Wie schon bei den spontanen Doma¨nenstrukturen, kann man auch das Fernfeld-
Beugungsmuster eines PPLN-Kristalls na¨herungsweise als U¨berlagerung der Beu-
gungsmuster der einzelnen Doma¨nenwa¨nde erkla¨ren. Im Gegensatz zu den sta-
tistisch verteilten spontanen Doma¨nenstrukturen bilden die Doma¨nenwa¨nde
bei PPLN-Kristallen ein regelma¨ßiges Muster; mit anderen Worten ein Gitter.
Dementsprechend finden sich viele Eigenschaften optischer Gitter im Beugungs-
bild der PPLN-Kristalle wieder.
Der Grund, warum periodisch gepoltes LiNbO3 im Fernfeld ein Beugungsmus-
ter mit diskreten, a¨quidistanten Beugungsmaxima aufweist, ist einfach: Die pe-
riodische Inversion des elektrooptischen Tensors erzeugt bei einem angelegten
elektrischen Feld ein elektrooptisches Brechungsindexgitter im Kristall. Ho¨here
Beugungsordnungen treten auf, da dieses Brechungsindexgitter nicht sinusfo¨rmig
ist. Die gemessenen Ablenkungswinkel αn fu¨r das n-te Beugungungmaximum bei





fu¨r ein Beugungsgitter der Periodenla¨nge Γ u¨berein. Abbildung 4.20 zeigt den
gemessenen Winkel zwischen zwei benachbarten Maxima (αn+1 − αn) u¨ber der
Lichtwellenla¨nge λ zusammen mit dem theoretischen Verlauf




fu¨r die Periodenla¨nge Γ = 29.5 µm. Die U¨bereinstimmung zwischen Messwerten
und Theorie ist sehr gut. Auch in diesem Fall sorgt das interne elektrische Feld
Eint dafu¨r, dass ein Beugungsmuster auch ganz ohne a¨ußeres elektrisches Feld
sichtbar ist. Dass man durch einfaches Beleuchten eines PPLN-Kristalls (also
ohne angelegtes elektrisches Feld) ein Punktmuster sieht, haben Bermude´z et al.
bereits beobachtet [71]. Allerdings haben sie keine Verbindung zu elektrooptischen
Brechungsindexgittern gezogen.
Um die Intensita¨tsverteilung der Beugungsmaxima zu verstehen, wird das Mo-
dell der einzelnen Doma¨nenwand auf den Fall eines periodisch gepolten Kris-
talls erweitert. Abbildung 5.8a zeigt einen Ausschnitt aus der angenomme-
nen Lichtverteilung hinter dem Kristall. Es wird davon ausgegangen, dass die
Intensita¨t eine Gaußverteilung bildet. Die je nach Doma¨nenorientierung un-
terschiedlichen optischen Wegla¨ngen im Kristall fu¨hren zu einer modulierten
Phasenverteilung. Dabei wird an jeder Doma¨nenwand beru¨cksichtigt, dass sich
die Phase linear u¨ber einen Bereich der Breite D a¨ndert. Fu¨r dieses Modell
wird nach der Rayleigh-Sommerfeld-Formel (Gl. A.2) das dazugeho¨rige Fernfeld-
Beugungsmuster in Abha¨ngigkeit vom angelegten elektrischen Feld E berechnet.
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Das simulierte Beugungsmuster in Abb. 5.8b zeigt das gleiche Verhalten wie das
gemessene (z. B. in Abb. 4.16): Die Intensita¨t jedes einzelnen Beugungsmaxi-
mums ist periodisch mit dem angelegten elektrischen Feld E moduliert. Dabei
entspricht die Periodizita¨t ∆EB dem elektrischen Feld ∆E2π, welches fu¨r eine
elektrooptische Phasendifferenz von 2∆ϕ = 2π zwischen Doma¨nen notwendig ist.
Tatsa¨chlich, stimmen die gemessenen EB (Tabelle 4.3) fu¨r alle verwendeten Wel-
lenla¨ngen λ im Rahmen der Messgenauigkeit mit den gemessenen E2π = ∆Emin
(Tabelle 4.2) und dem berechneten ∆E2π = ∆U2π/d (Tabelle 5.2) u¨berein. Wie
beim beobachteten Beugungsmuster zeigt auch die Simulation, dass fu¨r zuneh-
mende elektrische Felder ein gro¨ßerer Teil der Lichtleistung in ho¨here Beugungs-










































Abb. 5.8: a) Intensita¨ts-
(gepunktete Kurve) und
Phasenverteilung (gestri-
chelte Kurve) hinter einem
PPLN-Kristall wie sie zur
Simulation des Beugungs-
musters benutzt werden.






Felder von 0 bis 10 kV/mm.
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maxima abgebeugt wird. Setzt man D = 0, d. h. vernachla¨ssigt man die Beugung
im Kristall, so verschwindet dieser Effekt, und das simulierte Beugungsmuster I
wird perfekt periodisch: I(E) = I(E+∆E2π). Es ist also auch fu¨r PPLN no¨tig die
kontinuierliche Phasena¨nderung u¨ber einen Bereich D an den Doma¨nenwa¨nden
zu beru¨cksichtigen, um das entstehende Beugungsmuster zu verstehen.
Nach den bisherigen U¨berlegungen sollte die gesamte einfallende Lichtleistung in
die diskreten Beugungsmaxima abgebeugt werden. Abbildung 4.16 zeigt jedoch
einen deutlichen Intensita¨tsuntergrund zwischen den Maxima. Dieser Streuunter-
grund ko¨nnte darauf zuru¨ckzufu¨hren sein, dass die verwendeten PPLN-Proben
nicht perfekt periodisch sind, da die Breite der gepolten Streifen leicht vari-
iert (siehe Abb. 4.6). Da keine Proben mit wohldefinierten Abweichungen in der
Periodizita¨t zur Verfu¨gung stehen, wird der Zusammenhang zwischen Streuun-
tergrund und Probenhomogenita¨t theoretisch u¨berpru¨ft. Dazu wird das Modell
aus Abb. 5.8a u¨bernommen und um statistisch verteilte Fluktuationen im Tast-
verha¨ltnis von Periode zu Periode erweitert. Variationen in der Periodenla¨nge
werden nicht beru¨cksichtigt, da diese durch die Periodizita¨t der lithographischen
Maske sehr genau festgelegt werden kann. Ein typisches Resultat zeigt Abb. 5.9.
Aufgetragen sind die Intensita¨tsverteilungen der Beugungsmuster fu¨r perfekte
Periodizita¨t und fu¨r zwei Kristalle mit statistisch variierenden Tastverha¨ltnissen.
Als Maß fu¨r die Fluktuationen wird die Standardabweichung σ der Breite der
gepolten Streifen genommen. Die Kurven zeigen eine deutliche Korrelation zwi-
schen der Kristallinhomogenita¨t und dem Intensita¨tsuntergrund. Daher ist die
Messung der gestreuten Intensita¨t zwischen den Maxima eine einfache und trotz-
dem aussagekra¨ftige Methode zur Bestimmung der PPLN-Qualita¨t.
Was das vorgestellte einfache Modell nicht simulieren kann, sind die Unterschiede
im Beugungsmuster zwischen negativen und positiven angelegten elektrischen Fel-
dern, wie sie fu¨r Tastverha¨ltnisse κ 6= 0.5 auftreten (siehe Abbildungen 4.18 und




















Abb. 5.9: Simulierte Inten-
sita¨tsverteilung fu¨r einen perfekt
periodischen PPLN-Kristall und
fu¨r zwei PPLN-Kristalle mit
statistischen Variationen im
Tastverha¨ltnis von Periode zu
Periode (mit der jeweiligen Stan-




4.19). Das liegt daran, dass hinter dem verwendeten Modell erneut die Annahme
steht, der Abstand zwischen den Doma¨nenwa¨nden ist groß genug, so dass sie sich
im Bezug auf Beugung gegenseitig nicht sto¨ren. In diesem Fall kann man an jeder
einzelnen Doma¨nenwand separat das Modell aus Abschnitt 5.4.1 mit der linear
verlaufenden Phasena¨nderung u¨ber die Breite D anwenden. Die Voraussetzung
dafu¨r ist offensichtlich nicht mehr gegeben, wenn die Breite der Doma¨nen . D
ist. In diesem Fall muss bei der Beugung im Kristall mehr als eine Doma¨nenwand
beru¨cksichtigt werden. Es ist aber intuitiv klar, dass Unterschiede im Fernfeld-
Beugungsmuster bei unterschiedlichen Vorzeichen von E auftreten ko¨nnen: Wie
bei den kleinen Doma¨nen in LiTaO3 ko¨nnen die Streifen des PPLNs als Wel-
lenleiter wirken, wenn der Brechungsindex im Inneren des Streifen ho¨her ist als
außen. Fu¨r eine PPLN-Struktur mit einem Tastverha¨ltnis κ 6= 0.5 ha¨ngen die
Wellenleitungseigenschaften vom Vorzeichen der Brechungsindexa¨nderung und
somit vom Vorzeichen des angelegten elektrischen Feldes ab. Dadurch a¨ndert sich
auch das Lichtmuster im Fernfeld. Auch ohne ein entsprechendes Modell, kann
eine Messung der Intensita¨t des transmittierten Strahls u¨ber dem angelegten Feld
E wie in Abb. 4.18 eine einfache und zuverla¨ssige Mo¨glichkeit zur Bestimmung
des Tastverha¨ltnisses bieten, sofern eine Kalibrationskurve (a¨hnlich Abb. 4.19)
fu¨r die entsprechende Periodenla¨nge zur Verfu¨gung steht.
Eine Variation des verwendeten Aufbaus ko¨nnte zudem als elektrooptischer In-
tensita¨tsmodulator von Interesse sein (vgl. Abb. 4.16A–D). Vorteile dieser Anord-
nung sind der hohe Modulationsgrad des Hauptstrahls von nahezu 100% sowie
die Unabha¨ngigkeit von der Lichtpolarisation. Ein Hauptnachteil ist die hohe
Modulationsspannung. Da die beno¨tigte Spannung aber unabha¨ngig vom Strahl-
durchmesser ist, ko¨nnte es eine praktikable Methode zum Modulieren von großen
Strahlen sein. Falls Verluste von 50% akzeptabel sind, ko¨nnte der Aufbau sogar
zum Schalten bzw. zum Ablenken von Strahlen verwendet werden.
Die in Abb. 4.21 eingefu¨hrten zweidimensionalen PPLN-Strukturen lassen sich
analog zum eindimensionalen Fall behandeln.
5.5 Fazit
Die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur Erzeugung lichtdefinierter
Doma¨nenmuster in kongruent schmelzenden LiNbO3-Kristallen durch Beleuch-
tung mit UV-Licht erscheint durchaus vielversprechend. Die mit Licht der
Wellenla¨nge λ = 334 nm erzielten Koerzitivfelda¨nderungen sind signifikant
(ca. 5%) und fu¨r das strukturierte Umpolen wahrscheinlich ausreichend. Die
verha¨ltnisma¨ßig geringe Absorption bei der verwendeten Lichtwellenla¨nge ist von
Vorteil, da es dadurch mo¨glich sein sollte, auch dickere Proben zu strukturieren.
Ein erster Versuch demonstriert, dass Doma¨nenstrukturen im Mikrometerbereich
vergleichsweise einfach zu erzeugen sind. Die erzielte Periodenla¨nge liegt dabei
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ungefa¨hr um den Faktor Zwei u¨ber der der kleinsten lithographisch erzeugten
PPLN-Kristalle. Allerdings ist es wichtig, den Prozess quantitativ zu untersuchen.
Insbesondere wird der genaue Zusammenhangs zwischen Koerzitivfelda¨nderung
und Lichtintensita¨t bzw. Lichtdosis beno¨tigt, um einen optimalen Kontrast zu
erzielen und die Laserintensita¨t bestmo¨glich auszunutzen. Ein mo¨glicher Nachteil
des Verfahrens ist, dass die Doma¨nenwa¨nde nach sehr intensiver UV-Beleuchtung
eventuell nicht mehr entlang der Vorzugsachsen verlaufen. Dies kann sich fu¨r An-
wendungen, die sehr glatte Doma¨nenwa¨nde verlangen (z. B. PPLN), als proble-
matisch erweisen. Fu¨r andere Doma¨nenstrukturen kann es dagegen sogar einen
Vorteil darstellen. Damit die einzelnen Doma¨nen tatsa¨chlich zu den gewu¨nschten
Doma¨nenmustern verschmelzen, ist es zudem notwendig, die Umpolung besser zu
u¨berwachen und zum richtige Zeitpunkt abzubrechen. Dazu wird es im Allgemei-
nen erforderlich sein, die Doma¨nenstrukturen visualisieren zu ko¨nnen.
Mit den Beugungsmustern im Nah- und im Fernfeld wurden zwei neue Visualisie-
rungsmechanismen fu¨r Doma¨nenstrukturen entwickelt. Beide Methoden erga¨nzen
sich: Wa¨hrend im Nahfeld das Verhalten einzelner Doma¨nenwa¨nde direkt be-
obachtet werden kann, liefert das Fernfeld integrierte Informationen u¨ber die
Richtungen der Doma¨nenwa¨nde im Kristall. Letzteres du¨rfte in vielen Fa¨llen
interessant sein. Beispielsweise liefert das Doma¨nenmuster in Abb. 4.23c oh-
ne eine aufwa¨ndige Auswertung nur sehr wenige Informationen. Aus dem Beu-
gungsmuster in Abb. 4.23a kann man dagegen mit einem Blick ablesen, dass 12
Doma¨nenrichtungen existieren, und aus den Intensita¨ten der einzelnen Strahlen
kann auf die relative La¨nge der entlang der jeweiligen Richtung verlaufenden
Doma¨nenwa¨nde geschlossen werden. Auch fu¨r die Untersuchung von periodisch
gepolten Strukturen ero¨ffnet die Fernfeld-Beugung die Mo¨glichkeit, wichtige Pa-
rameter der Doma¨nenstruktur zu bestimmen, ohne das Doma¨nenmuster im De-
tail analysieren zu mu¨ssen. Allerdings beno¨tigt diese Art der Visualisierung ein
externes elektrisches Feld (welches aber beim Polen bereits vorhanden ist). Dage-
gen kommt das Nahfeldbeugungsmuster bei ku¨rzlich gepolten Proben und kurzen
Wellenla¨ngen mit dem internen Feld aus. Beide Methoden ermo¨glichen die Vi-
sualisierung eines Doma¨nenmusters in Echtzeit und in-situ. Gegenu¨ber fast allen
anderen Methoden zur Sichtbarmachung von Doma¨nen haben sie zudem den Vor-
teil der relativen Einfachheit. Hauptnachteil ist, dass eine koha¨rente Lichtquelle
relativ kurzer Wellenla¨nge (blau oder ultraviolett) beno¨tigt wird. Dennoch stim-
men erste Reaktionen auf die Vero¨ffentlichung der Methode optimistisch, dass die
entwickelten Visualisierungsverfahren auch u¨ber die Gruppe hinaus Anwendung
finden werden.
Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die sternfo¨rmigen Beugungsmuster im Fern-
feld nicht mit a¨hnlichen Effekten auf Grund von Totalreflexion [72], orientierungs-
abha¨ngigen Unterschieden der optischen Indikatrix in ferroelastischen Kristallen
[73] oder holographischer Streuung [74] verwechselt werden du¨rfen.
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6 Ausblick
Das Projekt zur lichtdefinierten Erzeugung von Doma¨nenstrukturen ist mit dieser
Dissertation nicht beendet. Im Rahmen einer weiterfu¨hrenden Untersuchung sind
die folgenden Schritte geplant:
1. Untersuchung der UV-Licht-induzierten Koerzitivfelda¨nderung fu¨r LiNbO3-
Proben von unterschiedlichen Herstellern und mit unterschiedlicher
Sto¨chiometrie. Ziel ist es, die beste LiNbO3-Variante fu¨r das lichtdefinierte
Polen zu finden. Daneben soll die Untersuchung auf mit Magnesium do-
tierte Proben ausgeweitet werden, um vom niedrigeren Koerzitivfeld und
der ho¨heren optischen Robustheit dieser Kristalle zu profitieren [75]. Dieser
Schritt ist inzwischen nahezu abgeschlossenen [69].
2. Umfassende Charakterisierung der besten Kristalle aus 1. in Bezug auf die
lichtinduzierte Koerzitivfelda¨nderung. Dabei sollen sowohl die optimalen
Parameter fu¨r Beleuchtung und Polung ermittelt, als auch Aufschluss u¨ber
den zu Grunde liegenden Mechanismus gewonnen werden.
3. Kombination des lichtdefinierten Polens mit einer der neu entwickelten Vi-
sualisierungsmethoden, um qualitativ hochwertige PPLN-Kristalle herzu-
stellen. Zur Erzeugung des beno¨tigten Lichtmusters ist die Verwendung
eines Zweistrahl-Interferenzaufbaus vorgesehen.
Im Bereich der Lichtbeugung an Doma¨nengrenzen wird in Kooperation mit
Prof. Sturmann von der Russian Academy of Sciences an einer besseren, analy-
tischen Lo¨sung des Problems der Beugung am Brechungsindexsprung gearbeitet.
Diese wu¨rde die beim bislang verwendeten Modell notwendige Einschra¨nkung
aufheben, dass Doma¨nenstrukturen deutlich gro¨ßer als die Breite D der linear
verlaufenden Phasena¨nderung sein mu¨ssen, und damit die mathematische Be-
schreibung der Beugungsmuster von kleinen Doma¨nenstrukturen ermo¨glichen.
So ko¨nnte z. B. auch das Tastverha¨ltnis von periodisch gepolten Kristallen ohne
Kalibrationskurve bestimmt werden.
Ansonsten zeigen erste Reaktionen, dass die entwickelten Visualisierungsverfah-
ren auch bei anderen Arbeitsgruppen, die sich mit ferroelektrischen Doma¨nen
bescha¨ftigen, auf Interesse stoßen. Beide Methoden sind nicht auf LiNbO3 und
LiTaO3 beschra¨nkt, sondern ko¨nnen in allen anderen elektrooptischen und ferro-
elektrischen Kristallen mit 180°-Doma¨nen angewendet werden, wie beispielsweise
Strontium-Barium-Niobat oder Galliumarsenid. Ob auch 90°- oder 60°-Doma¨nen,
wie sie z. B. in Kaliumniobat oder Bariumtitanat auftreten, visualisiert werden
ko¨nnen, bleibt noch zu kla¨ren.
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7 Zusammenfassung
Um neue Anwendungsfelder erschließen zu ko¨nnen, mu¨ssen optische Kompo-
nenten kleiner und damit integrierter werden. Lithiumniobat-Kristalle (LiNbO3)
sind dafu¨r ein vielversprechendes Material. Besondere Aufmerksamkeit haben
in letzter Zeit die ferroelektrischen Eigenschaften von LiNbO3 auf sich gezo-
gen. Fu¨r gezielt herstellbare Doma¨nenstrukturen im Mikrometerbereich ga¨be es
vielfa¨ltige Anwendungsmo¨glichkeiten. Leider lassen sich solche Strukturen mit
herko¨mmlichen Methoden nur schwer oder u¨berhaupt nicht realisieren. Ein wei-
teres praktisches Problem ist die einfache und zersto¨rungsfreie Visualisierung be-
reits erstellter Doma¨nenstrukturen.
Die Beeinflussung des Koerzitivfeldes von LiNbO3 mit Licht ko¨nnte sich als gang-
bare Alternative fu¨r die Doma¨nenstrukturierung erweisen. Dazu wird im Rahmen
dieser Arbeit ein Aufbau entwickelt, der das Anlegen hoher elektrischer Felder
und die pra¨zise Bestimmung des Koerzitivfeldes bei gleichzeitiger Beleuchtung
mit einem Lichtmuster durch transparente Elektroden ermo¨glicht. Ein integrier-
tes Interferometer erlaubt zudem eine grobe Visualisierung des Polungsvorgangs.
Es werden drei verschiedene Ansa¨tze zur lichtdefinierten Doma¨nenstrukturierung
verfolgt. Dabei stellen sich thermische Effekte auf Grund von Absorption und die
lichtinduzierte Beschleunigung der Koerzitivfeldrelaxation als ungeeignet heraus.
Ultraviolette Beleuchtung mit einer Wellenla¨nge von 334 nm wa¨hrend des Um-
polens kann jedoch die Koerzitivfeldsta¨rke von LiNbO3 permanent um ca. 5%
verringern. Als
”
proof of principle“ wird die Herstellung einer Doma¨nenstruktur
mit einer Periodenla¨nge von ≈ 8 µm demonstriert. Allerdings werden bessere Me-
thoden zur U¨berwachung des Polungsprozesses beno¨tigt, um Doma¨nenstrukturen
hoher Qualita¨t herzustellen.
Deshalb werden die bei dem Durchgang eines koha¨renten Lichtstrahls entlang der
z-Achse eines teilweise umgepolten LiNbO3- oder LiTaO3-Kristalls entstehenden
Beugungsmuster untersucht, sowohl mit als auch ohne externes elektrisches Feld.
Bei der Abbildung des Nahfeld-Beugungsmusters mit Hilfe einer Linse erschei-
nen die Doma¨nengrenzen als Linien. Im Fernfeld erha¨lt man dagegen, je nach
Doma¨nenstruktur, ein Punkt- oder ein Sternmuster.
Alle beobachteten Lichtmuster lassen sich durch Beugung der einfallenden ebe-
nen Lichtwelle an den Doma¨nenwa¨nden erkla¨ren: Auf Grund des elektroopti-
schen Effekts erzeugt ein elektrisches Feld an einer Doma¨nenwand einen Bre-
chungsindexunterschied und generiert damit einen Phasensprung in der trans-
mittierten ebenen Welle. Interferenz zwischen den Wellen auf beiden Seiten die-
ses Phasensprungs la¨sst die Doma¨nenwand im Nahfeld sichtbar werden. Beugung
am Brechungsindexsprung im Kristall verzerrt die Phase der einfallenden Wel-
le zusa¨tzlich. Dadurch a¨ndert sich Phase nahezu linear in einem Bereich von
mehreren Mikrometern um die Doma¨nenwand. Weil sich Licht senkrecht zur
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Phasenfront ausbreitet, wird dieser Teil des Lichts in eine Richtung abgelenkt.
Bei kleinen Doma¨nen muss zusa¨tzlich die Mo¨glichkeit der Beugung an mehreren
Doma¨nenwa¨nden beru¨cksichtigt werden. Je nach Lichtwellenla¨nge ko¨nnen inter-
ne elektrische Felder, wie sie nach dem Polen im Kristall vorhanden sind, fu¨r
die Beobachtung der Beugungsmuster ausreichen. Ansonsten muss ein externes
elektrisches Feld angelegt werden.
Als Visualisierungsmethoden liefern beide Beugungsmuster komplementa¨re Infor-
mationen u¨ber die Doma¨nenstruktur. Im Nahfeld ko¨nnen Doma¨nenstrukturen bis
zu einer Gro¨ße von≈ 10 µm direkt visualisiert werden. Im Gegensatz dazu entha¨lt
das Fernfeld-Beugungsmuster integrierte Informationen u¨ber die ra¨umliche Ver-
teilung der Doma¨nenwa¨nde. Dies ist besonders hilfreich fu¨r periodisch gepolte
Kristalle, da wichtige Parameter wie Periodenla¨nge, Tastverha¨ltnis oder Homo-
genita¨t der Polung direkt aus dem Beugungsmuster ablesbar sind. Sowohl das
Nahfeld- als als auch das Fernfeld-Beugungsmuster erlauben die Visualisierung
des Polungsprozesses von LiNbO3 in Echtzeit.
In der Fortfu¨hrung des Projektes ist geplant, die lichtinduzierten Koerzitiv-
felda¨nderungen und die neu entwickelten Visualisierungsmethoden zu kombinie-





Mathematische Behandlungen von Beugung gehen immer von einer einlaufenden,
ungesto¨rten Welle aus, deren Intensita¨t und Phase lokal gesto¨rt wird. Die skalare
Beugungstheorie ermo¨glicht es, aus einer bekannten Wellenfront die Ausbreitung
der Welle zu berechnen. Der Ansatz geht davon aus, dass eine elektromagneti-
sche Welle hinreichend genau durch ein skalares elektrisches Feld E beschrieben
werden kann. Dabei ist E komplex, es beschreibt also sowohl die Amplitude als
auch die Phase. Polarisationseffekte werden vernachla¨ssigt.
Beugung wird anschaulich durch das Huygens’sche Prinzip der Elementarwel-
len erkla¨rt. Jeder Punkt der Wellenfront wird als Erreger einer neuen Kugelwelle
angesehen. Ein Beobachter misst dann das aus der Superposition dieser Wellen re-
sultierende elektrische Feld E. Eine mathematische Formulierung dieses Prinzips
fu¨r homogene, isotrope, lineare Medien liefert das Huygens-Fresnel Prinzip [76].
Dazu wird angenommen, dass das elektrische Feld E der Lichtwelle auf der gan-
zen Ebene Ω (Koordinaten ξ und η) bekannt ist (vgl. Abb. A.1). Dies ist z.B. der
Fall, wenn eine ebene Welle auf einen Streuschirm mit bekannten Eigenschaften










ψ dF . (A.1)
Dabei ist n der Brechungsindex im Ausbreitungsmedium, k0 = 2π/λ ist die Wel-
lenzahl im Vakuum. Integriert wird u¨ber alle Punkte P1 in der ”
Gegenstands-
ebene“ Ω, dabei ist r01 der jeweilige Abstand P0P1. Das ψ ist der sogenannte
Neigungsfaktor, der die zuru¨cklaufende Welle unterdru¨ckt. Die erste Rayleigh-
Sommerfeld Lo¨sung setzt ψ = cos θ = a/r01, mit dem Winkel θ zwischen dem
Vektor
−−→
P0P1 und der Fla¨chennormale von Ω und dem Abstand a zwischen den
beiden Ebenen Σ und Ω.




























Abb. A.1: Beugungsgeometrie beim
Huygens-Fresnel Prinzip.
Diese Formel liegt allen numerischen Berechnungen der Beugung in einem homo-
genen Medium in dieser Arbeit zu Grunde.
Fu¨r gewo¨hnlich unterscheidet man abha¨ngig vom Abstand a zwei Beugungs-
Grundtypen: Ha¨ngt sowohl die Form als auch die Gro¨ße des Beugungsmusters
von a ab, so befindet man sich im Bereich der Fresnel-Beugung oder im soge-
nannten Nahfeld. A¨ndert sich das Beugungsmuster mit zunehmenden Abstand
a nur noch in der Gro¨ße, aber nicht mehr in der Form, so spricht man von der
Fraunhofer-Beugung oder vom Fernfeld. Mathematisch entspricht der U¨bergang
zum Fernfeld der Fraunhofer-Na¨herung r01 ≈ a, die fu¨r große Absta¨nde und achs-





















Das ist, bis auf die Vorfaktoren, die Fourier-Transformierte der Feldverteilung in
der
”
Gegenstandsebene“ Ω. Eine grobe Abscha¨tzung besagt [76], dass bei einem
Abstand a die Fraunhofer-Na¨herung streng nur gilt, wenn fu¨r den Durchmesser
D des streuenden Objektes die Bedingung
2nD2 < aλ (A.5)
erfu¨llt ist. In der Praxis sind Fraunhofer-Beugungsmuster jedoch im allgemeinen
schon bei deutlich kleineren Absta¨nden zu sehen.
A.2 Beugung an einem Brechungsindexsprung im Kristall
Gleichung A.2 soll auf des Fall eines elektrooptischen Brechungsindexsprungs
in LiNbO3 bzw. LiTaO3 erweitert werden. Als Ebenen Ω und Σ wa¨hlt man die
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Einfalls- und Austrittsfla¨chen des Kristalls, fu¨r den Abstand a wird die Kristalldi-
cke d genommen (siehe Abb. A.2) Der Brechungsindexsprung fu¨hrt zu Bereichen
mit unterschiedlichen Brechungsindizes n1 und n2 im Kristall. Dadurch wird die
Strecke r01 in zwei Teilstrecken s1 mit dem Brechungsindex n = n1 und s2 mit













Abb. A.2: Schemazeichung zur Beu-
gung am Brechungsindexsprung.










dξ dη . (A.6)
Dabei sind folgende Vereinfachungen eingeflossen:
 Die Doppelbrechung wird vernachla¨ssigt: LiNbO3 und LiTaO3 sind dop-
pelbrechend. So besitzt LiNbO3 eine Doppelbrechung no − ne = 0.09 fu¨r
λ = 532 nm [20]. Entsprechend erfa¨hrt fu¨r θ 6= 0 der außerordentlich po-
larisierte Teil des Lichts einen anderen Brechungsindex als der ordentlich
polarisierte Teil. Da es bei der Abscha¨tzung aber um das prinzipielle Ver-
halten einer ebenen Welle an einen Brechungsindexsprung geht, wird dieser
Effekt in U¨bereinstimmung mit der skalaren Beugungstheorie vernachla¨ssigt
und ausschließlich der ordentliche Brechungsindex benutzt.
 Die A¨nderung des E-Feldes an der dielektrischen Grenzfla¨che wird ver-
nachla¨ssigt: An der dielektrischen Grenzfla¨che zwischen zwei Brechungsin-











Elektrooptische Brechungsindexa¨nderungen sind verha¨ltnisma¨ßig klein, z.B.
bewirkt fu¨r LiNbO3 und λ = 351 nm ein elektrisches Feld von 1 kV/mm
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ein ∆no = 1.5 × 10
−4 (Gl. 2.1). Die entsprechende A¨nderung des Betrags
des E-Feldes an einer Doma¨nenwand En1/En2 ≈ 1.000032 ist im Vergleich
zu der Phasena¨nderung auf Grund der unterschiedlichen Brechungsindizes
vernachla¨ssigbar. So betra¨gt fu¨r das obige Beispiel und fu¨r eine Kristalldicke
d = 0.5 mm die elektrooptische Phasena¨nderung ∆ϕ = 0.42π (Gl. 2.2)
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